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СОБСТВЕННЫХ ДЕФЕКТОВ В СТЕКЛООБРАЗНОМ КРЕМНЕЗЕМЕ 

А.Р.Силинь 
НИИ физики твердого тела ЛГУ им. Петра Стучки 

На основе изучения изменений оптических, паоамагнит
ных, тепловых и других свойств стеклообразного кремнезема, 
вызванных простейшие: собственными дефектами, рассмотрена 
структура как элементарных дефектов (тоехкоорд::киоованный 
атом кремния и немостиковый атом кислорода) так и*наимень
ших их агрегатов (пероксидный радикал, кислородная вакансия 
и пероксидный мостик;. Показано, что учет взаимных презраще
ний указанный дефектов позволяет объяснить ряд необычных 
экспериментальных результатов. 

В в е д е н и е 

Стеклообразный кремнезем имеет широкое практическое 
применение благодаря его прекрасной физикохимической ста
бильности, что способствовало накоплению большого количест
ва экспериментальных результатов, стимулирующих теоретичес
кое изучение свойств этого материала [ 13]. Имеющиеся све
дения часто используются при объяснении и прогнозировании 
свойств также других неупорядоченных широкощелевых диэлек
триков, в которых имеется ближний порядок тетраэдрической 
симметрии (напр. ,бе02 , ВеР2 и др.). Одним из основных по
лученных результатов указанных исследований является дока
зательство того, что свойства стеклообразного кремнезема 
могут быть разделены на стабильные и зависящие от чистоты 
и совершенства материала. Стабильные свойства, обусловлен
ные непрерывной сеткой стекла, назовем фундаментальными 
свойствами, которые можно использовать как теоретические 
пределы, указывающие области применения материала, а свой
ства, зависящие от чистоты и совершенства материала  на
веденными свойствами. 



Во многих областях применения (микроэлектроника, оп
тические волноводы и др.) необходимо свести до минимума сте
пень наведенных свойств (величина пространственного заряда 
на границе БЮгБ! , ослабление света в волноводах и т.п.). 
Если свойства обусловленные примесными дефектами в стекло
образном кремнеземе изучены довольно хорошо и разработаны 
эффективные технологические приемы, позволяющие существенно 
уменьшить концентрацию примесей (менее 10"* мас.%), то роль 
собственных дефектов в определении свойств еще не всегда 
понятна и не имеется достаточно разработанных способов ре
гулировки концентрации и состояния этих дефектов, тогда как 
в стеклообразном кремнеземе особочистых марок собственные 
дефекты являются основными определителями наведенных свойств 
материала. 

Стеклообразный кремнезем в основном используется как 
оптический материал с широкой областью прозрачности (в чис
тых образцах в области от 0,3 до 8,0 еВ наблюдается погло
щение менее ОД см~*), елодовательно, первостепенной зада
чей является выяснение связи дополнительного наведенного 
поглощения в этой области с дефектами. Обычно дополнитель
ное поглощение наводится радиацией С 4]. В опубликованной 
нашей работе [5] рассмотрена возможность стабилизации эле
ментарных собственных радиационных дефектов в стеклообраз
ном кремнеземе и приведены спектроскопические характеристи
ки этих дефектов. 

В настоящей работе на основе новых литературных дан
ных и оригинальных результатов, полученных автором, прове
ден анализ структуры и механизмов образования как элемен
тарных собственных дефектов, так и их наименьших агрегатов 
в стеклообразном кремнеземе. . . 



Модели простейших собственных дефектов 

Нами было показано [ 5], что в радиационных процессах 
определяющую роль играют собственные дефекты типа "оборван
ных связей" стеклообразного кремнезема, т.е. трехкоордини
рованные атомы кремния и немостиковые атомы кислорода. Со
гласно классификации, приведенной в работе [28], эти ло

кальные состояния структуры стеклообразного кремнезема 
представляют собой элементарные дефекты идеальной (непре
рывной) сетки стекла. 

Модели собственных дефектов стеклообразного кремне
зема постоянно усовершенствуются на базе новых эксперимен
тальных результатов относящихся к изучению свойств, опре
деленных этими локальными состояниями структуры. Подробнее 
всего изучен спектр наведенного поглощения (рис.1) и уста
новлена природа некоторых полос, обусловленных собственны
ми дефектами [46]. 

Сопоставлением оптических характеристик стеклообраз
ного кремнезема разных марок после различных облучений и 



обработок установлено, • что наведенные полосы поглощения 
при 2,0 и 4,75 эЗ обусловлены нейтральными немостиковымя 
атомами кислорода с неспаренным электронам на рорбиталях, 
энергетические состояния которых расщеплены динамическим 
эффектом Ява  Теллера [ 5 , 9 ] . Немостиковые атомы кисорода 
так:е отазтствеккы за люшшесценцив при 1,85 эВ. Что каса
ется наведенного поглощения в вакуумультрафиолзтозой об
ласти спектра стеклообразного кремнезема, то болееменее 
обоснованна! модель выдвинута только для центра, дающего 
поглощение (или часть поглощения) при 7,6 эВ, этот центр, 
по мнений авторов [63,  лзрохсиднкй радикал. Исходя из 
корреляций между оптическими и ЭПРхарактеристиками порав
кому облученного и обработанного стеклообразного кремнезе
ма, усталозлено, что наведенная полоса поглощения при 
5,75 эВ обусловлена нейтральным трехкоордкнированным атомом 
кремния с неспарекным электроном на гибридной зр3

орбитали 
(Ё

1

центр) [ 4 , 7 ] . 
Наведенные спектры ЭПР чистого стеклообразного крем

незема изучается в основном с целью понять природу и струк
туру собственных дефектов, на которых локализован неспарен
ный электрон. Для этого в исследованиях последних лет широ
кое использование нашли образцы обогащенные изотопом. Обога
щение стеклообразного кремнезема изотопами и ^ 0 , име
ющими ядерный спин, позволяет.изучить распределение элек
тронной плотности на атомы.в районе собственного дефекта. 
Результаты [ 8 ] в сопоставлении с теоретическими расчетами 
[3 ] позволили уточнить модель Е'центра в стеклообразном 
кремнеземе и сделать предположение, что Е'центр образует
ся при захвате дырки на нейтральной кислородной вакансии 
стеклообразного кремнезема. 

Хотя модель пероксидного радикала определена в ос
новном из спектра ЭПР частично изотопом ^'о обогащенного 
стеклообразного кремнезема [ 6 ] , авторам [II] такие же ис
следования пзнтра немоетикозых атомов кислорода не позволили 
найти правильную модель центра Это связано частично 
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Р и с . 2. Сигналы ЭПР от собственных дефектов. 

с теп, что спектры ЭПР пероксидного радикала и немостиково
го атома кислорода существен! э перекрываются (рис.2). Глав
ное же заключается в зависимости вида спектра ЭПР немости
кового атома кислорода от температуры, так как от темпера
туры меняются его динамические характеристики. Требуется 
дополнительное ЭПР и оптическое изучение немостиковых ато
мов кислорода для полного определения их энергодинамических 
характеристик. 

Дефекты типа немостикового атома кислорода и трехкоор
динированного атома кремния согласно классификации [28] 
следует называть элементарными дефектами. Однако пероксид
ный радикал не является элементарным дефектом и это не 
единственный неэлементарный дефект. 

Рассмотрим наименьшие агрегаты элементарных дефектов 
кислородную вакансию я пероксидкый мостик и постараемся 
определить их влияние на ряд наведенных свойств стеклооб
разного кремнезема. 

Экспериментальные исследования последних лет С11141 
добавочной низкотемпературной темплоемкости Показали, что 
полученные результаты объяснимы Андврсоновской моделью [151 
туннельных возбуждений с широким спектром энергий и времен 
релаксаций. Изза того, что эти возбуждения слабо взаимо



1 1 1 1 I I 1 I v 
900 700 500 300 100 

V, C M ' 1 

Р и с . 3. Спек.'ры комбинационного рассеивания света. 
о до облучения; после облучения образца 

дозой 2 «10 неРтр./ем*. 

действуют с фонокными состояниями стеклообразного кремнезема 
и сами не проявляются как фононнке состояния, можно заключить, 
что туннельные возбуждения локализованы на дефектах, о при
роде которых пока можно только делать, предположения, хотя 
концентрация таких дефектов должна быть существенной [15]. 
Кроме того, мы можем указать, что ими не являются элементар
ные дефекты сетки стекла, поскольку их концентрация может 
быть увеличена на несколько порядков ионизирующим облучением 
образца [5], тогда как добавочная низкотемпературная тепло
емкость практически не кзме. лется. 

Другим,до сих пор до конца не выясненным, наведенным 
свойством стеклообразного кремнезема является полоса при 
606 см~* в спектре комбинационного рассеивания света. То, 
что ока обусловлена собственными дефектами, было доказано в 
работе [16]вследствие существенного увеличения ее интенсив
ности после нейтронного облучения образца (рис.3). Экспери
ментальными исследованиями в работе [17] установлено, что 
полоса при 6 Л

5 см~ в спектре комбинационного рассеивания 
света необлучеиного стеклообразно: э кремнезема обусловлена 
собственными дефектами, концентрация которых порядка 10^см

"*. 
Выла также изучена зависимость величины указанной полосы от 
температуры, при которой удается достичь термодинамического 



равновесия в образце и сохранить это состояние образца пос
ле резкого охлаждения до комнатной температуры (интервал . 
температур исследованных образцов I1001700 К). 

На основе проведенного нами изучения равновесных кон
центраций собственных дефектов в области высоких температур 
(10002000 К), проявляющихся в охлажденном кремнеземе как 
фиктивные температуры, высказано предложение, что за комби
национное рассеивание света при 606 см7х могут быть ответ
ственны пероксидные мостики Si0  0Si [18]. Наше предложе 
ние обосновано тем, что наблюдается хорошая корреляция меж
ду температурной зависимостью концентраций пеооксидных мости 
ков LI8] и интенсивностью полосы при "Об см~* в спектре ком 
бинационного рассеивания света [17]. Как концентрация, так 
и интенсивность экспоненциально спадают е ростом обратной 
температуры (энергия активации  0,4 эВ). Установленный 
предел изменения кокцеьтоации пероксидных мостиков 

то 20 *í 
(2x102x10 см ) [18]также совпадает с оцененной из ин
тенсивности 606 см

''' полосы концентрацией соответствующих 
собственных дефектов (а* 1С см ) [17]. Так как эта концен 
трация совпадает с оцененной в работе [14] концентрацией 
туннельных состояний (210*^ см~^), ответственных за доба
вочную низкотемпературную теплоемкость, то можно предполо
жить, что пероксидные мостики могут, по крайней мере частич 
но, служить дефектами с локализованными туннельными возбуж
дениями, обусловливающими добавочную низкотемпературную теп 
лоемкость. 

Учитывая динамическую модель для центра немостикового 
атома кислорода Г 9] и помня, что перокскдный мостик состоит 
из двух немостиковых атомов кислорода, находим возможность 
существования нескольких энергетических минимумов в центре 
пероксидного мостика. Остается только предположить, что в 
центре пероксидного мостика оба атома кислорода слегка от
клонены от осей симметрии третьего порядка соответствующих 
тетраэдров (причиной отклонения может быть эффект Яна  Тея
лера наподобие,как в центре немостикового атома кислорода). 



Тогда во взаимном расположении атомов кислорода в пероксид
ном мостике может существовать также несколько метастабиль
ных энергетических минимумов с целым спектром разниц энер
гий между ними, зависящих от конкретных расположений атомов 
8 тетраэдрах, которые образуют перокс.даый мостик. Выдви
нутая модель объясняет новейшие экспериментальные результа
ты по изучению добавочной низкотемпературной теплоемкости 
стеклообразного кремнезема, ..е. локальный характер туннель
ных возбуждений, широкий энергетический диапазон энергий 
возбуждений (до I эЬ [13]) и слабое взаимодействие этих воз
буждений о фоночами. Вероятно, что вклад в добавочную низко
температурную теплоемкость могут вносить также кислородные 
вакансии. 

Механизмы образования, разрушения 
и преобразования собственных дефектов 

Экспериментальные результаты по изучению процессов об
разования С6], оптических характеристик [9] и по участию в 
электронных процессах [5] центров немостиковых атомов кисло
рода в стеклообразном кремнеземе показывают, что эти центры 
в основном образуются в атомных процессах, расположены, в 
изолированных позициях и в электронных процессах участвуют 
как центра рекомоинации. Вторая половина разорванной связи 
51  0, нейтральный трехкоординиро анный атом кремния, на
против, весьма эффективно образуется при облучении стекло
образного кремнезема ионизирующим излучением и также подда
ется оптическому высвечиванию [5]. Несимметричность участия 
компонент разорванной связи $¡0 в электронных процессах 
была уже отмечена [5]. Однако убедительного объяснения это
му не было найдено. Такое противоречие может быть разрешено, 
принимая во внимание факты[8], указывающие, что Е1 центры в 
стеклообразном кремнеземе в основном образуются при захвате 
дырки в кислородной вакансии (гаммаоблучение). Если учесть, 
что в стеклообразном кремнеземе возможно существование боль



ших концентраций нейтральных кислородных вакансий (*10^ см~* 
[ 18]), то они могут активно участвовать в электронных про
цессах как центры захвата с образованием Е'центров [3]. 
Продолжает оставаться неясным вопрос о месте локализации ком
пенсирующих электронов, когда на кислородных вакансиях ло
кализуются дырки, образующие Е'центры. В данном случае 
уместно вспомнить о возможности локализации пар электронов 
в тех областях стекла, где существуют туннельные состояния 
[20], которыми, как указывалось выше, в стеклообразном крем
неземе могут быть пероксидные мостики. Такой центр не будет 
давать сигнала ЭПР, г его оптические свойства пока не иден
тифицированы. 

Индентифицирован центр  пероксидный радикал,который, 
по мнению авторов [ 6], вероятнее всего образуется при лока
лизации дырки на пероксидном мостике с последующим разрывом 
одной связи 0. Дырочная природа этого центра не доста
точно обоснована, поскольку сам центр пероксидного радикала 
имеет неспаренный электрон в нейтральном состоянии, а дырка, 
если она захватывается, то должна быть локализована на со
седнем трехкоординировакном атоме кремния, связь Б10 с ко
торым оборвана. Тем не менее имеется альтернатива, что ука
занная связь может быть оборвана и в чисто фотохимическом 
процессе или при локализации на ней экситона без изменения 
зарядового состояния. 

На фотохимические процессы превращения дефектов в 
стеклообразном кремнеземе указывают результаты таких иссле
дований [21], в которых облучением чистого стеклообразного 
кремнезема светом ксеконовой лампы (т.е. квантами света с 
энергией из области прозрачности, поскольку оалон лампы изго
товлен из стеклообразного кремнезема) удалось навести полосу 
поглощения при 4,75 эВ с полушириной, характерной для погло
щения центров немостиковых атомов кислорода. Изучение сигна
ла ЭПР чистого стеклообразного кремнезема, облученного све
том ксеноновой лампы, подтвердило суждение, что в образце 
возникают центры немостиковых атомов кислорода, концентрация 
которых является доминирующей в отличие от соотношения кон



центрации при ионизирующем (Хлучи) и смещающем (нейтроны) 
облучениях образцов, где доминирующую роль играет концентра
ция Е'центров. Это явление может быть удовлетворительно 
объяснено только принимая во внимание, что немсстиковые ато
мы кислорода образуются при фотохимическом разрыве связи 00 
в пероксидном мостике и последующей ее стабилизации при по
вороте тетраэдра [9] в процессе релаксации. Такой процесс 
не приводит к появлению свободных носителей заряда (Е'цен
тры генерируются очень слабо), но созданные центры атомов 
немостикового кислорода, вероятно, расположены близко, что 
уменьшает их термическую стабильность и, может быть, слегка 
изменяет оптические свойства. Детальное изучение оптических 
параметров рассматриваемых центров еще предстоит ноовести, 
поскольку, вероятнее всего, именно они ответственны за выход 
из строя изготовленных из стеклообразного кремнезема окон 
лазеров. 

Как видно, в образовании элементарных собственных де
фектов стеклообразного кремзнезема ( Е'центр, немостиковый 
атом кислорода, пероксидный радикал) большую роль играют их 
агрегаты г пероксидный мостик и кислородная вакансия. Эти 
дефекты, вероятно, существуют в стеклообразном кремнеземе в 
довольно больших •концентрациях (порядка 10^10* см~^), ве
личина которых зависит от температуры нагрева образца, от 
скорости отжига и от состояний внешней среды, с которой до
стигнуто лрмодинамическое равновесие при отжиге. Детальное 
рассмотрение процессов образования указанных дефектов приве
дено в работе [22]. Отметим только некоторые результаты рабо
ты а проанализируем, как авторы объясняют ряд ранее непоня
тых экспериментальных результатов. 

Вопервых, из работы [22] следует, что при термодина
мическом равновесрн в стеклообразном кремнеземе возникает 
бодьвая концентрация кислородных вакансий (1,8 10^ см



**), 
величина которой слабо зависит от температуры и от состояния 
окружашцэЗ среды. А так как концентрация пероксидных мости
ков в нейтральном окружении всегда по крайней мере на ..эря
док чэньае, то стеклообразный кремнезем в термодинамическом 



равновесии становится нестехиометричным, т.е. в нем имеется 
примерно 1,510^ см~^ кислородных вакансий нескомпенсиро; 
ванных пероксидными мостиками. Зтот факт позволяет объяснить 
появление на поверхности разрушенных в вакууме образцов стек 
лообразного кремнезема только одного вида из возможных де
фектов разрыва связей Б1 0 разрушением  поверхностные трех
координированные атомы кремния ( Е^центры) [23]. Авторы 
работы [23] также нашли, что только 4955 от возможной макси
мальной концентрации проявляются как поверхностные Е^цен

тры. 
Если принять во внимание, что процесс реконструкций 

осуществляется на поверхности во врем  ее возникновения, 
тогда ясно, что только нестехиометричная часть трехкоорди
нированних атомов кремния появится как поверхностные Е^ 
центры. Из найденной в [22]степени нестехиометричкости 
(1,5"10^ см

^) следуег, что •% трехкоординированных атомов 
кремния (части разорванной связи «У - 5\ в кислородных вакан
сиях) могут остаться нескомпенсированными на образованной 
поверхности стеклообразного кремнезема, что находится в хо
рошем согласии с экспериментальными результатами работы [23] 

Вовторых, столь большие концентрации кислородных ва
кансий и пероксидных радикалов позволяют объяснить очень вы
сокую эффективность генерации и большую стационарную концен
трацию Ецентров в образцах стеклообразного кремнезема, об
лученных при температуре жидкого гелия мягким рентгеновским 
излучением, которое способно генерировать только электронные 
возбуждения в стеклообразном кремнеземе [24]. Свободные элек 
троны и дырки могут локализоваться на существующих дефектах 
и образовывать центры окраски. Согласно [3,7,8], локализация 
дырки на кислородной вакансии образует Е1 центр, из которого 
дырка термически может быть освобождена только при темпера
туре высше 500 °С. Причина невозможности генерации Е'цен
тров в больших концентрациях при комнатной температуре, ве
роятно, заключается в отсутствие глубоких ловушек для элек
тронов^ они разрушают почти все Е'центры (наблюдаемая • ' 
концентрация Е'центров равняется концентрации захваченных 



электронов). Если при температуре жидкого гелия пероксидные 
мостики служат центрами захвата электронов (или электронных 
пар [20]), то концентрация Е'центров может достичь концен
трации пероксидкых мостиков (или двойной их концентрации), 
что близко к экспериментально найденной (10^ см ) [24]. 

Втретьих, изза того, что концентрация кислородных 
вакансий практически не зависит от температуры, а концентра
ция пероксидных мостиков с понижением температуры падает 
[22], следует, что резкое понижение температуры стеклообраз
ного кремнезема приведет к существенному перевесу концентра
ции немостикоЕЬ": атомов кислорода (изза необходимого спада 
концентрации пероксидных мостиков) над концентрацией трех
координированных атомов кремния. Если при равных концентра
циях немостковых атомов кислорода и трехкоординированных 
атомов кремния между ними может существовать передача заря
да (напр., электрон из гибридной 5р3

орбитали трехкоордини
рованного атома кремния переходит на пустое место в рорби
тали немостикового атома кислорода), после чего эти дефекты 
становятся ненаблюдаемыми ЭПР и оптическим методами, то в 
случае резкого охлаждения нескомпенсированная часть немости
ковых атомов кислорода вынуждена оставаться в нейтральном 
состоянии и давать соответствующие сигналы ЭПР, оптическое 
поглощение и люминесценцию. Возможно, что именно этим про
цессом обусловлено появление полосы поглощения при 2,0 эВ 
(непстиковые атомы кислорода) в оптических волноводах [25]. 
Перевес концентрации немостиковых атомов кислорода над кон
центрацией трехкоординированных атомов кремния в стеклооб
разном кремнеземе должен появиться такжо при отжиге образ
цов в окислительной атмосфере. Этим может быть объяснено 
появление характерных оптических свойств немостиковых атомов 
кислорода в образцах, отожженных в окислительной атмосфере. 
Следует, всетаки отметить, что, „огласно [22], даже деся
тикратное превышение концентрации немостиковых атомов кисло
рода над концэнтрацией трехкоординированных атомов кремния 
не приводят к превышению концентрации пероксидных мостиков 
над концентрацией кислородных вакансий, т.е. образцы все 
еще имеют дефицит кислорода. 



З а к л ю ч е н и е 

В настоящей статье качественно рассмотрены модели ос
новных собственных дефектов стеклообразного кремнезема и ме . 
ханизмы их образования, разрушения и превращения. Не рассмат
ривались такие гипотетические дефекты, как трехкоординиро
ванный атом кислорода и близкие пары простейших дефектов 
трехкоординированный атом кремния и немостиковый атом кисло
рода в пределах одного тетраэдра [26,27], поскольку в рабо
те [8] экспериментально доказана несостоятельность таких 
дефектов. Для всех рассмотренных дефектов имеются прямые 
экспериментальные данные, доказывающг. их> существование в 
стеклообразном кремнеземе. Соотношение между концентрациями 
этих дефектов в необлученком стеклообразном кремнеземе, при
веденное в работе г

.22], позволяет с единой точки зрения по
нять целый ряд изменений оптических, парамагнитных и теп
ловых свойств стеклообразного кремнезема при разных воз • 
действиях (облучения, механодеструкция, отжиг в разной ат
мосфере, резкое охлаждение и т.п.). 

В отличие от предыдущих исследований процессов гене
рации собственных дефектов в стеклообразном кремнеземе [410] 
в настоящг"1 работе установлено, что при генерации элементар
ных дефектов ионизирующей радиацией определяющую роль играет 
их возникновение из простейших агрегатов (кислородная вакан
сия и пероксидный мостик), которые не дают выраженных полос 
оптического поглощения в области прозрачности и сигналов ЭПР. 
Но оцененные концентрации агрегатных дефектов очень высоки 
[22] и даже приводят к ощутимым изменениям таких свойств 
стеклообразного кремнезема, вклад в которые вносит вся сет
ка стекла (низкотемпературная теплоемкость, комбинационное 
рассеивание света). 

Таким образом, наш подход к рассмотрению собственных 
дефектов стеклообразного кремнезема, в котором основную роль 
играют процессы превращения между существующими собственными 
дефектами, позволяет качественно объяснить ряд ранее об на



руженных необычных экспериментальных результатов [1114,17, 
2325], для которых полные объяснения авторами не были даны. 
Кроме того, теперь вытекают новые вопросы требующие проведе
ния экспериментов по проверке и уточнению концепций выдвину
того подхода. 
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УДК 535.343.2:656.192 

ЭКСИТОНФОКОННОЕ ЮАИМОДЕлСТВИЕ В КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ 
И СТЕКЛООБРАЗНОМ 51 &| 

И.Т.Годмачкс 
НИИ физики твердого тела ЛГУ .им. Петра Стучки 

На основе применения теоретичес их интерпретаций пра
вила Урбаха показана реализация сильного экситонфононного 
взаимодействия, обусловливающего образование на длинновол
новом краю фундаментального поглощения (д.к.ф.п.) локали
зованных экситонов з кристаллическом и. стеклообразном Б102. 
Установлено, что в„аи/.э';ёйств"е этих экситонов на д.к.ф.п. 
осуществляется с Эффективными фононами 1.0типа, имеющими 
энергии 46 мэВ (в кристалле) и 58 мэВ (в стекле:").'БЮ2. Пока
зано, что экситоны, взаимодействующие с фононами на д.к.ф.п. 
кристаллического и стеклообразного Б!Оз. отличаются от ре
зонансных экситонов Е = 10.4 (10,2 эВ) в БЮг и тлеют 
непрямой характер (Ел9,1 эВ5. Используя выражения теорети
ческих интерггоетаций поавила Урбаха определены параметры 
экситонов в Б!0 2

: ̂ е°=^.51те , г ао= 57 А. Выявлены интен
сивности электшческих шгаооцолейТ генерируемых 1.0фонола
ми на д. к \ п.$Шг •'£=.? 099 кЗ/см (кристалл;, 2885 кВ/см 
(стекло). 

Установлено выполнение правила Урбаха в кристалличес
ком Б^бе и образование "связанных" экситонов (Ея:8,7 эВ) 
с введением пр::меси бе в БЮ 2. Показано, что длинноволновый 
край поглощения Б102 бе обусловлен сильным экситонфононным 
взаимодействием. 

Правило Урбаха и экситонфононное взаимодействие" 

В широком ряде материалов (ионные кристаллы, полупро
водники, молекулярные кристаллы, аморфные вещества и др.) 
длинноволновый край фундаментального поглощения (Д.к.ф.п.) 
подчиняется эмпирически найденному правилу Урбаха [I] 

л = с<0ехр[(ЕЕ0)б7кТ] , (I) ' 



где л коэффициент поглощения на д.к.ф.п., Е  энергия фо
тонов, Т температура, ос0.Е0, о" параметры правила, вели
чина которых обусловлена свойствами конкретного материала. 

Экспериментально установлено [I]. что в материалах с 
экситонным характером поглощения на д.к.ф.п. температурная 
зависимость параметра б"(Т) , характеризующего крутизну края, 
подчиняется выражению 

где 6"0 и"ПсоЭф  параметры конкретного материала ( псо э + 

по величине соответствует энергии эффективных фоне :ов, взаимо
действующих с экситонами на д.к.ф.п. [1]). 

На настоящее время не существует единой теоретической 
интерпретации правила Урбаха, однако имеющиеся теории, раз
работанные для материалов с экситонным характером перехо
дов на д.к.ф.п., объединяет общий подход, который за основу 
данного правила берет именно экситонфононное взаимодейст
вие [26] . В литературе [3] дается разделение кристал
лов ПС характеру экситонфононного взаимодействия, которое 
отряжается как в поведении д.к.ф.п., так и в интерпретации 
правила Урбаха: 

I) з кристаллах со слабым экситонфононным взаимодей
ствием экспоненциальный д.к.ф.п., подчиняющийся правилу 
Урбаха (см.вырЛ), наблюдается лив... при достаточно высоких 
температурах (Т> 50100 К) и образуется путем перекрывания, 
размазывающихся с увеличением температуры фононных подзон, 
которые проявляются при Т< 50100 К в виде структуры на 
спаде края фундаментального поглощения. Наличие фононных 
подзон отраж"}Т вг ммодействие экситонов с фононами в виде 
процесса одновременного поглощениг фотона (с энергией мень
ше энергии максимума длинноволновой экситонной полосы 
Е < Е м а к с ) и одного, двух или нескольких оптических фононов 
для создания энситона. Данный процесс удовлетворительно опи
сывьтся теорией возмущения [ 5], применяемое к эксктснфо
нонной системе, так как в данном случае взаимодействие не 
приводит к изменениям в энергетических спектрах экситонов 



и фононов (суть слабого взаимодействия). Случай слабого эк
сктонного взаимодействия реализуется, как правило, в полу
проводниках [7]," имеющих экситоны типа Занье  хЧотта; 

2) в кристаллах с сильным экситонфононным взаимодей
ствиец фононные подзоны на д.к.ф.п. отсутствуют, экспонен
циальный д.к.ф.п. налюдается и при низких (Т<50 К) темпе
ратурах. Е теории Тоядзавы [2,3] такое поведение д.к.ф.п., 
подчиняющегося правилу Урбаха, интерпретируется обусловлен
ными переходами на колебательные подуровни "моментально са
мозахваченных", локализованных экситонов, образование кото
рых происходит путем захвата экситонов локальными деформа
циями кристаллической решетки, создаь^мыыи одновременно 
большим числом фононов, имеющих преобладающий квадратичный 
член в операторе экситонфонокного Езаимодействия [8]. В 
[4] показано, что какими фоночачи могут являться 10 и ТА 
фононы (в отличие от 1Афононов, которые, взаимодействуя с 
зкситонами, определяют ход поглощения в области более близ
кой к максимуму экситонной полосы поглощения). В [2,3] 
теоретически выведены критерии образования локализованных 
экситонов на д.к.ф.п., связанные с величинами параметров 
правила Урбаха в конкретном кристалле: 

а)б 0<1 , о~0 (см.вир.2)  параметр, связанный с кон
стантой экситонфононной связи д [I ] соотношением в^=Эд12 , 

б ) Е

о
< Е

макс »
 г д е Е

о (см.выр.1), Е „ а к с  энергия 
максимума экситонной полосы поглощения, обусловливающей 
край фундаментального поглощения, 

в) возможность выделения в фононной системе колеба
тельных мод с определенной симметрией, способных создавать 
деформации кристаллической решетки, захватывающие экситоны. 
(Тип данных мод определяется 'т

ространственнсй симметрией 
кристалла.) 

В рамках теории Тоядзавы [2,4] выведены также соот
ношения, связывающие экспериментально определяемые парамет
ры Урбаха с фундаментальными параметрами экситонов ге.): 

I) в случае взаимодействия сЮфононами (Ъы .х^ойу.) 



где tf.fiü^ (см.выр.1,2), £ 0 ) г с Т  оптическая и статическая 
диэлектрические постоянные, ан= 0,529 1  радиус Бора для 
атома водорода, V0  объем элементарной ячейки, ^„при
веденная масса экситона р—= 4» + т. _ масса элек
трона; е е 

2) в случае взаимодействия с акустическими ТА фонона
ми (па̂ пса.д) 

6V = (27Г) m^eE^ oí0/fi С , (4) 

где б0~<т внр.2 , т*0  эффективная масса экситона, E d 
потенциал деформации, С  постоянная упругости, о<0 па
раметр, характеризующий размер локальной деформации, спо
собной захватить экситон. Согласно [2] оЧ oc'Jé: гео (d 
постоянная решетки, г ео радиус экситона). Теория Тоядэа
вы [2,3J, удовлетворительно применима для ионных кристаллов 
(напр., щелочногалоидных кристаллов  ШТЮ, имеющих экси
тоны с большими энергиями связи и малыми радиусами [I]. 

Другая наиболее используемая теоретическая интерпре
тация правила Урбаха предложена Доу  Редфилдом [б], кото
рая экспоненциальный д.к.ф.п. объясняет с помощью эффекта 
Франца  Келдыша, модифицированного для случая экситонного 
поглощения, где поглощение на д.к.ф.п. обусловлено низко
энергетическими состояниями, образующимися в результате 
ионизации экситонов на д.к.ф.п. под воздействием перемен
ных электрических микрополей. Состояния, обусловливающие 
д.к.ф.п., образуются путем туннелирования электрона сквозь 
кулоновский барьер, создаваемый дыркой в экситоне, в по
телциалыгую яму, генерированную электрическими микрополями 
в кристалле, при этом состояние электрона в яме после тун
нелирования является более низкоэнергетическим, чем вблизи 
дырки в Is прямом экситоне [6,9]. После туннелирования ку
лоновская связь электрона и дырки полностью не теряется, 



что объясняет наличие экситонных полос поглощения при воз
действии на экситоны электрических ионизирующих полей [9]. 
Экспоненциальная форма д.к.ф.п. отражает экспоненциальное 
распределение состояний ионизированного экситона, обуслов
ленное вероятностью нахождения туннелировавшего электрона 
на разных расстояниях от дырки. Согласно [6], источниками 
переменных во времени электрических микрополей могут являть
ся, соответственно, 10 фононы в ионных кристаллах, заря
женные примеси в полупроводниках, неупорядоченности струк
туры в аморфных материалах. В случае 1.0фононов в [б] для 
определения интенсивности поля дано выражение 

<Р*0> = с\ь(^М.) 
2кТ 

Ря = 2,6 (-Н М 2 /

\ (б) 

где <Р10> среднее квадратическое значение интенсивности 
поля^с^зф^поо^  см.выр.2 , гео  радиус экситона, 
£*=

 С

°
е

" 1 • По данным [9], значения ? 1 0 в ЩГК могут.дости . 
гать величин 10^10^ В/см, в полупроводниках  10^10^ В/см. 
Для случая заряженных примесей или дефектов  источников 
поля, в [10] приведено выражение 

где N концентрация примесей (дефектов) в I сМ^, е~ заряд 
электрона, е^- статическая диэлектрическая постоянная, 
Р д  интенсивность поля. Одновременное использование выра
жений теорий Доу  Редфилда и Франца  Келдыша [II] позволя
ет выявить связь между параметрами правила Урбаха, величи
ной электрических полей и фундаментальными параметрами эк
ситонов в кристалле в виде 

АЕ д»Е,(Т,)Е,(Т г ) Я 5Ы^  * 
2кТ, 

(7) 

где АЕ д сдвиг д.к.ф.п. (сх • 10° см"А

) с увеличением тем
пературы от Т4 доТ2. Параметр Б , определяемый графически 
из соотношения Е

д= ̂  [*п(^р]] связан, по [II], с пара
метрами б"0,пи̂ ), г£в ,^ео соотношением 



Теория Доу  Редфилда удовлетворительно описызает выполне
ние

 правила Урбаха в полупроводниковых кристаллах, имеющих 
экситоны с малыми энергиями связи (Е^ < 0,1 яВ) и большими 
радиусами (гев~2040 л), ионизация которых не требует боль
ших величин полей F L 0 [6,9]. 

Выполнение правила Урбаха установлено также в неупо
рядоченных материалах [12], в которых, однако, по сравне
нию с кристаллами, наблюдаются особенности в поведении 
д.к.ф.п.: 

а) меньшая крутизна д.к.ф.п. ( о*неу(1 <. & к р и с г а л ), 
б) нечувствительность крутизны д.к.ф.п. к изменению 

температуры в большинстве неупорядоченных материалов (не 
выполняется выр.2). 

.В самках теории Доу  Редфилда[6,12] данные особен
ности объясняются как следствие более сильного уширенйя 
Д.к.ф.п. (уширение соответствует меньшей крутизне края) в 
неупорядоченных материалах под воздействием дополкителышх 
электрических микрополей, источниками которых, помимо L0 
фононов и заряженных примесей (схоже, как в кристаллах).яв
ляются неупорядоченности структуры вещестза (флуктуации плот
ности зещестза изза отсутствия дальнего порядка, заряженные 
дефекты). Согласно [13]. в неупорядоченных материалам интен
сивность электрических полей F t 0 , генерируемых LOфононами 
(см.выр.5), при низких температурах значительно меньше ин
тенсивности F A полей, наведенных неупорядоченностями струк
туры (см.выр.6), практически не зависящих от температуры и 
главным образом определяющих крутизну д.к.ф.п. при низких 
температурах. С повышением температуры до Т > Т к р и т интен

сивность полей FL0(T) существенно повышается и вклад их в 
уширении д.к.ф.п. увеличивается, что отражается в уменьше
нии крутизны д.к.ф.п. с увеличением температуры в области 
Т )/TK и т . Следовательно, более низкие значения T Kp U T 

/ 18lffico. 
ЭФ ь е т >>«4. (8) 



указывают на меньший относительный вклад неупорядоченное:.: 
структуры в наведении электрических полей Р А, уширягацих 
д.к.ф.п. конкретного материала. 

Для примесного поглощения правило Урбаха имеет две 
особенности выполнения [1,14,15]: 

1. В ионных кристаллах с изоэлектронными примесями 
[14] длинноволновый край поглощения (д.к.п.) подчиняется 
как спектральной (см.зыр.1), так и температурной (см.выр.2) 
части правила Урбаха и интерпретируется в рамках теории 
Тоядзавы [ 4 ] как обусловленный экстонфононным взаимодейст
вием. В отличие от "ЧИСТЫХ" кристаллов, экситон в кристал
лах с примесями испытывает воздействие не только деформа
ционного потенциала решетки (в виде захвата на локальных 
деформациях решетки, создаваемых фононами),но и дополни
тельного потенциала, обусловленного разницей в энергиях 
возбуждения атомов основного вещества и примеси : б = Сд^в 

(для экситонов типа Ванье  Мотта данный потенциал может 
быть выражен с помощью различий в электроотрицательностях 
или потенциалах ионизации атомов А и Б) [16]. Последнее 
приводит к дополнительной локализации экситонов на д.к.п. 
по сравнению с д.к.ф.п., что отражается в более сильном 
экситонфононном взаимодействии : б 0 (прим.) < <Г0 (оснойк.). Со
гласно теоретической интерпретации правила Урбаха, разрабо
танной Саваи и др. [I?] для смешанных ионных кристаллов, с 
помощью оценки разницы в величинах параметров б 0 , Е 0 (см. 
выр.2,1) в основном кристалле и кристалле с примесью мож
но выявить, реализуется ли при добавлении конкретной приме
си в кристалл случай "амальгамы" или "связанных экситонов". 
Для случая "амальгамы" (Ма1КМш др.) величина параметров 
б"0,Е0 с добавлением примеси н° претерпевает значитель
ных изменений ( Д Е 0 < 0.1, Дст0 < 0,1 ), для случая же "связанных 
экситонов", образующихся на д.к.п. в виде локализованных 
на примесях, ДЕ0>0,1 , Д6 0 >0,К КС1Вг,1 и др.). 

2. Примесное поглощение в полупроводниках главным 
образом удовлетворяет спектральной части правила (см.выр.П, 
однако выр.2 не выполняется и д.к.п. с изменением темпе



ратуры сдвигается параллельно. Последнее интерпретируется 
[15] как свойство поглощения, обусловленное локальным ха
рактером переходов в примесных центрах, которые не чувстви
тельны к воздействию фойонной системы основного кристалла, 
что особенно характерно для случаев, к^гда введение приме
си вызывает появление локальных колебаний в кристалле.Теоре
тически показано [18], что для д.к.п. примесей, образующих 
глубокие энергетические уровш в запрещенной зоне, пара
метр крутизны д.к.п 6 имеет линейную температурную зави
симость, что отличает поведение д.к.п. "чисто примесного 
характера" (привесной полосы) от случая примесных, "связан
ных" экситонов, для которых параметр 6 удовлетворяет выр.2 
[ 143. 

Длинноволновый край фундаментального поглощения 
• (краткий литературный обзор) 

На настоящее время исследованиями оптического отра
жения [191, фотопроводимости, передачи энергии люминесцент
ными зондами [20], возникновения заряда на границе 5|$>4 0 2 

[21] доказано, что край фундаментального поглощения Б*0г 

обусловлен экситонной полосой с Е м а к с = 10,4 эВ (кристал
лический Б Ю г ) , 10,2 эВ (стеклообразный Б| 0 2), однако экс
перрчентальные данные и теоретические модели для д.к.ф.п., 
представленные в разных работах,существенно различаются. 
Противоречия в экспериментальных данных по д.к.ф.п. крис
таллического содержатся: 

а) в спектрах оптического отражения: например, в [19] 
в области Е<9,0 эВ наблюдается гладкий характер д.к.ф.п., 
интеоиретиг)утмый ак длинноволновая часть экситонной поло
сы с Е^^» 10,4 эВ, в [22], однак , найдено плечо в спектре 
отражения при Е = 8,3 эВ, объясачемое как порог непря

мых зонзонных переходов, что вмвбге с антиреэонанснои 
формой экситонной полосы с Е = 10,4 эВ [20] и ее тем



I 

I 

пературным поведением [23] , указывают на метастабиль
• шли характер резонансных экситонов Е = 10,4 эВ, не обуслов
ливающих д.к.ф.п.; 

б) в спектрах поглощения: в [23] простирание границы 
пропускания более чем на I эВ ниже Е м а к с = 10,4 эВ интер
претировалось как следствие температурного уширения экси
тонной полосы { Е м с к с  10,4 эВ), где д.к.ф.п. Б1 0 2 обуслов
лен фононкоаскстированными переходами, что совпадает с 
данными по выполнению правила Урбаха в кристаллическом БЮг 
[ 24 ] , где близкое значение параметра Е 0= 10,5 эВ с Е м о к с = 
= 10,4 эВ объяснялось как обусловленность д.к.ф.п. Б! 0г 
поведением экситонной полосы с Е£«1» = 10,4 эВ. 

пи КС 
В более поздней работе [25] получена величина пара

метра Е 0 = 9,1 эВ, существенно меньшая,чем Енокс=10,4 эВ, 
указывающая по мнению авторов [25], что д.к.ф.п. не обуслов
лен поведением полосы с Е = 10,4 эВ. 

Теоретические расчеты зонной структуры кристалличес
кого Б!' 0 2 также не приводят к однозначному ответу о природе 
низкоэнергетических переходов. В [26] предполагаются не
прямые переходу с порогом Е д= 9,2 эВ, а в [27] прямые за
прещенные переходы с порогом Ед= 6 эВ. в неупорядоченном 
Б1 0 2 различия в экспериментальных данных и в интерпретаци
ях д.к.ф.п. еще более значительны, чем в кристаллическом Б10̂ : 

а) при измерении отражения, аналогично как з кристал
ле, наблюдается наличие плеча при Е = 8,3 эВ [22] и отсут
ствие его [ 19 ] ; 

б) при измерении фотопроводимости экспоненциальный 
ход фотопроводимости на д.к.ф.п. вплоть до I I эВ в [20] 
интерпретируется как обусловленный экситонголми процессами, 
в [28] насыщение фотопроводимости при Е = 8,9 эВ и квадра
тичная ее зависимость при Е<8,9 эВ объясняются как отобра
жающие непрямые зонзонные переходы на д.к.ф.п., в [29] 
порог зонзонных переходов Е„= 9,3 эВ определен из поле
вой зависимости фотопроводимости; 

в) при измерении поглощения стеклообразного и 



аморфных пленок 5 Ю 2 в [30] наблюдаемые слабо выраженные 
максимумы на д.к.ф.п. при Е = 8,48,7 эВ в стеклообразном 
Б\0г интерпретируются как обусловленные низкоэнергетичес
кими, слабо разрешенными по правилам отбора прямыми экси
тонамк, в [31] схожее плечо в спектре поглощения при Е = 
= 8,3 эВ объясняется как отражающее порог прямых зонзон
ных переходов, в [32] д.к.ф.п. аморфной пленки $\0г аппрок
симирован квадратичной зависимостью оч(Е)~Е д)

2

, Ед= 8 эВ 
и интерпретирован как следствие непрямых переходов на 
д.к.ф.п.; 

г) по данным правила Урбаха в [24] , получен
ную в стеклообразном Б!02 значительную разницу в Е 0= 8,7 эВ 
и Е м а к с= 10,2 эВ интерпретировали как отражающую влияние 
"околодефектного" поглощения на д.к.ф.п. стеклообразного 
5Ю 2, в [33] получена другая величина параметра Е0= 8,21 эВ, 
где д.к.ф.п. интерпретируется в рамках теории Доу  Редфил
да [6]  в качестве основных источников электрических мик
рополей предположены 10 фонош. Показано 1251, что параметр Е о« 
* 8,7 эВ отражает природу д.к.ф.п., стеклообразного $ Ю 2 , 
не э&внеягую от влияния "окододефектного" поглощения. Из 
ошв приведенного можно выделить четыре основных подхода в 
интерпретации д.к.ф.п. Б!02: 

1) д.к.ф.п. обусловлен ниэкоэнергетической частью 
экоктокной полосы с Е м 0 1 < с=. 10,4 эВ; 

2) д.к.ф.п. обусловлен непрямыми зонзонными перехо
дами (экоитокы с Е м о к с = 10,4 эЗ метастабильны); 

3) д.к.ф.п. обусловлен слабо разрешенными по прави
лам отбора прямыми экситонами ( Е = 8,48,7 эВ); 

4) д.к.ф.п. обусловлен прямыми зонзонными перехода
ми (Е д= 8,5 эВ). 

В литературных источниках предложены также структурные 
модели экситонов, обусловливающих д.к.ф.п. Б!0г. В [35] 
предполагается существование автолокализовакных экситонов 
на д.к.ф.п. 5Ю 2 , дырочная часть которых определяется ква
зимолекулой 0^ (аналог Х 2 для Уктипа экситонов в ЩГК 
2 ). В [36] экспериментально получена автолокализация эк



ситонов в Б|0г, объясняемая авторами [36] на основе разры
ва связи $10. Формирование д.к.ф.п. в [25,37] представле
но как поглощение смешанных экситонных состоянии, включа
ющих: 

I) резонансный экситон (Е = 10,4 эВ), представляемый 
в ВР.ДО анионного экситона [23], дырочная часть которого 
определяется 2р2 несвязывающими орбиталями кислорода, элек
тронная часть  35 состояниями кислорода, 2) частично ре
лаксированный экситон ( Е*9,5 эВ) непрямого характера 
(электронная часть на Зо'орбитали кремния, а дырешал часть 
на связывающей орбитали квазимолекулы 0 2 , 3) автолокализо
ванный экситон в виде разорванной связи 510. В [38] пред
ложена другая модель экситонов ьа к.ф.п стеклообразного Б|02» 
в которой представлено существование параболических ( Е • 
= 8,3 эВ) и гиперболических экситонов (Е 10,2 эВ) в 5( 0 2* 

Из представленного краткого литературного обзора 
следует, что природа д.к.ф.п. и низкоэнергетических экси
тонов в 5102 полностью не. выяснена. В связи с этим в на
стоящей работе делается попытка исследовать д.к.ф.п. и при
роду ниэкоэнергетических экситонов в Б10 2с помощью изуче
ния экситонфононного взаимодействия в Б10,. 

Постановка цели работы 

Целью настоящей работы являлось исследование харак
тера экситонфононного взаимодействия в Ъ'\0г и изучение 
природы ниэкоэнергетических экситонов, обусловливающих 
д.к.ф.п. кристаллического и стеклообразного 510гРешалйы 
следующие задачи: определить условия выполнения и величины 
параметров правила Урбаха в кристаллическом 5102 , Б|0г бе 
и стеклообразном 5Ю г; с помощью применения теоретических 
интерпретация правила Урбаха определить место кристалли
ческого 5!0г среди других материалов по характеру ̂ кситон
фононного взаимодействия и выявить фундаментальные парамет
ры (̂ хро, , гро ) экситонов в 510г; исследовать влияние 



стеклообразного состояния и наличия изоэлектронной примеси 
бе на характер экеитонфононного взаимодействия S\02i оп
ределить тип фононов, Наиболее эффективно взаимодействующих 
с экситонами на д.к.ф.п. 5|" 0 2 ; на основе сопоставления ли
тературных данных и полученных результатов по экситонфо
нонному взаимодействию проанализировать наиболее вероятные 
структурные модели низкоэнергетических экситоноз в Б102. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Правило Урбаха в кристаллическом БШг » Б¡02бе 
и стеклообразном Б1 0 2 • 

Кристаллический Б102 (кристаллический кварц). Из спек
тров д.к.ф.п. кристаллического кварца (рис.1), измеренных 
при разных температурах (Т = 100800К), следует выполне
ние правила Урбаха (выр.1) с величинами параметров: Е 0 = 
= 9,1 эВ (0,05 эВ), «о = 10®»® см"*. Анализ температурной 
зависимости крутизны д.к.ф.п. (рис.2) указывает на выпол
не.ле в кристаллическом кварце выр.2 с параметрами: о"0 = 
= 0,63 и псоэф= 46 мэВ (370 см" 1

). 
Применяя к кристаллическому кварцу критерии теории 

Тоядзавы [2,3], получаем следующую информацию о природе, 
, д.к.фТп.Та?)отсутствие фононных подзон на д.к.ф.п. при Т = 
* 100 К (см.рисЛ) (схоже как при Т = 4,2 К в [24]) и вели
чина параметра # а л > 0 • 0,63 <1 указывают на то, что в 
кварце, аналогично как в ЩГК ( б^й;0,70,8), выполняется 
случай сильного экеитонфононного взаимодействия, обуслов
ливающего наведение "моментально самозахваченных", локали
зованных экситонов на д.к.ф.п.; б) соотношение Е 0= 9,1 эВ< 
^накс" полученное для кристаллического кварца 
подтверждает локализованный характер экситонов на д.к.ф.п.; 
в) следуя [2], в кристаллическом кварце (« кварц), имеющем 
пространственную симметрию О^типа, возможно выделение ко
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Р и с . I. Спектр... длин;, з волнового края фундаментально
го поглощения кристаллического кварца (бразильского проис
хождения) при разных температурах; 

толщина образца о"  0,07 тс, точки  эксперименталь
рами Е0= 9,1 эВ, о(0= К/*'8 см"

1

. 

лебательных мод, преобразующихся по неприводимым представ
лениям типа А 2 и Е [39], которые могут создавать деформации 
кристаллической решетки кварца, способные захватить эксито
ны на д.к.ф.п. Согласно [39], такими вехкварце могут яв
ляться 12Ш мод и 2 ТАмоды. Величина параметра "П<оЭф = 46 мэВ 
(см.рис.2), отражающая энергию эффективных фононов, взаимо
действующих с экситонами на д.к.ф.п. 51* 0 2 , находится "в диа
пазоне энергий Юфононов в Б'Ог [39], среди которых по 
энергии наиболее близкие к "Пш Э ф и соответствующие типу А 2 и 
Е являются моды спсо^ = 45 мэВ(А2) и 'псо1_0= 48 мэВ(Е). 
Энергия акустических ТАфононов в кристаллическом кварце не 
превышает величины = 18 мэВ (на границах зоны Бриллюена) 
[40], что существенно меньшеЪсоЭф и указывает на то, что' 
наиболее эффективное взаимодействие экситонов на д.к.ф.п. 

Е. эВ 

расчет по выр.1 с парамет



Т.К 

Р и с. 2. Температурная зависимость параметра крутизны 
края; 

точки  экспеоимектальные данные, непрерывная линия 
расчет по зыр.2 с параметрами о 0= 0,63, "Пс»)̂  = 0,046 эВ. 

Б! 0 2 осуществляется именно с 10фононами. Последнее отличает 
кварц' от ЛК, в которых эффективное взаимодействие эксито
нов на д.к.ф.п. происходит именно г акустическими фотонами 
[21. Найденное 8 5102 тш^лпы^ находится в некотором про
тиворечии с положениями теории Тоядзаву [4], указывающими на 
то, что в материалах, где значительно различаются эффектив
ные массы электрона к дырки (т*+"»т* ), например, подан
ным [26,27] Я кристаллическом кварце (т*+& 5 10те , т£= 
= 0,30,5т  ) , взаимодействие с Пфононамм слабое, основ
ное взаимодействие происходит с ТАфононами. Применяя к 
кристаллическому кварцу зыр.З, упрошенное с помощью выр.2, 
и вставляя соответствующие величины *п э̂ф:И'й)(_0 * 46 мэВ, £ = 
= 4 , ^ £„ = 2,7 [41] , У 0= 113,09 Х5

[421, а н = 0,529 А, 



б"0 = 0,63 (см.рис.2) получаем величину >tpo= 0,5Ime , ко
торая удовлетворительно согласуется с предлагаемой ранее в 
[43] 0,5me , однако несколько больше j^e«= О.Зт̂ , , 
получаемой из расчетоз [26]. Используя данную величину у.^= 
= 0,51 гпе в приближении Банье  Мотта, получаем радиус экси
тока reo=fifg/(e

2

jAeo ) s ! 0 2 = 2,8 А, величина которого несколь
ко больше длины Si0связи (=1,6 Ь [41] , но меньше постоян
ной решетки dSiQi = 4,9 Я [39], что указывает на непримени
мость модели Ванье  Мотта для экситоноз в кристаллическом 
кварце. Однако полученная величина jJ e°= 0,51 me при пола
гаемой т£ - 0,30,5 п.е [26,43] .указывает на наличие большой 
эффективной массы дырок (т£+ > 5те1 в кварце, что согла
суется с данными [27] (т*+ = 5 10 т^). Расчет параметров 
экситонов с помощью применения к кристаллическому кварцу 
вьтр.4, отображающего взаимодействие экситонов с акустичес
киси фононами, которое как показано выше проявляется сущест
венно слабее, чем с LOфононами, приводит к следующим ре
зультатам: вставляя в выр.4 б 0= 0,63 (см.рис.2), С =С,|=Сц* 
= 0,8510^ дин/см^ {39J, E d = 10 эВ (на настоящее время 
нет точных данных о величине деформационного потенциала в 
кварце и величина E d = 10 эВ оценивалась из ширины запре
щенной зоны и потенциала Маделунга Е м= 25 эВ [41]), полу
чаем, что в ожидаемом диапазоне величин эффективной массы 
экситона m*o = 510 т е [27] параметр ос",

1 имеет значения 
4,948 А, близкие к величине постоянной решетки d S i 0 z = 4,9 А, 
что, согласно [2], схоже, как в ЩГК, указывает на то, что 
локальные деформации, захватывающие экситоны на д.к.ф.п. в 
кварце, в принципе могут создавать все акустические фононы 
с длиной волны Л >, <*j"1a:d , что соответствует для случая 
экситонов типа Френкеля или Ванье  Мотта с сильно разли
чающимися rn*+ » т* . Применение теории Доу  Редфидда [6J 
к кристаллическому кварцу связано с определенными трудностя
ми, так как в отличие от полупроводников, имеющих эксятонн 
типа Ванье  Мотта с большими радиусами ( г&« =1520 X), в 
кристаллическом кварце величина экситонного радиуса сущест



венно меньше: Го = 2,8 я из вышеприведенных результатов и 
; 13], гев  57 А [37], что определяет значительные энергии 
связи экситона (Е с 4 = 1,3 эВ [43] и Е с е = 2,2 эЕ по [44]) 
ti кварце, требующие больших значений критических электри
ческих мккрополой, способных ионизовать экситоны. По данным 
[9], используя выражение FKpUT=£<.xEc8/(4lel

3

) (FK(4JT интенсивность, 
критического поля ионизации, Е,^  энергия связи, е с т = 4,4 
статическая диэлектрическая постоянная, е"  заряд, электро
на), следует, что при Е с 8 = 1,3 эВ [43] F = 8,76Ю2 кВ/см 
а при Е £ в = 2,2 эВ [44] соответствующая величина иониза
ционного поля F K p u T= 2,944Ю3 кВ/см. Определяя величину 
поля, создаваемого L0фонолами в кристаллическом кварце, в 
приближении длинных волн [45] из выражения 

г NcficoL0(exp[ticoL0/(kT)]iy4íC{gCTeo) 
LO = Y~£ 

(N  число LOфононных мод в1 <яг, имеющих энергию fi£0LO = 

flujos 46 мэВ), получаем величину (S¡02) = 1,6510** кЗ/ом 
лишь несколько меньше, чеы Р(1_0) (KG) • 1,86810"̂  кВ/см, 
F( L 0) (S¡02) значительно перекрывает вышеприведенную величи
ну FKpUT (Si02) , что указывает на правомерность применения 
теории Доу  Редфидда [6] к кристаллическому кварцу. 

й ьастоящеи работе ИССЛ"дуемые образцы кристаллическо
го кварца имеют незначительное количзство заряженных приме
сей (410""^ лас.%) [25] в связи с чем полагалось, что в 
кристаллическом Si02 основная величина поля F u 0 (Si02), ге
нерируется LOфотонами с ficouo&f¡co3<4( = 46 мэВ (см.рис.2), 
наиболее эффективно взаимодействующими с экситонами (в рам
ках теории Доу  Редфилда данные фонолы создают ионизацион
ные поля для экситонов на д.к.ф.п.). Для кристаллического 
кварца (см.выр.5) интенсивность поля F L 0 при Т = 300 К и 
рсроятной величине гео • 5 А [37] получается 2099 кВ/см, что 
по величине одного порядка с F L 0 в И(ГК (FL0(KCl) = 2730 кВ/ом, 
и значительно больше F L 0 в полупроводниках ( FL0(ZnS) = 957 гБ/ 
[6]. Ячиэость величин электрических микрополей F L 0 (SíOj/^Fl,, 
(ЩГК) i рамках теории Доу  Редфилда подтверждает схожий 



характер экситонфононного взаимодействия в БI0 2 и !ДГК . 
Применение к кристаллическому кварцу выр.7 и 8 дают величи
ну параметра Б = 0,75 эВ ( ос = 10 см

 1

) и значения _р̂ >= 0,5те, 
гео = 6,8 А, которые удовлетворительно согласуются с ранее 
Приведенными в [37,43]. 

Стеклообразный $1 0 2 (квапцевое стекло). 3 кварцевом 
стекле, как и в кристаллическом кварце, правило Урбаха вы
полняется в исследуемом температурном диапазоне (Т = 100800 К) 
со следующими величинами параметров: Е 0 = 8,7 эВ (±0,05 эВ), 
«.0 = 10 см~* (рис.3). Постоянность величин данных парамет
ров в широком температурном диапазоне (особенно при высоких 
температурах) указывает на то, что оьп отражают свойстве 
д.к.ф.п. кварцевого стекла и не обусловлены накладыванием при
месного поглощения на д.к.ф.п. а кварцевом стекле также реа
лизуется выр.2 (р;,о.4) с параметрами 6"0 = 0,54 и1"а)эф = 58 мэВ 
(467 см~Ъ. Практическое совпадение, по величине "П̂ эф= 58 мэВ 

7,5 7,6 7,7 7,8 '/,9 &0 8,1 8,2 8,3 
Е, эВ — 

Р и с. 3. Спектры длинноволнового края фундаментально
го поглощения кварцевого стекла (4й тип) при разных темпе
ратурах; 

толщина образца б = 0,05 мм, точки  экспериментальные 
данные, непрерывные линии  расчет по выр.1 с параметрами 
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Р и с. 4. Температурная зависимость параметра крутиз
ны края кварцевого стекла; 

. точки  экспериментальные данные, непрерывная линия 
расчет по выр.2 с параметрами б0 = 0,54,fico3+ - 0,058 эВ. 

(467 см  1

) спсоу, = (БЮг) = 60 мэВ (495 см  1

) [34] явно 
указывает на то, что д.к.ф.п. кварцевого стекла, как и крис
таллического кварца, обусловлен в основном взаимодействием 
эксктонов с Юфононами. Применяя к кварцевому стеклу кри
терии Тоядзавы: б0 = 0,54<1, Е 0 = 8,7 э В < Е и а к с =10,2 эВ, 
следует, что д.к.ф.л. обусловлен сильным экситонфононным 
взаимодействием, вызывающим наведение на д.к.ф.п. кварцево
го стекла локализованных экситонов. Интерпретируя разницы в 
параметрах б0 (стекло) = 0,54 < б0 (кристалл) = 0,63, Е 0 

(стекло) • 8,7 эВ < Е0(кристалл) = 9,1 эВ, следует что, со
гласно положениям [13] для неупорядоченных материалов, в 
кварцевом стекле неупорядоченности структуры, обусловливают 
дополнительную локализацию экситонов на д.к.ф.п., что отра
жается в более сильном экситонфононном взаимодействии в 
стекле. Результаты настоящей работы показывают,_что локали



зованные эхсхтокы на д.к.ф.п. образуется как в кристалли
ческом, так кстеклообразном 510 2 в основном в рввуляетй 
сильного эксктонфоноккогэ взаимодействия, что делает пред ' 
стаалелик о наведении на д.к.ф.п. 'стеклообразного 5 1 0 2 "осо
бых", характерных только для стекла локализованных эксито
нов, маловероятными. Особенность д.к.ф.п. кварцевого стекла 
по сравнению с д.к.ф.п. ряда других неупорядоченных катзриа
лоз (напр., полупроводниковых стекол) заключается в темпера
турной чувствительности крутизны д.к.ф.п. (выполнение выр.2) 
вплоть до низких (Т = Ю 0 К) температур. Последнее,повиди
мому, отражает тс, чт_ в кварцевом стекле дополнительная 

. локализация зкситокоз на д.к.ф.п., обусловленная неупорядо
ченностями структуры, по сравнению с локализацией, вызван
ной сильным экситонфононным взаимодействием, значительно 
менее выражена, чем в других неупорядоченных материалах 
(полупроводниковых сте:лах). ")то согласуется с данными Г44", 
о практически гладкой границе зоны проводимости и незначи
тельным (ДЕ=0,20,3 эВ) хвостом локальных состояний на 
границе валентной зоны кварцевого стекла. В рамках теории 
Доу  Редфхлда это соответствует тому, что в кварцевом стек
ле, аналогично как в кристалле, Юфононы являются основны
ми источникам:! электрических микрополей [ 6 ] . Применение к 
кварцевому стеклу выр.б при той же величине гео =5 X, Т = 
= 300 К, дает ведачину Р,_0 = 2865 кВ/см, большую, чем в 
кргстадле, ̂  = 2099 хЗ/см. Последнее, повидимому, отра
жает то, что а Р ь 0 (стекло) входит часть полей, генерируемых 
дополнительными источниками нефононного характера  неупоря
дочвнностямк структуры. 

Кристаллически 51 Ог (кварц) с примесью йе. В 5Юг5е 
(10"** кас.%) выполнения прааяда Урбаха найдено впервые 
(рис.5) с паражтроих Е 0 = 8,74 зВ (±0,05 эВ), оц, = Ю 3

'
6 см" 

и бр = 0,2,""ы̂  = 76 мэВ. Выполнение аир.2 в ШС^бе (ряс.6) 
указывает на то, что д.к.п. 5Ю г8е обусловлен эжситонфонон
ным взаимодействием. Согласно [2], различия в параметрах 
О

,

о(5Югбе)0,2<б'о(510г) 0,63 и Е0(5102бе)8,74 эБ< 



Р и с. 5. Спектры длинноволнового края погло.:;ния кристаллического кварца с при
месью германия Ш мас.%) при разных температурах: I  Т = 7 9 К ; 2  Т = И З К; 3 
Т = 190 К; 4  Т = 217 К; 5  Т = 248 К; 6  Т = 273 К; 7  Т = 299 К; 8  Т = 323 К; 
9 • Т 366 К; 10  Т= 380 К; II  Т = 428 К; 12  Т = 468 К; 13  Т =,505 К; 

Точки  эксперт.1

'нтальные данные, непрерывные линии  расчет по выр.1 с параметрами 
Е 0=8,74эВ, *.1о*« см"

1
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Р и с . б. Температурная зависимость параметра крутизны 
кпая кристаллического кварца с примесью германия; 

точки  экспериментальные данные, непрерывные линии 
расчет по вир.2 с параметрами 6*0 = 0,2;"ко,,. = 0,076 эВ. 

<Е0(5102) 9,1 эВ указывают на то, что экситоны БЮ г6е 
эффективнее взаимодействуют с фонолами, чем экситоны в Б10?. 
Последнее объясняется тем, что в Б!02бе локализация экси
тонов на д.к.ф.п., кроме захвата на генерируемых фононами 
деформациях решетки [14], происходит также на примесях гер
мания. Применяя к 510266 критерии теории Саваи [17], следу
ет, что значительная разница ДЕ 0 = 9,18,7 = 0,4 эВ и Аб"0 = 
= 0,630,2 = 0,43 указывает на выполнение в БЮ? бе случая 
"связанных" экситонов, схоже как в КС1Вг,1 [14].

Модели низкоэнергетичесих экситоноз на д.к.ф.п. 51 0 2 . 
В пользу модели Мотта [35,44], представляющей локализованные 
экситоны на д.к.ф.п. 5102 на базе 0~г молекулы (аналог У к 
типа экситонов в щТК) свидетельствуют:!) схожесть в поведе
нии д.к.ф.п. и близость параметров правила Урбаха в 5!'02 и 
ЩГК, 2) сильное экситонфононное взаимодействие на д.к.ф.п. 
5102, указывающее, противоположно [23], на"мягкость" крис
таллической решетки кварца, в которой фононы могут создавать 



локальные деформации, среди которых могут быть обусловлен
ные сближением соседних атомов кислорода в квазимолекулу 
0 2 . Против модели Мотта свидетельствую? следующий данные 
по зкситэнфононнсму взаимодействию: I) в ЩГК \/ктипа экси
тоны образуются захватом на дефорлации решетки, обусловлен
ной сближением ионов галогена в квазимолокулу Х 2 , создавае
мую акустическими колебаниями [2], однако в Б Ю 2 получено, 
что основное взаимодействие происходит именно с оптическими 
фоноками (Ю), 2) г [39] методом силового поля валентного 
типа показано, что оптические колебательные моды (Ю) типа 
А 2»Е , имеющие энергию наиболее близкую к Ь(0 Эф= 46 мэЗ, 
не создают деформации, сближающей соседние атомы кислорода 
(возможно, что такие сближения могут вызывать акустические 
фонокы типа А 2 » Е в Б'0г, однако их взаимодействие с эк
ситонами на д.к.ф.п. $ Ю 2 существенно слабее). В стеклооб
разном 3102 ситуация для образования 0^ квазимолекулы, опре
деляющей дырочную часть локализованных экситонов по модели[44] 
более благоприятна, так как в стекле имеется статический 
разброс по величинам валентных углов БнОЭ! , что в опре
деленных местах стекла может требовать значительно меньшего 
изгиба валентных.углов, чем в кристаллическом кварце, для 
образования 0 2. В пользу данной модели в стекле свидетель
ствует также практическое совпадение величин параметрапшЭф= 
58 ыэВ и энергии фононов й о ^ = 60 мэВ, обусловливающих 
колебания, связанные с изгибом $¡051 углов [34], которые 
могут привести в некоторый момент к смыканию соседних ато
мов кислорода в квазимолекулу 0 2 • 

В кристаллическом и стеклообразнс.1 Б Ю 2 имеет место 
существенная разница меагду Е 0 • 9,1 эВ (8,7 эВ) и Е м а к с я 
» 10,4 (10,2 эВ), значительно превышающая 1Е м а к сЕ 01« " 
0,10,3 эВ г друг;.,; материалах [I]. Последнее, согласно Г1], 



ЯЕНО указывает существование в S¡02 низкоэнергетичоских 
(Е = 9,1±(0,10,;:

)эВ, 8,7±(0,I0;3) оВ) экситонов непрямого 
характера, которые взаимодействуя с фононами формируют 
д.к.ф.п. Данный результат подтзепадает метастаб; льность рез..
напсных экситонов {Е = 10,4 (10,2) зВ) в Si02 [26], не 
определяющих во взаимодействии с фононами д.к.ф.п. S¡0 2 . 
Получаемое из результатов по эк./тонфононному взаимодейст
вию существование низкоэнергетичоских непрямых экситонов 
коррелирует с моделью [37], полагающей существование в 
"частично релаксированных", непрямых экситонов (Е« 9,4 эВ). 

В ы в о д ы 

1. В кристаллическом и стеклообразном Si 0 2 реализует
ся сильное экситонфононноо взаимодействие, обусловливающее 
образование локализованных экситонов на д.к.ф.п. S¡0 2. 

2. Наиболее эффективное взаимодействие экситонов на 
д.к.ф.п. Si02 осуществляется с продольными оптическими фо
нонами. Экситоны, взаимодействующие с фононами на д.к.ф.п., 
отличаются от резонансных экситонов (Е » 10,4 эВ) и имеют 
непрямой характер) [ Е= 9,1±(0,10,3) эВ]. 

3. Неупорядоченность структуры кварцевого стекла' 
(стеклообразного Si02) и изоэлектрошшо'примеси германия в 
Si02 вызнрлгст дополнительную'локализацию экситонов на . . 
д.к.ф.п., приводящую к более эффективному, чем в кристалле. 
Si 0 2, ̂экситонФононному взаимодойстьию. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА ЦЕНТРА НЕМОСТИКОВОГО АТОМА КИСЛОРОДА 
В СТЕКЛООБРАЗНОЙ ДВУОКИСИ КРЕМНИЯ: ЭФФЕКТ ЯНА  ТЕЛЛЕРА 

Л.Н.Скуя 
НИИ физики твердого тела ЛГУ им. Петра Стучки 

Предложена модель электронной и геометрической струк
туры центра НЙМОСТИКОВОГО атома кислорода в стеклообразной 
двуокиси кремния. Структура центра определяется динамичес
ким эффектом Яна  Теллера,проявляющимся как образование 
дополнительной связи 00 между немостиковым атомом кислоро
да и другим атомом кислорода того же крсмнекислородного тет
раэдра. 

В в е д е н и е 

Стеклообразный кремнезем состоит из кремнекислород
ных тетраэдров, соединенных между собой вершинами через 
атомы кислорода (так называемые мостиковые атомы кислорода). 
Немостиковым атомом кислорода называется дефект сетки стек
ла, представляющий собою одну половину разорванной связи 
$¡0 , т.е. атом кислорода, принадлежащий только одному 
тетраэдру Б10^. Такие дефекты образуются вследствие разры
ва связи аО или при разрыве связей 0М в стеклообразном 
кремнеземе, содержащем гидроксил [I]. Оптические и парамаг
нитные свойства этих дефектов рассмотрены в [1,2]. Немооти
ковый атом кислорода дает сигнал ЗПР с д1= 2,016, д2 = 
= 2,005, дз= 2,0012, а также полосы поглощения при 4,75 и 
2,0 эВ, в которых возбуждается полоса красной люминесцен
ции при 1,9 эВ. На основе анализа электронной структуры 
необлученного стекла и с учетом малого отоксового сдвига при 
возбуждении люминесценции в полосе при 2,0 эВ было предло • 
жено [2], что полоса поглощения прл 2,0 эВ и полога люми
несценции при 1,9 эВ обусловлены переходами между расщеп



ленными состояниями 2рхарактера атома немостикового кисло
рода. Эта модель хорошо объясняет силы осцилляторов опти
ческих переходов и значения дфактора, но при этом необъ
ясненными остаются причина расщепления 2рсостояний немос
тикового атома кислорода и низкое значение степени поляри
зации люминесценции (Р = 12%, [2]). В настоящей работе при
водится более детальная модель центра, в рамках которой эти 
свойства объясняются с помощью динамического эффекта Яна 
Теллзра, 

* 

Методика эксперимента и результаты' 

Объектами измерений являлись образцы синтетической 
стеклообразной двуокиси кремния, облученные потоками нейтронов 
от 10*^ до 10^ нейтрон/см^, и оскварца, облученные потоком 
10*® нейтрон/см"̂ . 

Спектры фотолюминесценции и поглощения мы измеряли с 
помощью монохроматоров МДР23 и ВМС I. Возбуждение люминес
ценции проводилось гелийнеоновым лазером ( пУ= 1,96 эВ). 
Спектр люминесценции был скорректирован на спектральную 
чувствительность канала люминесценции. Кинетику затухания 
люминесценции измеряли однофотонпым методом (описание уста
новки приведено в работе [3"). 

Спектр люминесце;щии и длинноволновая полоса поглоще
ния немостикового атома кислорода изображены на рис.1. При 
понижении температуры до 6 К какойлибо колебательной струк
туры в спектрах не наблюдается. При понижении температуры 
от 293 до 80 К максимум полосы люминесценции смещается с 1,91 
на 1,89 эВ. Температурная зависимость интенсивности люми
несценции приведена на рис.2, кинетика затухания люминесцен
ции  на рис.3. 

Линии в спектре ОПР немостикового атома числорода 
сильно уширяются и становятся неизмеримыми при температуре 
выше 80 К *. 

Данные А.В.Шендрика и А.Р.Силиня. 
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Р и с . I. Спектр фотолюминесценции (I) и длинноволно
вая полоса поглощения (2) немостикового атома кислорода. 

Т = 293 К. Образец синтетический.стеклообразный 
Б!'О, облученный потоком 10 нейтрон./см . 

Р и с . 2. Температурная зависимость интенсивности 
люминесценции в полосе при 1,9 эВ. Энергия возбуждения фо
тонов  1,96 эВ. 
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Р и с. 3. Кинетика затухания люминесценции в полосе 
при 1,9 эВ. Энергия возбуждения фотонов 2,1 эВ. 

На основе данных вышеггоиведенных и из работ [1,2,4] 
рассмотрим причину расщепления 2рорбиталей в немостиковом 
атоме кислорода. 

Поляризация люминесценции и симметрия центра. При 
рассмотрении параметров центра в первую очередь привлека
ет внимание относительно низкое значение степени поляриза
ции фотолюминесценции («»12%). Величина силы осциллятор" 
(*Ю"^ [4]) переходов в полосе поглощения при 2,0 эВ и в 
полосе люминесценции при 1,9 эВ соответствует частично за
прещенным электрическим дипольным переходам, так как сила 
осциллятора переходов друг .'о типа ниже (~ 10"^ магнитных 
дипольных переходов и *10"* электрических кводрупольных 

О б с у ж д е н и е 



переходов) [5]. 3 случае, электрических дипольных переходов 
между невырожденными состояниями хаотически ориентирован
ных центров при возбуждении линейнополяризованным светом 
теоретически ожидается степень поляризации, равьоя 50% [5] . 
В случав, когда группа симм.грии одного из электронных со
стояний, участвующих в переходе, имеет ось третьего или бо
лее высокого порядка, ожидается степень поляризации люми
несценции, равная 1/7 (*I45&), что близко к эксперименталь
но наблюдаемому значению (12%). 

Таким образом данные по поляризации фотолюминесценции 
могут указать, что немостиковый атом кислорода находится в 
окружении с симметрией С5Уили выше. Известно, что в стекло
образном кремнеземе высокая симметрия сохраняется только в 
пределах одного кремнекислородного тетраэдра, а взаимная 
ориентировка соседних тетраэдров уже подчиняется некоторому 
распределению (углы Si0  Si меняются в пределах от 120° до 
180° [6J). Поэтому высокая симметрия окружения немостиково
го атома кислорода может иметь место лишь тогда, когда он 
эффективно взаимодействует исключительно с атомами того же 
кремнекислородного тетраэдра, которому он принадлежит, а 
все остальные взаимодействия значительно слабее. 

Следовательно, можно ожидать, что немостиковый атом 
кислорода, находясь на вершине тетраэдра Si 0ц, , будет иметь 
ближайшее окружение с симметрией C 3 V (рис.4). Однако в та
ком случае 2рорбитали немостикового атома кислорода оста
лись бы вырожденными, хотя это, казалось бы, противоречит 
модели, выдвинутой в работах [2,4]. 

Ситуацию можно объяснить, если предположить, что не
мостиковый атом кислорода в возбужденном состоянии перехо
дит между тремя эквивалентными состояниями с искаженной 
симметрией, а период этих переходов меньше времени жизни 
возбужденного состояния (*20 мкс, см.рис.3). Другими сло
вами, г любой момент времени симметрия центра ниже C 3 V и 
2рсостояния расщеплены, но симметрия центра, усредненная 
по времени жизни возбужденного состояния, равна C 3 V. Далее 
рассмотрим причины возникновения такой ситуации. 



Р и с. 4. Немостикоаый атом кислорода на вершине не
искаженного тетраэдра 51 0̂ . 

б*связи условно показаны черточками. Вырожденные нор
мальные колебания немостикоього атома кислорода соответ
ствуют смещениям в направлениях х яу. 

Динамический эффект Яна  Теллера и модель электрон
ной структуры центра. Немостиковый атом кислорода на верши
не неискаженного тетраэдра Б1 0^ изображен на рис.4. В груп
пе симметрии С 2 р ^  и 2руорбитали немостикового атома' 
кислорода преобразуются по двумерному неприводимому пред
ставлению Етипа. Так же преобразуются и поперечные нор
мальные колебания немостикового атома кислорода в направле
ниях х и у . Из теоремы Яна  Теллера [7,8] следует, что 
при взаимодействии электронных состояний Етипа с коле
бательными Емодами симметричная конфигурация центра бу 
дет неустойчивой и появится искажение, снимающее вырожде
ние и понижающее общую энергию центра. 

Конфигурационные поверхности, рассчитай..ие для слу
чая взаимодействия состояние Етипа с Емодами в первом 



Р и с. 5. Конфигурационные поверхности для случая 
ЕЕсвязи: 

а  без учета динамических эффектов (из работы 8 ) ; 
б  схематический разрез конфигурационных поверхностей для 
случая динамического эффекта Яна  Теллера (пунктирные кри
вые соответствуют вкладу псевдоцентробежных взаимодействий. 



приближении теории возмущений и с учетом только линейной 
электронфононной связи изображены на рис.5,а *. Конфигура
ционные поверхности в этом приближении имеют аксиальную 
симметрию, поэтому немостиковый атом кислорода может вра
щаться в искаженном состоянии вокруг оси С 3 тетраэдра, т.е. 
будет наблюдаться динамический эффект Яна  Теллера. В бо
лее точном приближении на конфигурационных поверхностях 
появятся три потенциальные ямы, и вращение центра может 
стать термически активированным (при низких температурах 
возможно также туннелирование между ямами). 

Динамические эффекты приводят к появлению псевдоцен
тробежных сил [9] и к дополнительному вкладу «(х2

+у
г

)"
1 в 

конфигурационные поверхности (см.рис.5,а). На рис.5,б изо
бражен разрез конфигурационных поверхностей с учетом псев
доцентробежного члена. Вращение центра приводит к появлению 
минимума на верхнем лисге конфигурационных поверхностей и, 
следовательно, к возможности излучения кванта люминесценции 
при переходе с верхнего листа на нижний. 

Таким образом, согласно предлагаемой нами модели,по
лоса поглощения при 2,0 эВ и полоса люминесценции при 1,9 эВ 
обусловлены переходами между 2рсостояниями немостикового 
атома кислорода, расщепленными динамическим эффектом Яна 
Теллера. Вращение центра в возбужденном состоянии приводит 
к деполяризации люминесценции, а в основном состоянии  к 
температурному уширению спектра ЭПР. 

Энергия Яна  Теллера в предлагаемой модели относи
тельно велика, если учесть, что, например, в случае при
месных ионов переходных металлов, исследования которых 
наиболее многочисленны, расщепление обычно не прев^ает 
десятых долей электронвольт [7] . Однако для дефектов в 
ковэлентных кристаллах наблюдаются энергии Яна  Теллера 
порядка 1,5 еВ (вакансия в кремнии) и 2,5 эВ (вакансия в 

* Подробное введение в теорию эффекта Ян«(  Теллера 
и обзор экспериментальных данных имеется в работе [7]. 



алмазе) [ю]. Поэтому энергия расщепления эВ в нашей 
модели нам представляется реалистичной. 

Необходимо отметить, что в случае сильного эффекта 
Яна  Теллера вышеизложенную теорию можно применять лишь 
для качественного анализа, так как она развита в приближе
нии, что искажение Яна  Теллера является малым возмущением 

Образование дополнительной связи 00 с немостиковым 
атомом кислорода. С точки зрения теории химической связи 
причиной возникновения эффекта Яна .Теллера является об
разование дополнительной химической связи между центральным 
атомом и лигандами. В нашем случае это соответствует обра
зованию связи 00 между немостиковым атомом кислорода и 
одним из трех других атомов кислорода того же кремнекисло
роднсго тетраэдра за счет перекрывания 2рорбиталей этих 
атомов (рис.6,а). Образование такой связи в некоторой мере 

Р и с . 6. Зффект Яна  Теллера в центре немости.^о
го атома кислорода. 

а —схематическое изображение перекрывания 2рорбита
лей при искажении кремнекисло род него тетраэдра, б  схема 
молекулярных орбиталей для образования связи 00 . 



аналогично образованию Ун центров в щелочногалоидных крис
таллах. В работах [11,12] предложено, что образование ана
логичной связи ОС происходит при автолокализации дырки в 
бездефектной двуокиси кремния, энергия связи около 0,4 эВ. 
Более высокое значение энергии связи 00 между немостиковым 
атомом кислорода и лигачдом (* 2 эВ) можно объяснить отсут
ствием второй связи 510 у немостикового атома кислорода, 
препятствующей сближению атомов кислорода в случае безде
фектного стекла. 

На рис.6,б схематически изображены уровни молекуляр
ных орбиталей для образования связи 00 (группа симметрии 
С 5). а' и а1

" обозначены связывающие и разрыхляющие орбита
ли связи 00, а"  неподеленная пара 2рэлектронов немос
тикового атома кислорода (2рх на рис.б,а). Ее энергия долж
на несколько повышаться при искажении центра за счет куло
новского междузлсктронного отталкивания. Поглощение в по
лосе при 2,0 эВ тогда происходит при переходе а" » а1

** , 
что соответствует переходу дырки с основного состояния, 
где она частично локализована так.е и на лигандном атоме 
кислорода, в состояние, полностью локализованное на немос
тиковом атоме кислорода. 

Таким образом, б основном состоянии центра дырка час
тично делокализоЕана на лигандах и перескакивает между ни
ми. В этом отношении предлагаемая модель имеет сходство 
с алюминиевым дырочным центром в кварце, где дырка нахо
дится в 2рсостояниях лигандных атомов кислорода и соверша
ет термически активированные перескоки между ними (см. ра
боту [13] и ссылки в ней). 

Взаимодействие дырки одновременно с двумя атомами 
кислорода в предлагаемой модели в принципе можно проверить 
измерением сигнала ЭПР немостикового атома кислорода в 
образце, обогащенном изотопом 1 7

0 . 
Влияние окружения центра на люминесценцию. Критичес

ким условием в предлагаемой модели является взаимодействие 
немостикового атома кислорода только с одним тетраэдром 
5104 и отсутствие других заметных ниэкосимметричных воз



мущений. В противном случав динамические эффекты будут от
сутствовать, а вместе с ними  и люминесценция центра. Это 
требует достаточного удаления атомов других тетраэдров БЮ^ « 
т.е. больших размеров междоузлий. 

Мы полагаем, что это условие в стеклообразном Б10г 

может выполняться в силу следующих соображений: 
а) даже в кристаллической структуре («кварце) имеют

ся относительно большие междоуэельные пространства. Можно 
подсчитать, что свободный объем между тетраэдрами БI 0^ со
ставляет около 70$ общего объема; 

б) плотность стеклообразного кремнезема (* 2,20 г/см3

) 
меньше плотности к кварца (»2,65 г/см3

), что достигается 
за счет увеличения среднего размера междоузлий; 

в) размер междоузлий в стеклообразном кремнеземе име
ет разброс и может достигать 4 А [14]. 

. Если предлагаемая модель верна, то переход в стекло
образное состояние приводит к образованию больших междр
узельных пустот, так как центры красной люминесценции прак
тически не образуются в кристаллах кварца: согласно нашим 
измерениям при дозе облучения 1 0 ^ нейтрон /см^ интенсив
ность полосы фотолюминесценции при 1,9 эВ в стекле по срав
нению и интенсивностью в кристалле по крайней мере на два 
порядка выше. Красная люминесценция кристаллов появляется 
только при более высоких дозах нейтронного облучения, ког
да начинается амортизация кристалла. 

Из предлагаемой модели следует, что этот центр можно 
наблюдать как поверхностный дефект. Мы полагаем, что экспе
риментальные дан'ые в работе [15] подтверждают это предпо
ложение: при возбуждении аргоновым лазером (И» • 2,41 эВ) 
необлученного пористого стекла наблюдается полоса люминес
ценции поверхностных дефектов с максимумом около 1,92 эВ. 

Если предполагать, что тушение люминесценции обуслов
лено, влиянием низкосимметричного окружения центра немости
кового атома кислорода, то, учитывая распределение в раз
мерах междоузлий в стекле [14], можно ожидать существование 



ления энергий термической активации тушения люми
V «.ли. ДеГзствительно, неэкспокенциальность к/нетики за

н I люминесценции (см.рис.3) можно объяснить существо
такого распределения. Неэкспоненциальность кинетики 

• оыяо бы объяснить также и распределением вероятностей 
.... ч тельного перехода, но в этом случае нельзя объяснить 
с табу» температурную зависимость кинетики затухания одно
временно с сильной температурное зависимостью стационарной 
люминесценции (см.рис.2 и рис.3). 

Бозможная модель центра немостикового атома кислорода 
5 щэлочносиликатном стекле. Предложенная здесь модель мо
жет быть использована также и для объяснения свойств цен
тров немостикового атома кислорода в силикатных стеклах 
.так называемого НС .центра [16]). Предполагается, что НС. 

* — + 
центр образуется при захвате дырки на комплексе н:51  О N0 
с последующие' уходом кона № + [16]. От центра немостиково
го атома кислорода в чистом стеклообразном кремнеземе НС1 
центр отличается присутствием щелочного иона на соседнем 
тетраэдре . Оба центра имеют ряд сходных характеристик: 
полоса поглощения НСгцентра также находится при 2,0 эВ 
[17], оба центра имеют относительно высокую стабильность к 
оптическому или термическому обесцвечиванию, сигнал ОПТ 
обоих центров находится в одном районе значений дфакторов. 
Расщепление 2рорбиталей Н^центра объяснялось [16] влия
нием нкзкоскмметричного поля щелочного иона, находящегося 
на соседнем тетраэдре. Но, несмотря на это, центры резко 
отличаютоя: у НСтцентра полностью отсутствует полоса лю
минесценции при 1,91 эВ. 

Мы предлагаем следующее объяснение такой ситуации. 
Расщепление 2рорбиталей немостикового атома кислорода в 
щелочносиликатном стекле в основном также происходит изза 
образования рассмотренной выше связи 00. Роль щелочного 
иена на соседнем тетраэдре заключается в том, что его поле 
снижает симметрию конфигурационных поверхностей и препят
ствует вращению центра. Поэтому минимум на верхнем листе 
конфигурационной поверхности (см.рис.5,б) отсутствует и 



люминесценция является полностью потушенной. В пользу пред
ложенного объяснения говорит и тот факт, что в сигнале ЭПР 
НС1центра динамических эффектов не наблюдается [18]. Кроме 
того, в спектре ЭПР НС1центра образца, обогащенного изото
пом

 1 7 0 [19], наблюдаются линии сверхтонкого взаимодейст
вия, которые, по мнению автора работы [19] , могут указать 
на взаимодействие неспаренного спина одновременно с двумя 
неэквивалентными атомами кислорода. Это согласуется с пред
лагаемой здесь моделью. 

Автор благодарит А.Яунберга и С.Заэубович за консуль
тации, И.Яэка и В.Грунина за критические замечания и А.Си
линя за плодотворные дискуссии. 
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УДК 538.113 

СОБСТВЕННЫЙ И РАДИАЦИОННЫЙ ДЕФЕКТЫ В СТЕКЛООБРАЗНОМ 
КРЕМНЕЗЕМЕ, ЛЕГИРОВАННОМ ГЕРМАНИЕМ 

О.Х.Билан *, Л.Г.Черенда и
, А.В.Шендрик 

* Институт физики Академии наук Белорусской ССР 
НИИ физики твердого тела ЛГУ им. Петра Стучки 

Методами оптической и ЭПРспектроскопии исследованы 
особо чистые образцы стеклообразного кремнезема, легирован
ного германием. Установлено, что в этом материале полоса лю
минесценции в области 400 нм является сложной и состоит из 
полос с максимумами при 392, 402 и 435 нм. Полосы люминес
ценции сопоставлены о полосами возбуждения. На основе сопо
ставления данных оптической спектроскопии с данными, полу
ченными методом ЭПР, обсуждаются возможные структурные де
фекты, ответственные за наблюдаемое свечение. 

Стеклообразный кремнезем, содержащий германий, широко 
используется в волоконной оптике [I]. Представляет интерес 
исследование дефектов, присущих как исходной, так л оОлучен
ной стеклообразной матрице. Кроме того, большинство кварце
вых стекол содержит неконтролируемые количества примеси гер
мания [2], что приводит к изменению их оптических характе
ристик; Поэтому исследование системы Б102бе02актуально и с 
точки зрения изучения,и интерпретации природы примесных де
фектов, хаоактеоных для промышленных кварцевых, стекол;. 

В качестве объекта исследования был взят особо чистый 
стеклообразный кремнезем, наплавленный парафаэным способом» 
Содержание германия по детым нейтронноактивационного анализа 
составляло 0,195 мас.%, концентрация примесей других элемен
тов не превышала 10"^ мас.%. Мы исследидали два типа Образ
цов. Образец № I был изготовлен из поверхностной части на' 
плавленной заготовки стекла, образец № 2  из центральной 
части. Спектры поглощения регистрировали спектрофотометром 



$Р800 "Цп1сиш" , спектры возбуждения и люминесценции  спек
трофлуориуетром "Р1са55", которым обеспечивалась автомати
ческая коррекция спектра на спектральную чувствительность 
регистрирующего устройства; спектры ЭПР снимали радиоспектро
метром трехсантиметрового диапазона ЕР 9. Образцы облучали 
с помощью у установки с кобальтовым зарядом до дозы рад 
(мощность дозы составляла 300 рад/с). 

В спектрах поглощения обоих необлученных образцов за
регистрирована интенсивная широкая полоса в области 240 нм; 
кроме того, в спектре с резца }."• I можно выделить полосу при 
335 им, отсутствующую в спектре образца № 2 (рис.П. При 

200 300 400 500 
X, нм =» 

Р и с . I. Спектры поглощения образцов стеклообразного 
кремнезема, легированного германием. 

Кривые 1,3  образец № I, кривые 2,4  образец № 2 
(1,2  исходные образцы, 3,4  после гаммаоблучения). 

возбуждении светом с длиной волны Л £ и в « 242 нм наблюдают
ся полосы люминесценции при 294 и 392 км. Если глину волны 
возбуждающего .света = 245260 нм) увеличить, то ре
гистрируется люминесценция при 294 и 402 нм; максимальная 



величина интенсивности коротковолнового свечения (294 нм) ре
гистрируется при Л^о35 = 258 нм. Сдвиг максимума длинновол
новой полосы люмнесценции при 390 до 398 нм начинает про<
являться при = 248 нм. Фотолюминесценция при 392 нм, 
но не при 398 нм, наблюдается при ее возбуждении в области 
полосы поглощения при 335 нм. В обоих образцах нами обнару
жено свечение при 435 нм (\030 •= 285 нм). 

В результате гаммаоблучения образцов при 300 К воз
растает поглощение в области длин волны А^250 им, при этом 
в спектре образца }? I четко проявляются полосы поглощения 
при 215 и 280 нм и перегибы при 335 и 350 нм; эффект гамма
облучения образца № 2 существенно слабее (см.рис.1). Харак
терно, что в облученных образцах по сравнению с иооблучснны
ми образцами наблюдается уменьшение интенсивности полос лю
глинесценции. 

В образце № I, облученном гаммаизлучениом при 300 К, 
обнаружена широкая полоса фотоиндуцированной люминесценции 
с максимумом при 630 нм, отсутствующая в спектре образца 
№ 2. В необлученном образце № I эта люминесценция но регис
трируется. (Данные о полосах возбуждения и люминесценции 
приведены в таблице.) 

Т а б л и ц а 
Данньи о полосах возбуждения и люминесценции в кварцевых 

стеклах, легированных германием 

Образец № I 
Образец » 2 

полоса возбужд., полоса люми полоса воз полоса люми
нм несценции^ бужд. , нм несценции, нм 
242 392 242 392 
332 392 332 392 
258 "402 . 258 402 
258 294 258 294 

•. J70 435 • 270 435 
380 * 680 * 

* Гегистриуется только в образце, облученном гамма
излучениом. 



Р и с . 2. Спектры DIP .образцов стеклообразного кремне
зема, легированного германием, облученнпх при ЗСО К гамма
излучением: 

I  образец № I; 2  образец № 2; 3  получен после 
прогрева образца к< 2 при 400 С. 

Спектры ОПР образцов, облученных гаммаизлучением при 
300 К, приведены на рис.2,а. В центральной ча, ги спектров 
ЗПР (рис.2,б) показан еигна, , предстбрляющий суперпозицию 
линий парамагнитного поглощения от нескольких типов центров: 



узкой линии (ДК = 1,3 Ее) с д= 2,000, линии с д = 1,998 
(ЛН= 5 Гс) и линии, характерной для хаотически ориентиро
ванных центров аксиальной симметрии с параметрами д(|= 2,001 
и дх= 1,995 (ДН= II Гс) Последний сигнал удае^я легко вы
делить в результате нагрева облученных образцов до 400 С, 
когда исчезают сигналы с д = 1,998 и д= 2,000. Кроме того, 
зарегистрирован сигнал с д= I,. 37 (ДН=* 8 Гс). В спектрах 
ЭПР образца № 2 наблюдается дублет линий Н (II) [3], обуслов
ленный присутствием в сетке стеклообразного кремнезема мета
стабильных гидроксильных групп; в спекте образца I отот 
дублет не регистрируется. Очевидно, изза присутствия водо
рода образец К" 2 имеет высокую радиациокнооптическую устой
чивость. 

Отличие спектроскопических характеристик образцов ],* 1 
.. № 2, содержащих германий в одинаковой концентрации, вызва
но, на наш взгляд, возможностью присутствия германия в стек
лообразном кремнеземе в двух различных формах: в двух и 
четырехвалентном состояниях. В том случае, когда значитель
ное количество германия будет входить в сетку стеклообраз
ного кремнезема в двухвалентной форме .(8е0), то будет созда
ваться заметный дефицит кислорода по отношению к стехиомет
рическому составу 5Ю г6е0 2. В связи с этим в сетке таких 
стекот вполне могут реализоваться группировки вида »5>15|'и, 
= 51бе= , =бе0е= . Влияние окислительновосстановитель
ных условий синтеза щолочногерманатных и кварцевых стекол 
на их спектры ЭПР.и люминесценцию уже отмечалось [5 и 6]. 

На наш взгляд, полоса возбуждения при 242 нм (люми
несценция при 392 нм) обусловлена группировкой = бебен. 
Основанием дляподобного вывода служит присутствие аналогич
ной полосы поглощения в двуокиси германия гексагональной 
структуры [7]. С этой полосой связаны центры, обуслов
ливающие > спектрах .ЭПР сигнал с ди» 2,001 и дА= 1,995 
и при облучении образующиеся путем разрушения связи=8е6ез, 
энергия которой составляет примерно 2 эВ. Связь может лег
ко разрушаться вследствие УФрадиацйи и термической обра



ботки [8]. В последнее случае наблюдали образование тех же 
Е'6е центров, что и при облучении. На связь Е 1

б е центров 
с группировкой=GeGe= указывает и тот факт, что такие 
центры были зарегистрированы в кристаллической гексагональ
ной (структурам кварца), ко не наблюдались в рутилоподоб
ной структуре [7]. 

Полоса возбуждения при 258 км; обусловливающая люми
несценцию при 402 им, связана,видимо, с дефектами вида 
«SiQes, Полоса возбуждения при 258 № (полоса люминесцен
ции при/294 им) обусловлена, возможно, дефектами типа 
sSiSiа. Правильность такой интерпретации доказывается 
также результатами из работы [9]. Противоречивость многих 
экспериментальных данных по спектром ЯШиывоцэнции кварце
вых стекол вызвана близостью расположения ряда УФполос 
возбуждения, так что при достаточно широкой полоса возбуж
дающего света могут регистрироваться несколько близко распо
ложенных полос люминесценции. Достаточно сказать, что поло
са возбуждения при 258 им (Дл^р =Л^ В 0 3б * ̂  н м

^ имеет 
плавный спад в коротковолновую Область, перекрывающий на 
высоте полосы h=1/ЗЬтохиобласть 240 ш. Полоса люминесценции, 
примерно, при 400 нм также является СЛОЖНОЙ (392, 408 и 435 им), 
и поэтому в зависимости от преобладания определенного вида 
дефектов могут регистрироваться полосы свечения с различны
ми максимумами. К тому же при анализе полученных данных не
обходимо учитывать близость спектроскопического проявления 
молекул окислов германия и кремния, которое может быть още 
более трудно различимо в твердой фазе [2]. 

Нами обнаружена полоса возбуждения при 332 нм, связан
ная с люминесценцией при 392 нм. Интенсивность этой люми
несценции выше в образце Jf\I по сравнению с интенсивностью 
свечения в образце № 2. По даиньм [10], полоса возбуждения 
при 332 км в кварцевых стеклах с дефицитом кислорода не про
является. Эта полоса может служить критерием г^исутствил 
германия в образцах стеклообразного кремнезема. В исходных 
образцах, легированных германием, нами зарегистрирована по
лоса люминесценции при 435 нм (полоса возбуждения при 270 нм). 



Интенсивность ее существенно выше з образце № I по сравнению 
с интенсивностью свечения в образце № 2. Вероятно, эта по
лоса связана с двухвалентным германием. В пользу такого 
предположения свидетельствует тот факт, что в стеклообраз
ном кремнеземе, синтезированном в восстановительных услови
ях при повышении температуры отжига отразцов наблюдали [6] 
увеличение интенсивности люминесценции при 396 нм с появле
нием перегиба в области 436 нм. При дальнейшем повышении 
температуры отжига наблюдалось уменьшение интенсивности 
этой люминесценции. В стеклах, наплавленных в окислительных 
условиях, интенсивность люминесценции при 396 нм лишь умень
шалась и не : абладался длинноволновый перегиб. 

В спектре ЗПР образца № I, облученного при 300 К гам
маизлучением, регистрируется сигнал с д = 1,998, в спектре 
люминесценции  широкая полоса при 680 нм (A B 0 3 (J • 380 нм). 
Для образца № 2 аналогичные эффекты не обнаружены, однако 
в спектре ЗПР зарегистрирован дублет линий Н(II) и интен
сивный сигнал с линиями в области g = 2,000. На наш взгляд, 
линии парамагнитного поглощения около g = 2,000 связаны с 
центрами на немостиковом атоме кислорода в германиевокис
лородных тетраэдрах вида =6е0*. В случае присутствия в сетке 
стекол водорода образуются центры THna=Ge0'H ,• обусловли
вающие появление в спектрах ЭПР дублета линий Н(II). Эффек
тивность образования центров вида58е0" (сигнал с g =2,000) 
возрастает, если облучение образцов обоих типов проводить 
при 77 К. 

В ы в о д ы 

I. Установлено, что в стеклообразном кремнеземе, леги
рованном германием, полоса люминесценции в области 400 нм 
является сложной и состоит из. полос с '"иссимумами при 392, 
402 и 435 нм. Каждой полосе люминесценции сопоставлены по
лосы возбуждения. 



2. Анализ спектров ЗПР облученных образцов стеклообраз
ного кремнезема показывает, что дублет линий сверхтонкой 
структуры с расщеплением 120 Гс обусловлен центрами типа 
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УДК 539.2:535.343.2 

М О Р Ш А Щ И ЦЕНТРА МЕДИ В 'КВАРЦЕ 

А.М.Праулиньш, А.В.Шендрик 
НИИ физики твердого тела J'sTS им. Петра Стучки 

Методами оптической и ЭПР спектроскопии исследованы 
образцы кристаллического кварца, легированного мздья методом 
электтютермолд'фузии. Показано, что в процессе облучения 
образцов рентгеновским излучением при 77 К происходит оора
эоваиие парамагнитных Си0

 и Си центров. Полосы индуциро
ванного поглощения с максимумами в районе энергий З ь2 и. 
4,2 эВ соответствуют двум различным модификациям tu центра. 

В в е д е н и е 

Интерес к изучению центров меди в Si 0 2 появился в начале 
шестидесятых годов. Тогда впервые было показано, что S¡0 2 

можно легировать медью методом высокотемпературного электро
лиза [1,2,3]. Предполагалось, что в процессе электролиза 
происходит эстафетное замощение ионов щелочных металлов иона
ми меди. При этом Си+

цеитр даот характерные полосы люминес
ценции с максимумами при 2,4 эВ в стеклообразном кремнеземе 
[4]и при 3,4 эВ в кристаллическом кварце [5]. В необлучен
ных образцах не наблюдается сигналов парамагнитного погло
щения, .что свидетельствует о том, что в процессе высокотем
пературного электролиза медь в виде Си* входит и в кристал
лический кварц, и в стеклообразный кремнезем. 

Авторами работ [4,5] впервые были изучены оптические 
свойства центров меди в кристаллическом й стеклообразном 
S¡02. Показано, что облучение кристаллического кварца рент
геновским излучением при температурах жидкого азота наводит 
полосы индуцированного поглощения с энергиями в максимумах ' 
полос 3,1 и 4,1 эВ [7], а в спектрах ЭПР наблюдаютоя сигна



лы от Cu0 и Cu + + [8]. Полоса индуцированного поглощения с 
энергией 4,1 эВ соответствует Си0

центру, а с энергией 
3,1 эВ  Си+

""центру [7]. 
Задачей наких исследований явилось изучение модифика

ций Си°центров в кварце путем сравнения температурных за
висимостей сигналов ЭПР и полос наведенного поглощения. 

Методика эксперимента 
* 

Мы исследовали образцы кристаллического кварца, леги
 рованные ионами меди методом электродиффузии. Облучение об
разцов проводилось рентгеновской установкой УРС55А (50 кВ, 
20 мА) в течение часа при температуре жидкого азота. Сигна
лы ЭПР и их температурные зависимости снимались радиоспек
трометрами P0Í30I и P3I306. Спектры наведённого поглощения 
измеряли с помощью установки, состоящей из монохроматора 
.ВМСI, азотного вакуумного криостата, рентгеновского аппара
та УРС60. Интенсивность света регистрировали фотоэлектрон
ным умножителем Ф0У71 с интегрирующим цифровым вольтметром 
"solartronschlumb ". Измерение спектров управлялось от 
"ЭВУМ "ДнепрI". Температура образцов регулировалась от 80 
до 400 К. 

Результаты и их анализ 

В оптическом спектре поглощения легированного медью 
кварца, который облучен рентгеновским излучением при 80 К, 
имеются полосы наведенного поглощения с максимумами при 
энергиях 3,2; 3,6; 4,2 эВ, а также полоса Р районе энергий 
6,06,5 эВ (рис.1). При нагреве облученных образцов до 
120 К исчезает полоса поглощения с максимумом при 3,6 зВ, е 
выше температуры 244 К  полосы поглощения с максимумами 
при 3,2 и 4,2 эВ. Широкая полоса с максимумом в районе энер
гий 6,06,5 эВ полностью исчезает при 350400 К. 



Е, эВ — 

Р и с . I. Спектр наводенного поглощения кварца, 
активированного медью ( Т * 60 К), 

Температурные зависимости полос поглощения с максиму
мами при 3,2 и 4,2 изображены на рис.2. Эти зависимости в 
интервале температур 90244 К коррелируют с температурными 
зависимостями сигналов ЭПР от двух различных модификаций 
Си°центра [8], обозначенных соответственно как Си0 (111)
и Си0 (I) центры с различным геометрическим расположением 
атома меди в кристаллическом поле кварца. Некоторые отличия 
имеются только в интервале от 80 до 90 К. По мнению автора 
работы [8], это связано с тем, что Си° и Си++

цвнтры созда
ются в термостимулированном процессе. Для выяснения причин 
различия мы облучали образцы при 77 К, и спектры ЭПР измеря
ли при*77 К. Устгювлено,' что сигналы ЭПР от Си0 (1)и Си* 
(111)центров имеются уже при температуре жидкого азота. 
Величина этих сигналов не изменяется при прогреве образцов 
до Н О К. 
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100 200 300 P и с. 2. Температурная зависимость полос наведенного 
поглощения кристаллического кварца с медью при энергия* 
4,2 эВ (I) и 3,2 эВ (2). 

Корреляция температурных зависимостей сигналов ЭПР от 
Си°центров и полос индуцированного поглощения с максимума
ми при 3,2 и 4,2 эВ позволяет заключить, что полоса с макси
мумом при 4,2 эВ соответствует Си0 (1)центру, а полоса при 
3,2 эВ  Си0 (П1)центру. 

Облучение рентгеновским излучением при других темпера
турах в интервале 77244 К создает полосы индуцированного 
поглощения с максимумами при энергиях 3,2 и 4 ? эВ, темпера
турные зависимости которых Р ле температуры облучения, так 
же как для полос, наведенных при 77 К. При температурах об
разца выше 244 К рентгеновское излучение не создаст полос 
поглощения с энергиями 3,2 и 4,2 эВ.' 



Показано ([7]; рис.1), что фотостимулированная люми
несценция, возбужденная линиями 303 и 405 им ртутной лампы, 
имеет в основном только полосу с энергией 3,4 эВ, т.е. при 
высвечивании Си°центр изменяет свое зарядовое с ̂ стояние и 
переходит г ион Си+

. Это по; золяет написать реакцию, по ко
торой происходит возбуждение и ионизация Си°центров в виде 
люминесценции Си+

центра: 

С и

°
 + Ч о г „ — ( С и ° Г — ( С и * ) % е — С и

+

+ И Л Й И + е  . 
В результате высвечивания создается люминесценция в 

том же центре, где происходит возбуждение, и свободный элек
трон в зоне проводимости, ответственный за наличие фотости
мулированного тока [7], способный дойти до центров рекомби
нации и рекомбинировать на них. Рекомбинация этих элоктронов 
на Си++

центрах происходит по реакции 

Си** + е~  * ( С и Т — * С и * "  п ч ^ . 
и объясняет появление послесвечения. 

К сожалению, до сих пор не найдены полосы индуцирован
ного поглощения Си**центров. Реакция, по которой происходит 
распад Си**центров при возбуждении в полосах поглощения,мо
жет быть следующей: 

С и + + + Чом —^(Си**)" —  (Си*)" • е*-—Си
+ е*, 

где также наблюдается люминесценция Си+

центра и освобожде
ние дырки, способной создавать послесвечение на Си°центрах 
по реакции . 

Си
0 • е * — С и * Г г— Си* + п* Л 1 в м , 

В ы в о д ы 
I. В активированном медью кварце при температурах жидг 

кого азота рентгеновским излучением наводятся полосы погло
щения с максимумами при энергиях 3,2 и 4,2 эВ. 



2. Полосы индуцированного поглощения с максимумами при 
3,2 и 4,2 эЕ соответсвуют двум различным модификациям Си0 
центра, отличающимся геометрическим расположением атома ме
ди в кристаллическом, поле кварца. 
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УДК 537.635:666 

ЭП? КВАРЦЕВЫХ СТЕКОЛ, /:?ТИВИРОЗАНШХ ГАДОЛИНИЕМ 

Я.Г.Клява, Л.А.Ч\ унов 
НИИ физики твердого тела ЛГУ им. Петра Стучки 
Физикоматематический факультет ЛГУ им. Петра Стучки 

Измерены спектры ЭПР образцов кварцевого стекла, со
державшего в шихте 0,01; 0,1; 0,7 мас.% боЧО^ . Спектры из
мерены на частотах 4763 мГц, 9523 мГц и 18528 мГц при 300 К. 
Предполагается, что линия с д э ф фя=2 появляется в результа
те обменного взаимодействия между ионами гадолиния. 

В в е д е н и е 

Кварцевые стекла, активированные ионами редкоземель
ных элементов, имеют ряд свойств, представляющих большой 
интерес с точки зрения их практического использования. Это 
обстоятельство обусловило интенсивное исследование кварце
вых стекол различными физикохимическими методами. 

Значительное число работ, например [1,5], посвящено 
спектроскопии ЭПР ионов редкоземельных элементов в различ
ных стеклообразных матрицах. Относительно мало изучены 
спектры ЭПР ионов редкоземельных элементов в кварцевом стек
ле. 

Образцы и методика 

Были измерены спектры ЭПР образцов кварцевого стекла, 
содержавших в шихте 0,01, 0,1 и 0,7 масДббг0з , соответс
твенно. Содержание неконтролируемых примесей в шихте не 
превышало 10"^ иас.%. Стекла были получены вакуумкомпрес
сионным способом. 



Спектры ЭПР образцов с содержанием бб 20 3 0,1 и 
0,7 мас.% измерены на частотах f, = 4768 мГц, f2 = 9523 мГц 
и fз= 18528 мГц. Для образца с содержанием бс!203 0,01 ыас.% 
изза недостаточной чувствительности аппаратуры в других 
диапазонах частот спектр измерен только на частоте f = 
= 9523 мГц. Магнитное поле измерялось измерителем магнит
ной индукции ВП1. 

Кроме того, в диапазоне f«9500 мГц были измерены 
спектры облученных гаммаизлучением с дозой яЛО^р об

разцов,, содержащих 0,1 мас.% бо^Оз, а также образцов, про
гретых в инертной атмосфере (Аг) при температуре 1150 °С в 
течение трех часов. Измерения проводились при комнатной 
температуре. Спектры образцов, содержащих 0,1 мас.% 6а20з 
были записаны до и после прогрева и при 77 К. 

Результаты и обсуждение 

Все измеренные спектры ЭПР состоят из одной широкой 
линии с 9эсрч>~2»1 • Спектры образцов с различным содержа
нием 6а"20з представлены на рис.1. Измерения на различных 
частотах ( образцов с содержанием ба20з 0,1 и 0,7 мас.%) 
показали, что форма и ширина линии практически остаются не
изменными. Например, для образца с содержанием 0,1 мас.% 
8с120з ширина 54*200 Гс на всех трех частотах. Прогрев об
разца, содержащего 0,1 мас.% 0а20з , приводит к увеличению 
интенсивности поглощения, а также к некоторому изменению 
дфактора и ширины линии 6Н (рис.2). Появляются и различия 
в зависимости ширины линии 6Н от температуры. Если для не
прогретого образца ширина линии, измеренная при 77 К, вдвое 
больше, чем при комнатной температуре (6"Н*400 Гс и бН*2иО Гс, 
соответственно), то после прогрева уширение линии при 77 К 
незначительно (Щ10%). 

Поскольку появление ШИРОКИХ линий с дэ<.,ф*2 может 
быть обусловлено наличием в кварцевом стекле парамагнитных 
ионов 0*2 [6], то для проверки подобной возможности стекло 



2200 2600 
_ ] I 1 _ _ 

3000 
1_ 

Н, Гс 

Р и с.,1. Спектры ЗПР образцов кварцевого стекла с 
различным содержанием 5с120з » измеренные при 300 К и частоте 
9523 ыГц. 

I  0,7 мас.%; 2  0,1 мас.%; 3  0,01 мае.%. 

было облучено гаммаизлучением. Облучение образца не приво
дит к исчезновению линии, как указано в работе [б], а по
являются дополнительные линии в спектре ЭПР, характерные 
для облученных кварцевых стекол [7,8]. Это обстоятельство, 
а также зависимость относительной интенсивности спектра ЭПР 
от содержания (см.рис.1) бо^О^ в образце и частотная неза
висимость формы и ширины линии позволяют считать, что сиг
нал ЭПР дЭфф = 2,1 связан с ионами гадолиния. Так как га
долиний обычно трехвалентен, то наиболее вероятно, что ион 
гадолиния находится в зарядовом состснии йс!3

* . Основным 
состоянием иона бо"3+ является состояние в

5 7 / 2 . В работе [9]> 

приведены данные о спектрах ЭПР.натриевосиликатных стекол, 
содержащих 0,17 иоя.%Ы203, и проведен их анализ с помощью 



Р и с. 2. Спектры ЗПР образцов кварцевого стекла с со
держанием Gd 20 3 0,1 мв.с.%, измеренные при 300 К и частоте 
9525 мГц. 

I  образец прогрет три часа при 1150 °С в атмосфере 
аргона; 2  на прогретый образец. 

спингамильтониана иона Gd в сильном кристаллическом по
ле. В нашем случае, однако, говорить о той или иной форме 
спингамильтониана затруднительно, поскольку в спектре на
блюдается всего одна линия. 

Появление широких линий в спектре ЭПР стекол может 
быть вызвано различными причинами. Оно может быть связано 
со случайным изменением параметров спингамильтониана изза 
неупорядоченности окружения парамагнитного иона, ориента
цйонной неупорядоченностью, а также с наличие)/ ̂ разрешен

ной сверхтонкой структуры. Зси бы причиной появления в спек
тре ЭПР широкой линии с д ^ ф^ г было распределение парамет
ров спингамильтониана или анизотропия gфактора, то при 
измерении на различных частотах можно было бы ожидать изме
нения ее ширины 6Н. Тот факт, что ширина Линии ЭПР не меня



етея при записи спектра на различных частотах, повидимому, 
свидетельствует о том, что распределение параметров или ани
зотропия g фактора не являются в этом случае определяющими. 

Возможность уширения линии изза наличия сверхтонкой 
структуры от ядер гадолиния, вероятно, также можно исключить 
из рассмотрения, так как лишь 30% ядер гадолиния имеют нз
нулевой магнитный момент, к tom¿ же величина расщепления, 
наблюдаемая при этом, обычно не превышает 5 Гс [10]. Можно 
предположить, что ширина линии определяется взаимодействием 
неспаренного электрона с ядрами водорода, о наличии которо
го в стекле свидетельствует дублет с расщеплением * 75 Гс, 
возникающий после облучения образца [8]. Однако незначи

тельное изменение ширины линии посла прогрева образца (см. 
рис.2) не подтверждает этого предположения, поскольку уда
ление водорода из образца должно было бы привести к замет
ному сужению линии. 

Полученный результат можно попытаться объяснить, пред
положив, что линия с Ч-эффъЗ. появляется в результате сильного 
обменного взаимодействия между ионами гадолиния. В работе 
[10] приводится пример сильного обменного взаимодействия, 
когда для поликристаллического образца О С1 , несмотря на 
существование тонкой структуры, линия поглощения имеет по
стоянную ширину ДН « 140^5 Гс в интервале частот от Ю^.до 
Ю*^ Гц. Неизменность ширины линии от частоты измерения 
(образцы с 0,1 и 0,7 мас.% GdjOj) может свидетельствовать в 
пользу предположения о высокой локальной концентрации ионов 
гадолиния, между которыми в этом случае возможно достаточно 
сильное обменное яэаимодействие. Спинспиновое взаимодейст
вие явно не зависит от температуры, поэтому можно ожидать, 
что ширина и форма линий, обусловленных спинспиновым взаимо
действием будут оставаться неизменными в широком интервале 
температур. Все же, как показывает эксперимент, ширина линии 
для образца с 0,1 мас.% Gd20j при 77 К вдвое больше, чем при 
комнатной температуре. Подобное изменение ширины линии на
блюдалось для линии ЭПР в обменносвязанных группах спинов til] , 
но при более низких температурах. Объяснить уширение линии 



j 
нчием антиферромагнитного перехода в указанном интервале 
..••.ператур (30077 К), повидимому, также нельзя, поскольку 

г очка Нееля для Gd 20 3 расположена при гораздо более низкой 
температуре (1,5 К) [12]. 

Сели считать, что ширина линии определяется, е одной 
стороны, наличием тонкой структуры, а, с другой стороны, об
манным взаимодействием между ионами гадолиния, то ширина 
линии может измениться при изменении одного из этих факто
ров. Известен факт _ сличения расщепления тонкой структуры 
при понижении температуры [13]. Наличие подобного эффекта 
в рассматриваемом нами случае могло бы привести к увеличе
нию ширины линии при 77 К. С этой точки зрения зависимость 
от температуры ширины линии прогретого образца можно объяс
нить таким образом, что при прогреве, возможно, происходит 
Перестройка структуры в кластерах,образованных конами гадо
линия, что в свою очередь приводит к усилению обменного 
взаимодействия, и линия еще больше сужается (см.рис.2). По

• скольку фактор определяющий сужение линии усилился, то уве
личение расщепления тонкой структуры может и не привести к 
заметному увеличению ширины линии при низких температурах. 
Изложенное, однако, является лишь предположением и нуждает
ся в дальнейшей экспериментальной проверке. 

В ы в о д ы 

1. Линия поглощения ЗПР с д Э 1 М )*2 обусловлена ионами 
гадолиния Gd3

*. 
2. Форма и ширина линии определяются обменным взаимо

действием между ионами гадолиния. 
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определено, что из переходного слоя между 5>0̂ 51 мо
гут эмиттировать электроны через Б! 0 2 о вакуум после возбуж
дения этого слоя ф.тонами или после получения им энергии, 
поглощенной Б|0а и транспортированной к нему окситонами. 

В в е д е н и е 

Результаты первых измерений фотоэлектронной эмиссии 
(ФЭЭ) пленок двуокиси кремния на кремнии ( БЮгБО в районе 
энергий фотонов 510,5 эВ били опубликованы в начале 70х 
годов [I]. Фотоэлектронная эмиссия, наблюдаемая при энерги
ях выше 10,2 эВ, объяснялась фундаментальной ФЭЭ из 5 Ю 2 

(рис.1 из работы [I]), т.е. переходами из валентной зоны 
БЮ^ В состояния зоны проводимости, лежащие выше уровня ва
куума; доказательством этого, по мнению авторов [I], явля
ется быстрый рост квантового выхода ФЭЭ для энергий фптонов 
выше 10,2 эВ. Впоследствии в работе [2] показано, что/ФЭЭ 
в Б» 0 2 наблюдается во всей области фундаментального /югло
щения (измерено в диапазоне 925 эВ). Спектр квантового 
выхода, начиная с 13,2 эВ, подчиняется зависимости)*, харак
терным для фундаментальной ФЭЭ. Механизмы ФЭЭ при/энергиях 
.фотонов 913,2 эВ не ясны. Однако учитывая, что й этой об
ласти энергий фундаментального поглощения 510а ̂ лектронкые 
процессы обусловлены в основном экситонами [2], задачей 



Р и с. I. Спектр относительного квантового выхода ФЭЭ 
из пленки Si02 толщиной 150 А, нанесенной на кремний. Линии 
5,6 эВ и 10,2 эВ, соответственно, указывают приблизительные 
пороги ФЭЭ из валентной зоны кремния и Si 0 2 по [i]. 

проведенных исследований являлась проверка возможной ро..л 
этих процессов в создании ФЭЭ при энергиях ниже 13,2 эВ. 
Результаты обсуждаются в настоящей работе и, кроме того, 
сообщается об обнаружении ФЭЭ через пленку 5!0а при погло
щении оветэ в переходном слое между пленкой 510 2 и кремнием. 

Методика, эксперимент и анализ результатов 

В качестве образцов исследования убраны пленки Э|02 

на кремнии, полученные термическим окислением кремния в 
атмосфере сухого и влажного кислорода. Толщина пленок была 



Р и с. 2. Схема измерения ФЭЭ. 
I — 51 0 а, 2 — кремний, 3  нагреватель, 4  держатель 

.образца, 5  коллектор фотоэлектронов, б  экран, 7  ис
точник напряжения (+5)(7)В, 8  электрометр.' 

о 
около 1000 А. Такая толщина пленки является компромиссом 
между необходимостью уменьшать мешающую эмиссия из кремния, 
для чего нужно брать пленки большей толщины, и эффектами 
влияния объемного заряда в толстых пленках, в которых прак
тически полностью исключается возможность стационарного из
мерения ФЭЭ. Измерения проведены с помощью сзерхвысокова
куушюй установки (давление в камере измерения ФЭЭ 
21С~^ торр). б^лучение осуществлялось излучением лампы, 
работающей ка принципе электрического разряда в водороде. 
Использовался вакуумный монохроматор МсРпегвоп (модель 225) . 
Излучение фокусировалось на образец тороидальным зеркалом. 

•В качестве окон, разделяющих камеру измерения от"монохро
матора, использовались кристаллы фтористого магния. Схема 
измерений приведена на рис.2. • 

Ка рис.3 приведены спектры распределения фотоэлектро
нов по энергии и спектры квантового выхода ФЭЭ исследуемых 
образцов. Видно, что в области прозрачности 5 Ю 2 (энергия 
фотонов ниже 9 эВ) наблюдается ФЭЭ, спектр квантового выхо
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Р и с. 3. Спектры относительного квантового выхода 
$33 (А) и кривые распределения электронов по энергиям (В). 

А  сплошные линии  спектры квантового выхода элек
тронов всех энергий: I  для Ог, вчраттенного в сухой ат
мосфере, 2  во влажной; прерывистая линия  спектр кванто1 
вого выхода фотоэлектронов с энергией 1,8 эВ (интенекзности 
для кривых I и 2 имеют разный масштаб). 

Б  для энергий фотонов возбуждения: —~ 9,6 эВ; 
••• 8,5 эВ; 102 эВ; 7,7 эВ для 510 г , выра
щенного в сухой атмосфере, (для образца, выращенного во 
влажной атмосфере, результат качественно аналогичен). 

да которой, очевидно, модулирован интерференцией света в 
пленке Малая глубина модуляции и расстояние между максиму
мами показывают,'что интерференционные эффекты обусловлены 
многократными отражениями внутри пленки. 

Сначала рассмотрим природу сигнала ФЭЭ в области про
зрачности 5Ю 2 , т.е. пу < 3 эВ. Здесь возможны три случая: 
ФЭЭ за счет фотоионизации некоторых точечных дефектов в 
${02, фотоэмиссия из переходного сдоя между 5102 я Б1, и 
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Р и с . 4. Временная зависимость сигнала ФЭЭ и жлШиЛ 
прогрева на сигнал ФЭЭ (а). Спектр создания прироста сигна
ла ФЭЭ для фотоьов с энергией 9,6 эВ (б); 

а  под импульсами сигнала написаны энергии фотонов 
возбуждения; ТП  темновая пауза; ТПСП  темнопал пауза с 
прогтевом до 400 К к обратим;/ охлаждением до комнатной тем
пературы. 

б  каждая точка измерена при комнатной температуре 
после Юмииутнаго облучения. После каждого измерения обра
зец прогрееачся до 400 К, а затем охлаждался до комнатной 
температуры. 

фотоэмиссия из кремния. Из этих трех случаев проанализируем 
кинетику ФЭЭ, изображенную на рис. 4. Получено, что при о б 

лучении фотонами с энергией в интервале 5,5-8,8 эВ наблю-
дается эффект прироста ФЭЭ от времени облучения. Для Энер

гий фотонов меньше 5,5 эВ эф|юкт прироста пропадает •' По
скольку от вромони облучения ФЭЭ не уменьшается, иг-делаем 
вывод, что ФЭЭ происхо/чт из состояний, хоропго обвива
ющихся зарядом с кремнием. Если бы ФЭ" происходил^ от т о 

чечных дефектов, то в предположении, что оставшаяся после 
ионизации дефекта дырка не может дойти до кремния, мм долж

ны были наблюдать эффекты усталости ФЭЭ вследствие ограни



чения тока пространственным зарядом. Предположение о непо
движности дырки, оставшейся на дефекте, правомочно, по
скольку даже если дырка освобождается из дефекта в валент
ную зону БI" 02, свойства дырок Б1 0 2 таковы, что они и в го
рячем состоянии ш смогут дойти до кремния в отсутствие 
больших полой, так как имеют очень короткое время для са
мозахвата С3]. В то же время если свет поглотился дефектом, 
то электрон из кремния 1:0 может компенсировать дырку, так 
как имеется большой барьер (» 4 эВ) для возбуждения элек
трона в зону проводимости 5102 из кремния. Маловероятно, 
также, что эмиссия идет из кремния, ибо в таком случае' не 
должен наблюдаться эффект возрастания сигнала ФЭЭ от вре
мени облучения светом. Таким образом, при возбуждении об
разцов 5Юг51 в обллти прозрачности 5'|0а ФЭЭ обусловлена 
состояниями переходного слоя. 

Нами установлено, что в условиях опыта кинетическая 
энергия электронов при вылете из $102 имеет максимальное 
значение около 2 эВ. С такой энергией электроны вылетают 
из 0 2 только при условии, что энергия фотонов возбуждения 
больше 8 эВ. Пользуясь последней величиной мы можем оценить 
начальную максимальную энергию электронов, эмиттирусмых из 
переходного слоя. Учитывая, что энергетическое расстояние 
от уровня Ферми кремния до уровня вакуума равно примерно 
5 эВ, и вычтя это значение из полной энергии (85 эВ), мы 
получаем оценку максимальной энергии фотоэлектронов, равную 
3 эВ. Такая величина является завышенной, так как мы не 
учли электронноколебательную релаксацию после возбуждения 
состояний переходного слоя. Следовательно, на электронно
колебательную релаксацию и рассеяние электрона при прохож
дении слоя $Ю 2 расходуется около I эВ энергии. 

Оцонка потерь кинетической энергии электронов вслед
ствие рассеяния на оптических фононах Проведена в работе 
[Л] для случая щелочногалоидных кристгплов. Получено, что 
при начальной энергии электронов равной 23 эВ и толщине 
изолятора 1000 А эти потори составляют 1020%. Поскольку 



эффективность электронфононного взаимодействия в Б!02 и 
щелочмогалоидных кристаллах по порядку величины сопоста
вима, для 51 0 2 мы оцениваем потери энергии вследствие рас
сеяния на фононах той же величиной. Опираясь на эти оценки 
делаем вывод, что электроны, имеющие начальную энергию око
ло 23 эВ, способны пройти слой Б|02 и вылететь, имея до
статочно большую генетическую энергию. 

Рассмотрим природу ФЭЭ, возбуждаемой в области фун
даментального поглощения 51 0 2. Зто может быть фундаменталь
ная ФЭЭ,и'$33 из переходного слоя, который получает энер
гию, Поглощенную SiOj.no спектрам квантового выхода ФЭЭ эти 
случаи различить нельзя. Однако получено, что для пленок, 
выращенных в сухой атмосфере, облучение, приводящее к при
росту квантового ьыхода ФЭЭ в области прозрачности Б!02 , 
также увеличивает квантовый выход 5ЭЭ, возбуждаемой в об
ласти фундаментального поглощения 5Ш 2, оставляя прежней 
спектральную зависимость квантового выхода ФЭЭ. Таким об . 
разом, модулируя квантовый выход ФЭЭ из переходного слоя, 
мы модулируем выход ФЗЭ, возбуждаемой в области фундамен
тального поглощения 5|02. Полученный результат трудно объ
яснить с точки зрения фундаментальной ФЭЭ из Б102. Следо
вательно, и при возбуждении в области фундаментального по
глощения в условиях опыта мы получ; щ эмиссию электронов с 
переходного слоя. При этом возможны два случая: либо пере
ходный слой эмиттирует электроны, поглощая свет прошедший 
через пленку 510г, либо свет поглощается Б1 0 2 и электронные 
возбуждения транспортируют энергию к переходному слою/ Для 
области энергий фотоноя около 9 эВ, где коэффициент погло
щения $¡02 порядка 0,210 см~* и, следовательно, пропуска
ние пленки Б| 0 2 толщиной 1000 А высоко, все же выхо/1 ФЭЭ 
мал (см.рис.3) по сра мнению с выходом Ф̂ Э ь области 
08,8 эВ, С увеличением энергии фотонов коэффициент поглоще 
ния увеличивается и пленка 5102 становился непрозрачной. 
Однако ФЭЭ при этом тоже увеличивается. Отсюда мы заключаем 

, что для энергий фотонов более 9 эВ ФЭЭ обусловлена транспор 
том энергии, поглощенной 5|02 , к переходному слог. 

http://SiOj.no


Из эксперимента по влиянию температуры образцов мож
но провести оценку того, как меняется эффективность транс
порта от расстояния между областью БШ^, где поглощен воз
буждающий свет, и переходным слоем (рис.5). Известно [5], 
что полоса фундаментального поглощения при 10,4 эВ меняет
ся при изменении температуры так, что величина коэффициен
та поглощения при 10,4 эВ падает, и соответственно увели
чивается глубина проникновения света. При 9,6 эВ картина 

"г», э В 

Р и с. 5. Спектры квантового выхода ФЭЭ при различных 
температурах для образца лОг на кремнии, выращенного в 
сухой атмосфере. Для образца, выращенного во влажной ат
мосфере, получен аналогичный результат. 



обратная. При увеличении температуры от 293 до 500 К, на

блюдается увеличение выхода ФЗЭ в районе 10,4 эВ п уменьше
ние в районе 9,6 эВ. Таким образом, выход ФЭЭ в области 
фундаментального поглощения 51 0 2 модулируется глубиной про
никновения зозбуждающего СЕета, и чем больше глубина про
никновения, тем больше й;ЛСОД ФЭЭ. 

Рассмотрим еперь влияние температуры на ФЭЭ при 
поглощении света переходным слоем. Для пленок, выращенных 
в сухой атмосфере, получено, что ток ФЭЭ при температурах 
выше 323 К увеличивается и пропадает возможность модулиро
вать интенсивность ФЭЭ облучением. Но в пленках оксида, по
лученных во влажной атмосфере, интенсивность ФЭЭ с переход
ного слоя не зависит от температуры и не может быть измене
на добавочным освещением. Как видно из рис*3, в оксиде,.вз
ращенном во влажной атмосфере, ФЗЭ начинается с больших 
энергий фотонов возбуждения. 

Это может быть объяснено следующей моделью: в случае, 
если основное состояние переходного слоя в пленке, выращен

ной во влажной атмосфере, лежит ниже уровня Ферми,а возбуж
денное состояние выше уровня вакуума, чем в.пленке, выращен
ной в сухой атмосфере, то для пленок, выращенных в сухой 
атмосфере, можно предположить существование некоторой доли 
пустых уровней переходного слоя, имеющих термический и оп
тический активационные барьеры для заполнения состояния 
переходного слоя. В пленках, выращенных во влажной атмосфе
ре, не существует термического активационного барьера. 

Влияние температуры на спектр выхода ФЭЭ в облао*ги 
фундаментального поглощения Б Ю 2 (рис.5) одинаково в/обоих 
типах исследуемых пленок. 



Обсуждение результатов 

Проанализируем кривые распределения фотоэлектронов 
по энергиям. 

Получено, что высокоэнергетическая часть распределе
ния электронов по энергии зависит от энергии фотонов 'воз
буждения. В области прямой фотоионизации переходкого слоя 
количество электронов, покидающих образец с относительно 
большой кинетической энергией, увеличивается с увеличением 
энергии фотонов возбуждения на длинноволновой части спек
тра выхода ФЭЭ. При энергиях 88,2 эВ и выше распределение 
электронов пс энергиям не зависит от энергии фотонов. По
скольку мы имеем дело с аморфной пленкой 31 0 2, наблюдаемый 
эффект зависимости кк: етической энергии фотоэлектронов от 
энергии фотонов возбуждения объясняем неоднородным ушире
нием состояний переходного слоя. Вследствие этого имеется 
распределение ионизованных состояний переходного слоя по 
энергии и часть состояний лежит ниже других относительно 
уровня вакуума и с таких состояний образуются низкоэнерге
тические фотоэлектроны. Для области фундаментального погло
щения Б\02 спектр квантового выхода высокоэнергетических 
фотоэлектронов имеет минимум около 10,2 эВ (см.рис.3). Этот 
выход наиболее чувствителен к глубине проникновения света. 
ФЭЭ низкоэнергетических электронов не столь чувствительна 
к глубине проникновения света. Таким образом, тлеют место, 
по крайней мере, два различных механизма транспорта энер
гии к переходному слою. Один из механизмов возбуждает все 
неоднородно уширенные состояния переходного слоя, а другой 
только ниэкоэнерпзтические. Первый механизм связан с мигра
цией квазичастиц, имеющих большую величину диффузионной 
длины, так как наблюдается минимум эффективности транспор
та в области максимума полосы фундаментального поглощения 
изза конкурирующего транспорта кваэич^"тиц к поверхности 
5|'02. Другой механизм связан с движением квазичастиц, име
ющих короткую, диффузионную длину, эднако высокую эффектив



ность ионизации переходного слоя. Эффективность транспор
та энергии к переходному слою этими к.вазкчастицами увели
чивается с увеличением энергии фотонов. 

Ранее было показано [2,6], что в рассматриваемой об
ласти фундаментального поглощения Б!02 процесс миграции 
энергии осуществляется экситонами различного типа: в облас
ти 9 эВ "работают" малоподвижные релаксированные экситоны; 
с 9,3 эВ начинают "работать" релансированные экситоны, ко
торые осуществляют прыжки с энергией активации около 0,1 эВ; 
выше 10<эВ начинают работать подвижные нерелансированные 
экситоны. Последние, однако, эффективно транспортируют 
энергию*только в кристалле. В стекле же пробег чрезвычайно 
мал. 

В работе [7] было показано, что экситош: могут дохо
дить до переходного слоя и создавать там положительный за
ряд. При этом спектр создания положительного заряда полностью 
соответствует спектрам, характерны?.! для движения релаксиро
ванных экситонов. В результате настоящих исследований ста
новится более ясным механизм создания экситонами на пере
ходном слое положительного заряда. Это ионизация переход
ных состояний :>кситонами. 

Рассматривая спектр создания ФЭЭ для электронов, вы
летающих с энергией около 1,8 эВ, мы видим, что это также 
спектр, характерный для миграции релаксированных экситонов 
(см.рис.З). Релачсированный экситон переносит не только 
энергию возбуждения электронных переходов, но и локальное 
искажение решетки, следовательно, возбуждение дефектау в 
данном случае переходного слоя, релаксированным эксит/нюм 
происходит при неравновесном значении конфигурационной ко
ординаты. Таким образом, искажение решетки важно для воз
буждения состояний переходного слоя, с которых происходит 
эмиссиявысокоэнергетических электронов, и мы можем пред
положить модель возбужденных состояний переходного ели* 
(рис.6). В модел*' предполагается пересечение потенциаль
ных поверхностей ионизованного состояния переходного слоя 
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с его возбужденным состоянием при некотором локальном ис
кажении структуры относительно положения равновесия в не
возбужденном состоянии. {Тонизация переходного слоя фотона
ми возможна лишь на ионизованные .зстоп̂ ия. Релаксирован
кый же экситон коже? возбудит* с.̂ анные в области пересе
чения состояния, и поэтому в эксперименте наблюдается пол
ный спектр электронов. 

Второй механизм транспорта может быть обусловлен не
рзлахсированными экситонами, образовавшимися в сфере захва
та переходным слоем. Т , что эти экситоны не несут с собой 
искажения решетки, может приводить к Tot/;/, что энергии та
ких экситонов недостаточно для возбуждения конизояанкнх 
состоянии переходного слоя, лежащих значительно выю уров
ня вакуума, и этим обусловлено сужение распределения по 
энергии фотоэлектронов. Возможно влияние поля Дембера, ве
личина которого в этой области экспоненциально увеличивает
ся с увеличением энергии фотонов. 

Также возможен электроннодырочный механизм иониза
ции переходного слоя. Электроны и ;рки в экситонной облас
ти могут образовываться за счет различных процессов диссо
циации экситонпв. 

Авторы признательны Иву Каиивозу за помощь в экспе . 
рименте, а профессору Люсьену Лоде  за предоставление' 
установки для проведения экспериментов. 
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УДК 539.213 

МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕВ/ЮШТ№АЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В НАТРИАЗОСМИКАТНОМ С Г Е Ш 

И.А.Та."з, Ю.Р.Закис, А.С.Гурдэиела 
КИИ физики твердого тела ЛГУ им.Петра Стучки 

Методами модуляционной термоактивационной спектроско
пии исследованы спектры энергий активации и частотные фак
торы эл&ктронного релаксационного процесса в натриевосили
катном стекле, облученном рентгеновскими лучами при 80 К. 

Наличие квазичепреривного распределения процесса по 
энергиям активации л рост частотного фактора процесса с по 
вышенизм температуры стимуляции обсу/эдается в представлениях 
о сосуществовании ионизационного и прыжкового механизмов 
ухода электронов из ловушек. Получены данные, свидетельствую 
щие о поляризационном механизме локализации возбужденных ра
диацией электронов в сетке натриевосиликатиого стекла. 

В в е д е н и е 

Новые применения оптических стекол в лазерной технике, 
оптоэлектрокике, дозиметрии и в других областях требуют де
тального изучения микромеханизмов протекающих в них электрон 
ных и атомноионных процессов. Особое место среди них зани
мают термоактивационные процессы, для описания которых ис

пользуются две основные модели. Согласно одной из этих мо
делей, развитой в основном применительно к полупроводникам, 
т.е. материалам с преимущественно кевалентной связью, счи
тается, что эти процессы обусловлены исключительно перестрой 
ками в электронной подсистеме твердого тела. Другая Модель, 
развитая в основном применительно к твердым электро/литам, 
т.е. материалам с преимущественно ионной связью, предпола
гает, что термоактивационные процессы лимитируются перестрой 
ками в атомнаионгэй подсистеме, а электронная подсистема 
безынерционно следует за ними. 



Многие многокомпонентные стекла, в том числе натриево

силикатные стекла, представляют собой твердые тела как с ко
вале нтной, так и ионной связью. Поэтому в них трудно разгра
ничить электронные и атомноионные процессы. 

3 настоящее время известно, что в представлениях ме

тода кинетических частиц эти процессы могут быть описаны 
совершенно одинаково [ I ] . Поэтому представляет интерес ис

пользование этого метода Б описании процессов в стеклах, 
происходящих при различных температурах. 

Преобладающее большинство исследований оптических сте
кол в настоящее время направлено на изучение атомноионных 
активационны процессов (см.,напр., [ 2  4 ] ) . Обычно эти ис

следования охватывают интервал от температур стеклования и 
выше. Менее исследовгеа область низких' температур, в кото

рой должны проявляться релаксационные процессы с отпоситель 
но более низкими энергиями активации. Существование низко
температурных электронных активационпых релаксационных про
цессов обнаружено во многих стеклах: в оксидных (плавленый 
кварц [ 5 ] , силикатные стекла [ 6 ,7 ] и др.), в последнее вре
мя и в халькогенидных [8] после их предварительного возбуж
дения ионизирующей радиацией или светом. При низких темпе
ратурах в принципе могут быть возбуждены также процессы в 
атомноионной подсистеме. Такими, например, являются фото
структурные превращения в халькогенидных стеклах, котор е 
при повышении температуры отжигаются [ 9 ] . 

Цель настоящей работы заключается в экспериментальном 
изучении электронных термоактивационных процессов в натрие
восиликатном стекле и разработке метода их описания с ис
пользованием представлений о кинетических частицах [I] и 
элементарных релаксациях. 



Ьыбор И общая характеристика ибъактов исследования 

Нами исследовались стекла состава No203SÎ02 вы
сокой чистоты, полученные способом, описанным в работе [10] 
Выбор стекол этого состава связан с тем, что, вопервых,об
лучением ионизующей радиацией в них при низких температурах 
эффективно возбуждаются электронные рекомбинационные процес 
сы, связанные с элементами сетки стекла (см., напр., [6]) и 
ьоьторых, натриевосиликатные отекла достаточно хорошо из
учены при высоких температурах, где превалируют атомноион
ные процессы [2]. 

На. основании исследований оптических свойств натриево 
силикатного стекла установлено, что край фундаментального 
поглощения соответствует электронным переходам между лока
лизованными состояниями основного вещества [6,11]. Предпо
лагается, что эти состой ил обусловлены структурами типа 
Na0Si3 [II]• При облучении рентгеновскими лучами эти со
стояния ионизуются и образуются так называемые Е,,  и Н̂ цен 
тры [6]. Обозначения центров пыбраны,исходя из того, что 
центры типа Е., яьляются ловушками для электронов, а центры 
типа К, для дырок [6]. Основной спектроскопической характе 
ристикой Е~центров лвляется полоса добавочного оптическо
го поглощения при 2,05 эВ, Н+

центпов  полоса люминесцен
ции при 3,4 cii [б]. Высказана гипотеза , что Е., и Н+

цен

тры обусловлены одними и теми же структурными образованиями 
[ 12]. 

Методика эксперимента 

Для возбуждения образцов использовалось рзнто^новское 
излучение (трубка BCB2W , 45 кВ, 15 мА, время экспозиции 
360 с, алюминиевый фильтр толщиной I мм, расстояние между 
анодом и образцом 80 мм). Образец находился в криостате,по
зволяющем устанавливать любую температуру в интервале 
80650 К, поддерживать заданное значение с точностью до 



0,2 К и изменятьего по любомузакону со скоростью,не превы
шающей 0,2 К/с. Закон нагрева выдерживался автоматически при 
помощи управляющей ЗВЫ. 

Использованная в проведенной работе аппаратура, алго
ритм исследований методом фракционного термовысвечив^ния 
(5ТВ) и его реализация, а также процедура обработки резуль
татов рассмотрены в [133. При этом использовался режим на
грева, в котором относитель>!Ый прирост температуры между 
соседними осцилляциями составлял 0,5*10"^, а относительная 
глубина модуляции  6*10"^. 

Результаты и их обсуждение 

Как уже указывалось выше, наиболее общей схемой изуче
ния микромеханизмов процессов в твердых телах является ме
тод кине :ических частиц. Применение этого метода не требует 
предварительных данных о конкретных структурных моделях час
тиц к их возможных состояниях. Так, например, возбуждение 
твердого тела путем его облучения ионизирующей радиацией 
при низких температурах означает перевод кинетических час
тиц (в данном случае электронов и/или дырок) из одних ло
кальных состояний в другие. Конкретная структура этих со . 
стояний, служащих центрами захвата (ловушками) для электро
нов и дорок нас не интересует, так как в модели кинетических 
частиц они являются только возможными состояниями. 

Пользуясь обозначениями, предложенным в [6],процесс 
возбуждения можно представить следующей квазихимической 
реакцией: 

Е^Н^»Е^Н|+е~Е^н; , . (I) 
где Е° и состояния до захвата ими электрона и дырки, со
ответственно , Е^ и , Н| эти же соото«г

ния после захвата, 
е"электрон. Первая стадия реакции Ш является эндотерми
ческой и осуществляется эа счет энергии рентгеновского из
лучения, а вторая  слабо экзотермическая, в результате ко



торой возбуждаются колебания атомов матрицы стекла. Во вре
мя возбуждения осуществляется также другой вариант второй 
стадии реакции (I): 

Н; +е~Н° , (2) 
который, несомненно, является экзотермическим и связан с 
выделением энергии в виде фотонов (рентгенолюминесценция). 
Процесс отжига возбужденного состояния стекла, созданного 
согласно реакции (I), может быть представлен следующей об
ратной реакцией: 

ЕГ + Н;Е° +е + Н +

 Е , + Н° . (3) 
Первая стадия этой реакции является эндотермической и осу
ществляется за счет энергии тепловых колебаний (термическая 
активация), а вторая  экзотермической, в результате которой 
энергия может выделиться как в виде фотонов (термолюминес
ценция), так ив виде колебаний атомов. Известно, что с рос
том температуры вероятность излучательного варианта второй 
стадии обычно уменьшается (термическое тушение люминесцен
ции). Поэтому измерение температурной зависимости интенсив
ности термолюминесценции может дать искаженное представление 
о кинетике отжига возбужденного состояния. 

Для проверки возможного вклада термического тушения 
люминесценции нами была измерена температурная зависимость 
интенсивности рентгенолюмипесценции в квазиизотермическом ре
жиме (скорость изменения температуры образца 0,2 Кс 

*), 
которая характеризует реакцию (2), являющуюся аналогом вто
рого этапа реакции (3)* Оказалось, что начиная с температур 
140160 К интенсивность люминесценции с ростом температуры 
уменьшается и при комнатной температуре слабеет примерно в 
10 раз. 

Для более детального анализа причин термического ту
шения рекомбинационной люминесценции в реакции (2) выделя
ют две стадии и представляют ее в следующем ь*дв! 

H • • E   ( H В • , HJ.IT», , (4) 

http://-hJ.it�


где (Н°)"  состояние центра перед излучением фотона (воз
бужденное состояние), п^ фотон (квант термолшинесценции). 
Тушение может быть связано как с рекомбинационными потерями 
на первой стадии этой реакции (внешнее тушение), так и с без

. ызлучательным девозбуждением Н° центра на второй стадии 
(внутреннее тушение). 

Обычно для выяснения тушения используются детальные 
измерения зависимости интенсивности люминесценции от .ТЕМПЕ

ратуры и от уровня возбуждения. 
На рис.1 показана температурная зависимость величины 

Етуи,=аЧп1/сН1 /КТ ) , характеризующая мгновенную энергию ак
тивации тушения люминесценции. Е^СТ) явно отличается от зави
симости, даваемой формулой Мотта при внутреннем тушении лю
минесценции в центрах одного типа. Е в̂(Т) постепенно растет 
с повышением температуры образца. 

Известно, что при внутреннем тушении температурная за
висимость интенсивности люминесценции не зависит от уровня 
возбуждения. Результаты измерений (см.кривые 1,2 на рис.1) 
отчетливо показывают, что в исследуемых образцах натриевоси
ликатного стекла тушение не является внутренним, так как со
гласно [14], в зависимости от уровня возбуждения существенно 
меняются температура начала тушения и мгновенная энергия ак
тивации тушения при определенной температуре. В данном глу
чае измеренная методом ФТВ средняя энергия активации процес
са представляет собой энергию активации отжига Е̂ " центров 
(первая стадия реакции (3). 

Рассмотрим результаты измерений методом ФТВ. На рис.2,а 
представлена температурная зависимость парциальной светосум
мы, высвеченной в точение каждой осцилляции температуры. По
скольку в наших экспериментах закон нагрева выдерживался С . 
высокой точностью при помощи ЭВМ, температурная зависимость 
парциальной соотосумми близка к традиционно измеряемой кри
вой термостимулированной люминесценции. Кривая представляет 
пик, простирающийся от температуры возбуждения примерно до • 
200 К, что согласуется с исследованиями термостим; яирован
!ЮЙ люминесценции при отжиге центров Г7]. 



о 

Р и с . I. Температурная Зависимость интенсивности ин
тегральной ректгеноЛюминесцонции I (1,2) и мгновенной энер
гии активации тушения рептгенолюминосценции, (3,4),вы

численной согласно ЕТуШ = оЧп1/йИ/кТ) , для натриевосили
катного стекла при двух интенсивностях облучения рентгенов
скими лучами трубки БСВ2>/ : 1,345 кВ; 0,05 мА; 
2,4  45 кВ; 15 мА. 

Метод $ТВ позволяет однозначно описать исследуемый 
активационный релаксационный процесс при помощи.так назы
ваемой модели элементарных релаксаций. Согласно этой модели 
кинетика релаксационного процесса может быть представлена 
как сумма взаимно независимых друг от друга элементарных 
'релаксационных процессов, в дальнейшем называемых элементар 
ными релаксациями, которые гз определению описываются кине
тическим уравнением ^ 

"ЗТ
 = т 

бт т 
(5) 



tO 80 120 160 

Р и с . 2. Результаты измерений методом ФТВ натриево
силикатмого стекла, возбужденного рентгеновскими лучами при 
80 К; 

а  температурная зависимость парциальной высвеченной 
в цикле нагрева светосуммы: б  температурные зависимости 
средней энергии активации (•••) и среднего экспериментального 
частотного фактора ; в  спектр энергий активации релак
сационного процесса Н Е . 

гдет.т соответственно, число и время жизни элементарных 
релаксаций, характеризующихся двумя независимыми параметра
ми ; энергией активации Е и частотным фактором s . Кинетика 
процесса, представленная в виде Ш ) , характеризуется функ
цией распределения элементарных релаксаций' Н Е а . Связь меж
ду ними имеет вид интегрального преобразования 

(б) 



где i£  известное ядро преобразования, получаемое интег
рированием (5) при заданном для данного эксперимента законе 
нагрева образца Т=$ГЛ(Т) . Н £ можно непосредственно 
определить методами модуляционной термоактивационной спек
троскопии. Метод ФТВ позволяет непосредственно измерить 
значение средней энергии активации процесса. Таким образом, 
при строго задаш ж режиме магрсЕа, стимулирующем релакса
ционный процесс, синхронно определяются интенсивность про

цесса И средняя энергия активации <E>(t) . Прациальная 
светосумма dL=I(t)dt пропорциональна изменению числа эле
ментарных релаксаций с данными Е и s за интервал времени dt 
Следовательно, величина 

J • ( 7 > 

характеризует число элементарных релаксаций в едином интер
вале средних энергий ак1 .вации (функция распределения эле
ментарных релаксаций по энергиям активации). Теория метода 
ФТВ подробно рассмотрена в [13]. 

Постепенный нагрев образца приводит к тому, что все 
элементарные релаксации, независимо от значений параметров 
Е и s , стимулируются при такой температуре, при которой 
время жизни элементарной релаксации приблизительно одинако
во. Действительно, при повышении температуры постоянная 
времени процесса с данными E n s уменьшается. При определен 
ной <f4 *цакс релаксационный процесс становится достаточно 
интенсивным для его регистрации. При дальнейшем повышении 
температуры интенсивность процесса увеличивается до тех пор 
пока существенным становится конкурирующий процесс убили 
числа элементарных релаксаций. Кривая lit) достигаетмакси
мума при определенной f3<^» зависящей исключительно/от эакэ 
на нагрева. Последнее свойство процесса позволяет, ао измере 
ниям Ш ) и <Е> вычислить частотный фактор элементарной ре 
лаксации. Если исследуемый процесс описывается котинуальным 
распределением элементарных релаксаций no Е и/или s , то 
основной вклад в процесс при любой температуре дают элемен
тарные релаксации с одним и тем же т.е. процесс харак 



теризуется мгновенной постоянной времени, изменения которой 
отражены в 1(1) . Поэтому по экспериментальным данным наря
ду с <Е> можно оценить также и средний частотный фактор 
процесса [13]. 

Полученные нами результаты указывают на то, что сред
няя энергия активации процесса непрерывно растет с повыше
нием температуры (см.рис.2,б), что свидетельствует о каазине
прерывном распределении элементарных релаксаций по энергиям 
их активации.Однако завиоимость<Е>(Т) не монотонна. Следо
вательно, в квазинепрерывном распределении имеются некото
рые выделенные значения энергии актипации. Еолое отчетливо 
это видно на функции распределения элементарных релаксаций 
по средним энергиям активации. На кривой (см.рис.2,в) про
являются по крайней м ре три пика при средних энергиях ак
тивации 0,26; 0,31 и 0,42 эВ. Отсюда вытекает, что все эле
ментарные релаксации могут быть разделены на несколько групп 

Сопоставим эти результаты с вышоприведенпой моделью 
кинетических частиц. В общем случае любая элементарная ре
лаксация представляет собой реакцию перехода кинетической 
частицы из одного состояния в другое, в которой как сами 
частицы, так и их состояния выступают в роли партнеров реак
ции. Следовательно, любая элементарная релаксация есть реак
ция по крайней мере второго порядка. Однако это, строго, го
воря, справедливо только в случае, если кинетические части
цы имеют полную свободу выбора между различными возможными 
состояниями. Известно [7], что кинетика отжига Е.{"центров 
представляет собой процесс,аналогичный так называемым моно
молекулярным реакциям  созданные ионизирующим излучением 
при низкой температуре пары электронов и дырок захватывают
ся на пространственно близкорасположенных локальных состоя
ниях стекла и при повышении температуры ре'комбинируют между 
собой (так называемая рекомбинация генетических пар). Такая 
рекомбинация свидетельствует о том, чтг плотность локальных 
состояний в стекле высокая и поэтому препятствует разделе
нию свободных, электронов и дырок на болшие расстояния. 



В случае ыономолекулярной реакции характеристики 
элементарных релаксаций могут быть интерпретированы как ха
рактеристики определенных типов партнеров реакции. В рас
сматриваемом случае отжига Е̂ " центров энергия активации 
элементарной релаксации кокет быть названа энергией актива
ции отжига отдельного Е^ центра. Наличие указанных групп 
релаксаций с различными энергиями активации свидетельствует 
о существовании различных групп Е^центров. Однако эти 
отличия проявляются в основном только в механизме участия 
Е^"центров в релаксационном процессе. 

Средний частотный фактор 5 был определен по стандарт
ной процедуре [13]. В рассматриваемом процессе он факти
чески является масштабным коэффициентом для вероятности 
перзой стадии реакции (3). В представлениях теории абсо
лютных скоростей реакции величину частотного фактора опре
деляют три множителя [15]: 

а) относительная вероятность V того, что система, 
имеющая полную энергию, равную высоте барьера Е , будет на
ходиться в тех точках конфигурационного пространства состоя
ний, в которых могут осуществляться иэоэнергетические пере
ходы электрона с ионизацией Е~центра. Эта вероятность за
висит от степени вырождения основного состояния системы и 
•состояний на активационном барьере *. Она мояет быть оха
рактеризована как разность конфигурационных энтропии ДБ = 
=к1пуг = к1п(члг Л/^где чп - число конфигураций, при которых 
могут осуществляться электронные переходы, w0j  общее чис
ло конфигураций с энергией Е ; 

б) частота воспроизведения конфигураций изоэнергети
ческого перехода N . В представлениях квазиклассической 
модели электронноколебательных переходов она соответству
ет определенным нормальным колебания? центра и в отсутствие 
локальных колебаний представляет некоторую эффективную фо
тонную частоту: 

В теории абсолютны, скоросте!' реакций эти состоя
ния называют активированным комплексом [15]. 



в) коэффигчент передачи х, характеризующий вероят
ность изоэнергетйческого перехода за время < = "*"1 в состоя
ние за барьером При наличии соответствующей конфигурации. 
В представлениях квазиклассической модели х рассматривает
ся как туннельный резонансной переход электрона. Таким 
образом 

з = (8) 
"об 

По температурной зависимости частотного фактора (см. 
рис.2,б) отжиг Е^цектров можно разделить на две области. 
В высокотемпературной области, превышающей 140160 К, про
цесс характеризуется постоянным средним частотным фактором, 
равным примерно 1 0 ^ с"*, а в низкотемпературной области 
резко уменьшается с понижением температуры. Эффективная 
суононная частота "у , повидимому, одинакова во всей облас
ти температур отжига Е7центров, поскольку в данном слу
чае отжигаются дефекты одного типа и фононный спектр при 
столь высоких температурах практически не меняется. По той 
же причине фактор вырождения активационного состояния 
(у̂ /у/рд) также будет постоянным. Следовательно, зависимость 
частотного фактора от температуры отжига может быть обуслов 
лена лишь изменением коэффициента передачи х . При различ
ных томпературах отжига, повидимому, идет процесс как бы 
с различной "прозрачностью" активационного барьера, 

Согласно наиболее хорошо описывающей эксперимент тео
рии многофононных безызлучательных переходов [16].зависи
мости <Е>(Т) и <$Р>(Т) объясняются следующим образом. 
При высоких температурах.переход описывается традиционным 
адиабатическим туннелированием и осуществляется с энергией 
активации, соответствующей пересечению поверхностей полных 
энергий связанного и'ионизованного состояний электрона в 
конфигурационном пространстве дефекта (см.рис.3). При до
статочг. э низких температурах существенными становятся~~нё
адиабатические туннельные переходы электронноионной систе 
мы из исходного в ионизованное состояние. В этом случае 



энергия активации имеет меньшее значение, однако вероятность 
неадиабаткческого туннелирования (одновременное изменение 
как электронных, так и ионных координат) существенно меньше 
адиабатического. Влияние неадиабатичиости, как показывает 
оценка [17], монет сказаться лишь при температурах, что су
щественно ниже температуры Добая 8 (обычно при Т<8/4). Кро
ме того, энергия активации при Т0 должна линейно уменьшать
ся и стремиться к постоянной величине, равной разности пол
ных энергий системы в равновесных конечном и исходном состо
яниях (Ei + E r на рис.З]. 

Наши экспериментальные данные дают явно другую зави
симость: Е стремится к нулю уже при Т=*20 к (по экстраполя
ции линейного участка Е(Т) в районе 90150 К). В связи с 
этим мы предлагаем анализировать зависимости Е(Т) и s(T) 
в стеклах, исходя из двух моделей  модели, основанной на 
представлениях теории абсолютных скоростей реакции, и зон
ной модели электронных процессов. 

В зонной модели роль активированного комплекса играет 
состояние электрона в зоне проводимости (вторая стадия реак
ции (3), т.е, электрон находится в полностью свободном со
стоянии относительно центров типа Е 1 и центров типа Н 1 . В 
этом случае w */>У/ОВУ/П И поэтому As*0 и s«*vac. Если вероят
ность захвата электрона Н,центром гораздо больше вероятнос
ти его захвата Е1центром, то х=1 и sev. 

Таким образом зонная модель дает Е = const и s=»=const. 
Применимость этой модели определяется возможностью трактов
ки ионизованного состояния Е~ центра как свободного электро
на. Как известно, в стеклах это условие выполняется при воз
буждении электрона в состояние выше порога подвижности [17], 
т.е. в области высоких температур. Поэтому полученное нами 
значение

 S
| T > 1 6 0 K

5

" ^ ^ с~* можно трактовать как частоту.эф
фективного фонона или локального колебания Е^центра. 

При более низких температурах зонная модель не приме , 
нима и необходимо пользоваться моделью абсолютных скоростей. 
В таком случае необходимо рассматривать термостимулирован



ные переходы электронов из состояний в Е~центрах на дру
гие, пространственно отделенные локальные состояния под 
порогом подвижности с последующей прыжковой миграцией до 
рекомбинации с Н*центрами. Состояниями, ответственными 
за миграцию, могут быть либо состояния на "хвосте" зон, 
либо другие центры типа Е .̂ 

Рассмотрим ожидаемую функцию распределения элементар
ных релаксаций в широкой области температур, т.е. при осу
ществлении релаксационного процесса как по зонной модели, 
так и по модели абсолютных скоростей реакций. Предваритель
но отметим, что экспериментально наблюдаемая функция рас
пределения э; ментарных релаксаций свидетельствует о том, 
что исходными состояниями электронов (т.е. состояниями Е^-

центров) не являются посты зонных состояний, поскольку они 
отделены от полосы подвижности энергетической щелью. Это 
подтверждает трактовку Е,центра как дефекта стекла.' 

На рис.3 схематически показана конфигурационная мо

дель системы, состоящей из дефекта (напр., Е1центра).элек

трона и ближайшего окружения ^ 0  конфигурационная коорди
ната). Б отличие от кристаллов в стеклах конфигурационныо 
кривые могут быть разными для каждого индивидуального де
фекта. На рис.3 в качестве примера приведены эти кривые для 
трех различных конфигураций дефектов, отличающихся степенью 
исходного сжатия дефекта окружением (кривые I  слабое, 2 
среднее, 3  сильное егг.атие). При этом предполагается, что 
локальный уровень отщепляется при определенном значении 
конфигурационной координаты д 0 1 . Кривые 1 С , ,?с , З с пред

ставляют собой полную энергию и ^ 0 ) , 1)(д0) системы дефскт+ 
+электрон,в случае ионизованного состояния дефекта (т.е. 
для состояния Е̂  + е"), а кривые 1̂  , 2 1 , 31  то же для со
стояния с локализованным на дефекте электроном (т.е. для 
состояния Е̂ " ). Энергия а..гивации ионизации (т.е. перехода 
Е,~ *£{*+ е~) состоит из трех слагаем.;/ (на рис.3 в качестве 
примера это показано для состояний 1 и 1̂  ):  энергии 
иялучатолыюго захвата электрона, I'  энергии релаксации 
дефекта после з&хпата электрона, Е с  энергии активации 
безюлучптелмгого захвата •ллсктроиа. Соотношение между Е , 



Р и с. 3. Схематические конфигурационные модели 

центра при различных степенях исходного сжатия дефекта 
окружением (кривые I  слабое, 2  среднее, 3  сильное 
сжати^). 

Е| и Е с зависит от взаимного расположения конфигурационных 
кривых пустого и занятого состояний. При малом исходном 
сжатии (кривые I) энергия релаксации относительно мала (в 
пределе Е г = 0). С увеличением сжатия Е; уменьшается 1 
стремится к нулю (кривые 2, а Е р достигает некоторое конеч 
ной величины, определяемой конкретным ходом зависимости 
и(ч0). Возможна равновесная конфигурация дефекта', при ко 
торой отщепление локального уровня требует некоторой энер
гии активации (кривые 3). Такие уровни заполняются только 
при достаточно высоких температурах. 

Полная энергия активации Е а = Е,+ЕГ+ Е С, /таким обра
зом, зависит от конкретной конфигурации (в данном случпе 
степени "сжатия") дефекта в сетке стекла. Ввиду пыиюияло



кенного,кроме характерного для стеклообразного состояния 
хвоста плотности разрешенных зонных состояний электрона 
Ыс( Е),будет иметь место также дисперсия дефектов по энерги
ям. Ионизованные и заполненные электроном дефекты описыва
ются соответственными плотностями состояний №1((Е) и Ы1г(Е). 

Частотный фактор ионизации дефекта ожидается пример
но одинаковым независимо от конфигурации. После ионизации 
электрон может попасть как на состояние над, так и под по
рогом подвижности (Е п). В последнем случае его миграция 
ограничена, следовательно, для части дефектов может требо
ваться дополнительная энергия активации для перевода элек
трона в состояние над порогом подвижности. Заметил, что 
частотный фактор реакции при этом не намного меньше частот
ного фактора реакции ^ непосредствен! 1ым выходом над порогом 
подвижности. 011 уменьшен лишь большей вероятностью повтор
ного захвата во время пребывания в промежуточном состоянии 
под порогом подвижности (т.е. гс<1). 

Если концентрация локальных состояний достаточно боль
шая, становятся возможными термостимулированные туннельные 
переходы между пространственно разделенными состояниями, 
приводящими к так называемой прыжковой миграции носителей 
заряда. Туннелирование электрона, как известно, осуществля
ется в моментах резонанса обеих электронных уровней. Веро
ятность наступления резонанса пропорциональна произведению 
вероятностей р п и р 1 е (рис.3) нахождения взаимодействующих 
центров в состояниях, в которых энергия электронных уровней 
одинакова. В случае двух идентичных дефектов она имеет рез
кий максимум при Е»Е г/2 . >Ссли конфигурационные кривые 
дефектов различны или же энергетические уровни взаимно сме
щены внутренним макроскопическим электрическим полем заря
женных дефектов, то энергия активации прыжковой миграции 
может быть как меньше, так и больше Е./2 и принимать зна
чения вплоть до энергии активации тепл ой ионизации цен
тра. Ясли при этом для рекомбинации требуется множество 
прыжков, то элоктропп с большей вероятностью будут нрова
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.чел в наиболее глубокие состояния и можно ожидать пре
д.»СТвенного завышения энергии активации. Частотный фак

тор процесса лимитируется вероятностью туннелирования: 

^ = ^ 0 е 
г / г

° , * (9) 
где г0  половина радиуса Бора волновой функции локализо
ванного на дефект^ электрона, х.0 вероятность изоэнорге
тического внутрицентрового перехода. Как следует из прос
тейшей оценки области локализации электрона при данной 
энергии связи, г 0 для рассматриваемых дефектов должна быть 
примерно равна среднему межатомному расетояпияю» т.е. в 
случае'прыжковой миграции ?с«л:0. Ввиду вариации междефект
ного расстояния ожидается заметная дисперсия процесса с 
данной энергией активации по частотным факторам. 

Рассмотрим на основе вышеизложенных модельных пред
ставлений экспериментальные данные. Высокотемпературный 
релаксационный процесс представлен квазинепрерысным рас

пределением элементарных релаксаций по энергиям активации 
с пиком при 0,42 эВ и отчетливо выраженным хвостом в сто
рону высоких энергий активации. Частотный фактор этого 
процесса находится в области фононных частот стекла. На ос
нове этого мы полагаем, что энергия активации 0, 12 эВ со
ответствует наиболее вероятной энергии активации термичесг
кой ионизации Е̂ "центров в состояния над порогом подвиж
ности, а хвост состояний в сторону более высоких энергий 
активации  дисперсия Е^центров, обусловленная отсутстви
ем дальнего порядка (высокоэнергетическое крыло функции 
И1(,(Е) на рис.3). Пик Н £ при 0,26 эВ обусловлен провесом, 
средний частотный фактор которого на два порядка меньше. 
Удвоенная энергия активации этого пика несколько бялыве 
наиболее вероятной энергии активации ионизации центров 
(0,42 эВ) и лежит в области хвоста состояний. Можно пола
гать, что пик при 0,26 эВ соответствует лреимуто/ственному 
отжигу Е̂ " —центр"в в результате термостимулированной прыж
ковой миграции электронов. Пик при 0,31 эВ может возникать 



вследствие наложения обоих вышерасемотренных процессов. Как 
было отмечено ранее, при наличии дисперсии центров по 
глубинам можно ожидать преимущественного завышения энергии 
активации прыжков с данным частотным фактором и в то же 
время на этот процесс налагается процесс ионизации наибо
лее мелких центров непосредственно над порогом подвиж
ности (низкоэнергетическое крыло функции Nlr(E) ). Посколь
ку метод ФТВ в случае одновременной дисперсии по энергиям 
активации и частотным факторам позволяет определить лишь 
средний частотный фактор всех одновременно протекающих 
ггооцессов[13] , то в эксперименте действительно должно на
блюдаться постепенное возрастание частотного фактора с 
повышением температуры отжига. 

Сопоставление о .оргий активации прыжковой миграции и 
энергии активации ионизации Eij"центров свидетельствует о 
том, что электрон локализуется в основном (или полностью) 
за счет энергии релаксации дефекта Е • Поскольку Е,"цент
ры обусловлены элементами сетки стекла, следует полагать, 
что они образуются после захвата электронов на структурных 
образованиях стекла, ответственных за хвост состояний не
посредственно под порогом подвижности. Измерения кривых 
термостимулироиааной люминесценции после частичного отжига 
Е^ центров подтверждают, что Е1 центры обусловлены струк
турными образованиями, дисперсными по энергии связи элек
трона: температура максимума пика термостимулированной лю
минесценции тем выше, чем выше температура предварительного 
отжига Е̂ "центров. В рамках этой модели вид хвоста состоя
ний повторяется пысокоэнергетическим хвостом пика Н £ при 
0,42 эВ. ' . 

По результатам оценки мгновенной энергии активации 
тушения рептгенолюминосценции (рис.1) представляотся воз
можным оцепить также частотный фактор процесса делокалиэа
ции дырок из Н* центров. Известно, что постоянная времени 
Т затухания люминесценции в натриевосиликатном стекле со
ставляет (14)'10"^ с [12]. Подставляя это значение в (5) 



получаем, что эффективный частотный фактор 5 до температур I 
300 К по данным* приведенным на рис.1, не превышает Ю 8

с ~ . 
Такое значение 5 на много порядков меньше ожидаемого при 
создании свободных дырок. Следовательно, миграция дырок 
осуществляется подобно электронному релаксационному про

цессу при низких температурах, т.е. представляет термоак
тивировачные прыжки. Однако в данном случае Е г существенно 
меньше энергии термической ионизации Н|центров. 

Высокотемпературная область отжига Е,


центров харак
теризуется линейной зависимостью между энергиями активации 
и температурой: 

Е а 29,8 кТ. (Ю) 
Частотный фактор примерно в 40 раз меньше частоты самого 
высокочастотного колебания натрневосиликатиого отекла в 
районе 1000 ем

*. Согласно (0), частотный фактор должен быть 
меньше частоты эффективных колебаний. Поскольку колебания 
с частотой 1000 см

* образуют зону, то с ними взаимодейству
ют как все центры, так и все друп.^ релаксаторы. Допустим, 
что это справедливо также для области высоких температур, 
включая температуры размягчения.'Так как колебания с час
тотой 1000 см

* представляет собой преимущественно валент
ные колебания связей БиО [18], то при достаточно большой 
их амплитуде должен произойти разрыв этой связи. Можно пред
положить,что это к.меет место пои размягчении (в случае 
кристалла  при плавлении) материала, содержащего только 
эти связи., т.е. чистого Б(02. Подставив в (10) значение 
Т п л а « л

 = 1 9 8 3 К получаем Е П й а 1 л = 5,08 эВ или ПС,У ккал/моль, 
и Т
ствкло* * 1500 К  Е

:теюю* = 3

>
& 4 о В и л и 8 4 ккал/моль. 

Термохимическая энергия разрыва связи Б1  0 составляет 
117 ккал/моль [19], что хорошо согласуется с оценкой энергии 
активации разрыва, исходя из наших измерения электронных ак
•тивациониых процессов при низких температурах. Ото снидетель
ствует о том, что размягчение кварцечого стекла и процесс 
ионизации дефектов п натриепосиликатчом стекле обусловлены 
одним и тем же типом колебаний, а именно, налемтными коле
баниями связей 510. 



- из -
Каркас натриевосидикатного стекла размягчается при 

более низких температурах, что связано с наличием в нем бо
лее слабых ионных связей. Однако в элементарном акте разрыва 
этих связей участзует гораздо большее число атомов, чем в' 
ионизации дефекта при низкой температуре. Поэтому частотный 
фактор процесса размягчения также'должен быть меньшим. 

Основные результаты и выводы 

1. При нагреве рентгенизованных при низкой температу
ре (80 К) сте..ол состава Ма20*3510а в них наблюдаются акти
вационный релаксационный процесс, обусловленный переносом 
электронов между цонт̂ . оми типа ̂  и Н^. Согласно результатам 
исследований методом фракционного тормозысвечиванил.торлоак
Бационный процесс характеризуется следующей функцией распре
деления элементарных релаксаций : имеет место кваэинепрерыв
ное распределение элементарных релаксаций по энергиям акти
вации с максимумами при 0,26; 0,31 и 0,42 эВ. При Т< 160 К 
процесс обусловлен элементарными релаксациями, частотный 
фактор которых растет с повышением температуры отжига от 
 Ю

1 0 с
 1 при 80 К до ~ Ю

1 2 с
 1 при 160 К, при Т>160 К 

элементарные релаксации характеризуются постоянным частотным 
фактором ~ 10 с~*. 

2. В натриевосиликатном стекле осуществляются два ме
ханизма электронных активационных процессов, приводящих к 
отжигу Е^центров. При Т>160 К превалирует ионизационный 
механизм с энергией активации 0,42 эВ и выше, заключающийся 
в миграции термически освобожденных из локализованных состоя
ний кинетических частиц (в данном строе электронов) по зон
ному механизму, При Т <160 К превалирует прыжковый механизм 
с энергией активации 0,26 :)В и ниже, заключающийся в термо
активированном туннелировании кинотичесих частиц между ло
кализованными состояниями под порогом'подвижности. 



З.Е" центры, служащие лопушка!.; для олектронов, обра
зуются захватом электронов на структурных образованиях стек
ла, ответственных за ХЕССТ состояний непосредственно под по
рогом подвижности. Энергия связи электрона представляет со
бой в основном энергии поляризации окружения после захвата 
электрона этими структурными образованиями. 

4. При температура* Т >160 К имеет место также термо
стимулнрованный прыжковый ухо2, дырок из Н*центров. Этим 
обусловлено термическое тушение ронтгеполюминесцещии натрие 
восиликаткого отекла. 
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УДК 535.37:535.399 

ВЛИЯНИЕ СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТИ НАТРИЕБОСИЛУНАТНЫХ СТЕКОЛ 
НА ИХ ОПТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ 

Б.Л.Савельев, Ю.В.Дьячкова, Л.Паясова к 

НИИ физики твердого тела ЛГУ им. Петра Стучки 
5 4 Институт физики АН ЧССР 

Изучено влияние образующегося при контакте с ЕОДОЙ 
выщелоченного приповерхностного слоя в образцах натриево
. силикатного стекла ( 75 мас^БЮг, 22 мас.% На 20, 3 мае.55 
СаО) на их спектры отражения (413,5 эВ) и возбуждения 
собственной люминесценции (5,511,8 эВ). Показано, что при
сутствие такого слоя ПОИЕОДИТ К существенному иэ>*знению 
спектров по сравнению со спектрами образцов, не содержащих 
выщелоченного слоя. розникнов«ни«м выщелоченного слоя ао 
время полировки поверхности образцов на стадии подготовки 
к эксперименту объясняются различия в спектрах отражения, 
полученных в работах 1161, в которых влияние этого слоя 
не учитывалось. 

Спектр отражения стекли, свооодного от выщелоченного 
слоя, содержит полосы" с максимумами около 7,2 и 9 эВ. Пред
положено, что полоса при 7,2 эВ обусловлена оптическими 
переходами между электронными состояниями, образующими 
связь О N0, а полоса при 9 эВ возникает вследс**аие элек
тронных переходов между состояниям*! в Б1 О/, тетраэдрах, 
возмущенных присутствием щелочных ионов. 

В в е д е н и е 

В настоящее время при исследовании спектров отражения 
щелочносиликатных стекол сложилась такая ситуация, ' что 
экспериментальные результаты, полученные в разных работах 
[16], существенно различаются между собой. В таб̂ и̂це со
браны результаты этих работ о положении максимумов в спек
трах отражения. 

Известно, что результаты измерения спектров отраже
ния зависят как от состава исследуемого вещества, так и от 
состояния поверхности подготовленного к измерениям образца. 



Данные работ разных авторов о положен/и максимумов 
в спектрах отражения силикатных стекол 

Зоетав стекла Положение максимумов в спектрах 
отражения, эВ 

[II 
£ 0 2 

Оконное стекло* 
10,2 11,5 

8,2 8,7 10»2 11,8 

•[2,3] 
Ш 202510 2 

\На20-25102 
1Нп2035|02 

1 Ма201 СаОВБ! 0 2 

1 Ыа 20 • бБ? 0 2 

> 8,5 9,3 11,5 

9,0 11,5 

[5] 
ЗЫа207$|02 

Промышленное 
стекло 

7 7 9,9 11,4 
7,7 9,6 11,4 

[6] 
75%5Ю 2,25%Ма 20 
75%5! 02,22%МаД ЗЭьСаО 

7,5 8,5 9,3 10,0 11,5 

". Состав, мас.%: ' л*5Ш 2 , 13,5№ 20 , 13,5 СаО . 
•** Состав, мае.*: 75 бБШ? , 13,1 N0,0 , 8,4 СаО , 

З.ВМдО , 1,1А1г03 , 0 , 6 К 2 0 .
 2 

На первый взгляд может показаться, что различия в положени
ях максимумов в приведенных в таблице данных разных авто
ров связаны именно с различием составов исследованных сте
кол. Однако если рассматривать результаты зтих работ в от
дельности, то видно, что изменение состава стекла в рамках 
отдельно взятой работы на положение максимумов не влияет. 



На это обстоятельство указывают и сами авторы статей. В 
работе [2] отмечается, что замена атомов лития на атомы 
натрия приводит только к уширению полосы около 8,5 эВ и не 
изменяет ее положения. Авторы работы [5], исследовавшие би
нарное стекло состава ЗМа20'75|0г

 и бкомпонентное промышлен
ное стекло, указывают, что основной эффект "многоксмпонент
кости" заключается в уширении наблюдаемых полос в спектре 
отражения. Авторами [б] замечено, что замена части атомов 
натрия з стекле трисиликата натрия на атомы кальция (до Ъ%) 
не вносит существенных изменений в спектр отражения. 

Таким образом, наблюдается самосогласозанность резуль
татов, полученных разными авторами, в рамках отдельно взя
тых работ, однако при кх сопоставлении мы видим существен
ные различия. В этом случае следует предположить, что раз
личия в спектрах отражения, полученных в работах [16],мо
гут быть обусловлены причинами, исходящими из технологии 
приготовления поверхности исследуемых образцов перед экспе
риментом. 

Известно, что щелочносиликатные стекла гигроскопич
ны. Проблеме химической устойчивости стекол и, в частности, 
вопросу их выщелачивания при обработке различными водными 
растворами, а также при взаимодействии с дистиллированной 
водой посвящен ряд работ [714]. Основным эффектом, прояв
ляющимся при выщелачивании., является выход щелочных ионов
модификаторов из приповерхностного слоя стекла. Механизм 
этого процесса еще окончательно не установлен, и в настоя
щее время, по словам автора [7], не существует какойлибо 
теории химической устойчивости силикатных стекол. Основными 
причинами этого являются недостаточное развитие общей тео
рии строения стекла и ограниченность конкретных сведений 
об атомной структуре силикатных стекол [7]. 

В работах [813] показано, что выщелоченный слой 
отекла на протяжении нескольких микрон от геометрической 
поверхности характеризуется некоторым распределением кон
центрации ионов натрия, уменьшающейся по мере продвижения 



из объема образца к его поверхности. При этом в некоторых 
случаях [8,11] наблюдалось полное отсутствие натрия в тон
ком (~ 30 Я) приповерхностном слое. 

Наличие измененного слоя на поверхности образца, без
условно, должно сказываться при изучении оптических свойств 
стекол (отражение, фотолюминесценция и др.) в области фун
даментального поглощения, где коэффициенты поглощения до
стигают значений 10^10^ см~*. Толщина слоя, который в этом 
случае взаимодействует с электромагнитным излучением, со
ставляет от I до 0,01 микрона. Таким образом, при появлении 
выщелоченного слоя результаты оптических исследований в об
ласти больших коэффициенто! поглощения не будут отражать 
свойств стекла исследуемого состава, а будут искажены влия
нием образовавшегося на поверхности стекла слоя, химичес
кий состав которого неоднороден [910,1213], отличается 
от состава в объеме образца и, вообще говоря, неизвестен. 

Возможно, что изменекко химического состава припо
верхностного слоя стекол происходит в процессе их обработ
ки перед экспериментом. Стандартная методика подготовки 
образцов к измерениям заключается в разрезании куска стек
ла, полученного при варке, с последующей птфовкой и поли
ровкой поверхности. Технология двух последних этапов вклю
чает обработку поверхности стекла с помощью специальна 
порошков и вод:, с которой обрабатываемая поверхность дли
тельное время находится в контакте. Поэтому уже на этой 
стадии возможно образование обедненного щелочными ионами 
слоя вследствие эффекта выщелачивания. Кроме того, обра
зование такого слоя возможно также под действием влаги, 
содержащейся в воздушной атмосфере (см.,напр.,[14]). 

В ранее опубликованных работах по исследованию опти
ческих свойств си.' жатных стекол [16] эффект выщелачива
ния приповерхностного слоя не принимался во внимание. Одна
ко, из приведенных рассуждений можно заключить, что учет 
возможности образования на поверхности образцов выщелочен
ного слоя необходим и при изучении оптических свойств сте



кол следует исключать контакт поверхности образцов с водой 
на стадиях их обработки и хранения перед экспериментом. 

Поэтому основной целью настоящей работы являлось ис
следование и анализ оптических спектров (отражения и воз
буждения люминесценции) натриевосиликатного стекла, подго
товка которого к эксперименту проводилась в условиях, исклю
чающих образование выщелоченного слоя на его поверхности. 
Кроме этого, с целью возможного объяснения наблюдающихся 
различий между результатами работ [16] представляло инте
рес изучить характер влияния указанного слоя, сформирова
вшегося в процессе обработки поверхности образцов и во вре
мя хранения их на воздухе, на оптические спектры стекол. 

Методика эксперимента 

В настоящей работе исследовалось стекло следующего 
состава: 75 мас.^Ог , 22 мас.%Ыаг0, 3 мас.&СаО *. Для 
измерения спектров отражения использовались образцы в виде 
пластинок размером 20x15x1 мм^, одна из поверхностей кото
рое была полированной, а другая делалась матовой для исклю
чения отраженного от нее света при измерении в области про
зрачности (46 з В ) , 

С целью исключения влияния на получаемые результаты 
различных причин, связанных с возможной неэквивалентностью 
отвальных образцов отекла и обусловленных какимилибо от
личи—I во время варки, представлялось целесообразным все 
эксперименты провести на одном и том же образце. Для иссле
дования был выбран образец, полировка поверхности которого 
Производилась несколько лет назад. Спектр отражения этого 
образца, измеренный непосредственно после полировки, при

* Образцы стекла были изготовлены сотрудниками Госу
дарственного оптического института им. С.И.Вавилова по тех
нологии, описанной в [15]. Приносим благодарность авторам 
этой работы за предоставление образцов. 



веден в [б]. После этого образец хранился в нормальных ат
мосферных условиях. Проведенный в настоящей работе цикл ис
следований включал следующие этапы: 

1) измерялся спектр отражения указажого образца. 
Сравнение этого спектра с измеренным ранее [б] позволяло 
установить факт воздействия на поверхность образца окружаю
щей атмосферы; 

2) производилась обработка поверхности этого же об
разца, в процессе которой с нее сошлифовывался слой толщи
ной около 30 микрон, после чего поверхность полировалась по 
стандартной технологи!, с применением воды. По окончании 
полировки измерялся спектр отражения; 

3) образец подвергался повторной полировке, в течение 
которой с его поверхности был снят слой толщиной около 8 
микрон. В этом случае принимались специальные меры против 
попадания влаги на поверхности образца. Полировка произво
дилась с применением силиконового масла, и после этой про
цедуры до момента помещения обоазца в измерительную камеру 
он хранился в сухой воздушной атмосфере. Удаление масла 
с полированной поверхности проводилось этиловым спиртом 
высшей очистки. Спектр отражения обработанного таким спо
собом образца завершал указанный цикл измерений. 

Были также измерены спектры отражения других образцов 
стекла того же состава, обработанных аналогично по методи
кам, примененных на 2м и 3м этапах. Спектры возбуждения 
собственной люминесценции измерялись в той же последова
тельности (см. этапы 13). 

Кроме того, измерялся спектр возбуждения люминесцен
ции образца, полученного расколом большого куска. Сразу же 
после раскола образец помещался в вакуумную камеру и про
водились измерения. В этом случае поверхность стекла заве
домо не содержала измененного приповерхностного слоя, и ее 
химический состав соответствовал составу в объеме образца. 
Сравнение полученного спектра со спектром, измеренным на 
этапе 3, позволяло сделать вывод об эффективности принятых 
на этом этапе мер по исключению образования выщелоченного 



слоя. К сожалению, при таком способе получения неизмененной 
поверхности она получается неровной, и измерения спектров 
отражения затруднены. 

Часть экспериментов по измерению спектров отражения 
проводилась в Институте физики АН ЧССР (г.Прага) *. Измере
ние спектроз осуществлялось в диапазоне от 6 до 13,5 эВ при 
угле падения света 10°. Экспериментальная установка была 
построена на базе вакуумного монохроматора "ЗЕлипоиш ". 
Источником излучения служила кварцевая газоразрядная лампа, 
работающая в режиме переменного тока, с рабочим газом водо
родом. 

В НИИ физики твердого тела ЛГУ проводились измерения 
спектров отражения в диапазоне от 4 до 10 эВ. Для выделе
ния монохроматического ЗУФизлучения использовался вакуум
ный монохроматор Е2£Р2. В качестве источника излучения ис
пользовались водородная лампа ВЖ&25 или плазмотрон. Угол 
падения света составлял 12°. 

Эотолюминесцентные свойства исследовались на установ
ке, содержащей вакуумный монохроматор ВМ2, дейтериевую 
лампу ДДС400 с окном из МдР2. Регистрация люминесценции 
производилась через фильтр СС6 фотоэлектронным умножителем 
ФЭУ39. 

Результаты экспериментов и их обсуждение 

Спектры отражения. На рис.1 (кривые 13) представле
ны спектры отражения образца натриевосиликатного стекла. 
Номера спектров соответствуют номерам этапов, указанных в 
методике. Видно, что все три спектра существенно отличаются 
друг от друга. Это свидетельствует о разном химическом со

измерения проводились во время научной командиров
ки в ЧССР автора В.Л.Савельева.  Прим.ред. 
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ЭНЕРГИЯ ФОТОНОВ, эВ—

Р и с . I. Спектры отражения образца натрьйвосилячат
ного стекла. 

I  после длительного хранения в воздушной атмосфере 
и содержащего сильно выщелоченный слой;2  после сошлифоп
ки с поверхности слоя толциной околг 30 мкм и полировки по 
стандартной технологии с применением воды; 3  после пов
торной полировки поверхности (снят слой около 8 мкм) в ус
ловиях, исключающих попадание влаги на образец; 4  спектр 
отражения стеклообразного БЮг» 

ставе слоя, взаимодействующего с излучением, в каждом слу
чае. 

Форма спектра отражения в области от 7,7 эВ, полуден
ного для образца после его длительного хранения на воздухе 
(кривая I), сходна с формой спектра отражения для стекло



образного Б102 (кривая 4), содержащего полосы с максимума
ми при 10,2 и 11,5 эВ [12,16]. Отличие заключается в бо
лее длинноволновом положении первой полосы (максимум при 
10,1 эВ) и в меньших значениях коэффициента отражения по 
всему спектру. Из приведенного спектра следует, что в дан
ном случае приповерхностный слой стекла в значительной сте
пени обеднен ионами натрия и представляет собой структуру, 
близкую к Б102. Наблюдаемый в длинноволновой части спектра 
подъем, связан, повидимому, с отражением от двух поверх
ностей образовавшегося выщелоченного слоя, так как слой 
в этой спектральной области прозрачен. (Одна из указанных 
поверхностей представляет собой геометрическую поверхность 
образца, другая есть граница раздела между выщелоченным 
слоем и объемом образца.) 

Спектр отражения того же образца после его переполи
ровки по стандартной методике (этап 2) показан на рис.1 
:(кривая 2). Видно, что после такой обработки происходит 
ослабление и ушироние наблюдавшихся в первом спектре квар
цевых полос, причем первая из них иештывает еще больший 
длинноволновый сдвиг (максимум расположен при 9,9 эВ). Кро
ме этого, наблюдается также появление новых полос, распо
ложенных около 7,3 и 8,5 эВ. Из сравнения кривых I и 2 сле
дует, что во втором случав приповерхностный слой образца 
уже не представляет собой кварцевую структуру и появление 
новых полос обусловлено присутствием в этом слое ионов нат
рия. Однако, учитывая, что во время полировки поверхности 
имел место процесс выщелачивания, нельзя приписать этот 
спектр стеклу данного химического состава. Следует отметить, 
что для ряда образцов стекла такого же состава и обработан
ных при тех же условиях мы получили набор спектров отраже
ния, сходных с кривой 2. Однако во всех спектрах наблюдал
ся существенный, превышающий ошибки измерений, разброс в 
положении максимума около 10 эВ (от 9,6 до 10,1 эВ) и в 
соотношении интенсивностей между полосами. Мы связываем это 
с трудностями воссоздания одинаковых условий в процессе 
полировки для разных образцов, что приводит к различной 
степени выщелачивания поверхности в каждом отдельном случае. 



Кривая 3 на рис.1 измерена для того же образца, что 
и кривые 12, после переполировки в условиях, исключающих 
попадание влаги на образец (этап 3). Этот спектр характе
ризуется полосами около 7,2 и 9 эВ. Полосы, характерные 
для чисто кварцевой структуры, отсутствуют. Исходя из ме
тодой подготовки образца к эксперименту на атом этапе, мы 
считаем, что эффект выщелачивания поверхности в этом слу
чае не имел места и полученный спектр отражения характери
зует натриевосиликатное стекло данного химического состава. 

Сравнивая полученный для натриевосиликатжн о стекла 
спектр отражения (.фивая 3 на рис.1) со спектром отражения 
стеклообразного кварца (кривая 4 на рис.1), мы видим, что 
наличие ионовмодификаторов в се.ке Б!02 приводит не толь
ко к появлению новых полос в длинноволновой части фундамен
тального поглощения стекла, но к изменение всего спектра в 
целом. Последнее свидетельствует о существенном отличии 
электронной структуры натрие восиликатных стекол от элек
тронной структуры Б1 С̂ . 

Электронная структура любого вещества определяется 
его строением. Поэтому, проводя сравнительный анализ спек
тров отражения натриевосиликатного стекла и стеклообразно
го Б) Ор, следовало бы проанализировать и сравнить их струк
турные особенности. 

Как в кристаллической, так к в стеклообразной моди
фикации Б|" 0 2 основными структурными элементами являются 
БЮ^тетраэдры, соединенные между собой так называемыми 
Костиковыми атоме я кислорода. Разлиие между кристалли
ческой и стеклообразной формами состоит в том, что в стек
лообразном кремнеземе относительная ориентация сое дине ни

тс 
тетраэдров в разных местах пространственной сетки стекла 
изменяется, в то время как в кристаллической форме она со
храняется по всей структуре [17]. Известно, £12,16], что 
спектры отражения для обеих модификаций сходны между собой. 
Из этого факта делается вывод, что наблюдаемые в сиектрах 
полосы не определяются дальним порядком структуры, а об
условлены электронными переходами в 510̂ .тетраэдрах. 



Введение в сетку Б1 0 2 ионовмодификаторов, например, 
ионов натрия, приводит к разрыву некоторого количества свя
зей $¡051' и образованию немостиковых атомов кислорода, 
т.е. атомов, связанных только с одним атомом кремния [17]: 
Б10 . Последние связываются с ионами натрия преимущест
венно ионной связью [18], образуя комплексы Б!"  0 Ыа. Таким 
образом, введение ионов натрия нарушает непрерывность крем
некислородной сетки. Тем не менее, в силикатном стекле по
прежнему сохраняются БЮ^тетраэдры, о чем свидетельствуют 
данные авторов работы [19], которые методом рассеяния нейт
ронов изучали структуру ближнего порядка в щелочных дисили
катах и показали, что для всех исследованных стекол коли
чество атомов кислорода, связанных с атомами кремния, равно 
3,94,0 и средний угол связи у атома кремния (̂ ОБнО ) 
составляет 109,0109,4°. Эти данные означают, что все атомы 
кремния тетраэдрически связаны с четырьмя атомами кислоро
да как в Б|' 0 2 , так и в щелочносиликатных стеклах. 

Казалось бы, что сохранение в силикатных стеклах БЮ^.
тетраэдров должно приводить к сохранению в их спектрах от
ражения тех же полос, что и в стеклообразном кремнеземе. 
Однако, как видно из сравнения кривых 3 и 4 на. рис.1, это 
не так. Отличие спектров отражения кварцевого стекла и нат
риевосиликатного стекла может быть объяснено следующим об
разом. В [19] показано, что введение в кремнекислородную 
сетку щелочных ионов приводит к ослаблению связей 5 1—0 ,в 
результате чего происходит увеличение расстояний Б1  0 по 
сравнению со стеклообразным Б|' 0 2. Согласно результатам ра
боты Г20] при этом наблюдается увеличение электронной плот
ности на атомах кремния. Таким образом, БШ^тетраэдры, при
сутствующие в щелочносиликатных стеклах, отличаются от тех 
тетраэдров, которые составляют каркас кремнезема. Такое 
различие должно, безусловно, сказаться на характере элек
тронных переходов при поглощении стеклом электромагнитного 
излучения. В связи с этим заслуживает внимания предположе
ние, сделанное в [3] ев?е до появления в печати работ [19, 
20]. Анализируя полученные спектры отражения щелочносили



катных стекол автор работы [3] указывает, что ослабление 
связи Б| — 0 в результате введения ионовмодификаторов мо
жет приводить к .возникновению в стеклах более длинноволно
вого поглощения по сравнению с поглощением 5102. 

Исходя из изложенного, можно предположить, что широ
кая полоса в спектре отражения натриевосиликатного стекла, 
расположенная около 9 эВ (рис.1, кривая 3), является след
ствием электронных переходов между молекулярными орбиталя
ми в Б10^тетраэдрах, возмущенных присутствием щелочных 
ионов, и возникает в результате сдвига полосы при 10,2 эВ, 
характерной для невозыущенных тетраэдров, В пользу такого 
предположения свидетельствует наблюдсмое изменение поло
жения указанной полосы при увеличении содержания ионов нат
рия в поверхностном слое стекла (см.последовательно кривые 
13 на рис.1). Св! зь этого сдвига с изменением концентра
ции натрия в приповерхностном слое можно понять воспользо
вавшись рис.2, на котором схематически представлено распре
деление ионов натрия вблизи поверхности для стекол, подверг
нувшихся выщелачиванию. Концентрационные профили, аналогич
ные приведенному, были зарегистрированы экспериментально 
[9,13]. 

Можно выделить три области, характеризующиеся раз
личным содержанием ионов натрия, хотя границы, отделяющие 
одну область от другой, условны, и в зависимости от усло
вий и длительности процесса выщелачивания соотношение меж
ду толщинами слоев может меняться. 

Очевидно, что спектр отражения, представленный крик 
вой I на рис. I получен в результате отражения света от 
сильно выщелоченного слоя (обозначен римской цифрой Г на 
рис.2). Низкое содержание ионов натрия в этом слое обуслав
ливает наличие в нем не возмущенных Б! 0^тетраэдров, что 
проявляется в появлении характерных кварцевых полос отраже
ния. Тем не менее присутствие натрия все же чувствуется и 
приводит к сдвигу первой полосы на 0,1 эВ по сравнению с 
БЮ 2. 

В случае кривой 2 на рис.1 эта полоса еще больше 
сдвинута в длинноволновую сторону (0,3 эВ по сравнению с
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Р и с . 2. Приповерхностная область образца натриево
силикатного стекла, подвергнувшегося выщелачиванию, с услов
но выделенными областями, различающимися концентрацией ще
лочных и"нов (а). Концентрационный профиль распределения 
HOI.JB натрия в приповерхностной области стекла (б). 

I _* сильно выщелоченный слой, II  выщелоченный пе
реходный сдой, III  объем образца; 

х  расстояние от геометрическое поверхности образца, 
C N o  концентрация ионов натрия, С 0 концентрация ионов 
натрия в объеме. 

Si02). Наличие в этой спектре новых полос свидетельствует 
о том, что приповерхностный слой стекла ухе не представля
ет собой структуру, близкую к структуре Si02, и характери
зуется некоторой концентрацией ионов натрия, которая все же 
отличается (меньше) от концентрации этих ионов в объеме. 



Форма спектра отражения в этом случае объясняется 
различной глубиной проникновения падающего на образец из
лучения. Концентрационный профиль распределения ионов нат
рия в поверхностном слое можно условно представить, приняв 
Ц = 0 (рис.2). Постепенный рост коэффициента отражения в 
области до 9,9 эВ (кривая 2 на рис.1) свидетельствует о 
росте коэффициента поглощения, и, следовательно, взаимодейс
твие электромагнитного излучения со стеклом по мере увели
чения энергии фотонов происходит в разном (меньш , .:) по тол
щине и химическому составу слое стекла. Изменение содержа
ния ионов натрия по глубине в разных слоях стекла, участ
вующих во взаимодействии с излучением при разных энергиях 
фотонов обусловливает разную степень возмущения БЮ^тет
раэдров. При энергиях фотонов около 9,9 эВ слой стекла, 
взаимодействующий с из.тчение*, минимальный и характеризу
ется наименьшим содержанием ионов натрия (рис.2). Поэтому 
и вызываемое ими возмущение Б1 О̂ тетраэдров (в среднем по 
данному слою) слабое, но достаточное для того, чтобы мак
симум полосы при 10,2 эЗ сместился в длинноволновую сторо
ну. При энергии фотонов, например, 8,5 эВ (кривая 2 на рис. 
I) слой стекла, взаимодействующий с излучением, толще, и 
степень возмущения тетраэдров(в среднем по данному слою) 
изза большего количества ионов натрия также больше. Более 
высокая степень возмущения обусловливает появление более 
длинноволнового поглощения (ступенька около 8,5 эВ на кри
вой 2 рис.1). 

Таким образом, форма спектра отражения в обсуждаемой 
области спектра обусловлена различной глубиной проникнове
ния света в слой стекла, подвергнувшийся выщелачиванию. В 
зависимости от степени вышело знности поверхности экспери
ментально измеряемые спектры отражения могут иметь другие 
формы, различающиеся положением максимумов и соотношением 
между полосами. 

В рамках развитых представлений наблюдаемые различия 
в положениях максимумов в спектрах отражения натриевосили



катных стекол (см.табл.) объясняются разной степенью выще
лоченности поверхности' использованных при исследовании об
разцов. 

Что касается более длинноволнового поглощения натрие
восиликатного стекла, проявляющегося в виде полосы около 
7,2 эВ в спектре отражения (кривые 2 и 3 на рис.1), то при
нимая во внимание результаты работы [3], можно считать, что 
они уже непосредственно связаны с электронными переходами 
с участием орбиталей натрия. Автором этой работы изучалось 
поглощение плавленого кварца, легированного ионами натрия 
в разных концентрациях, и было установлено, что возникающее 
при этом поглощение около 180 нм (6,9 эВ) прямо пропорцио
нально концентрации натрия. В работе [53 был проведен расчет 
плотности состояний в валентной зоне и зоне проводимости 
стекла 3Nu207Si02 . Из результатов расчета следует, что в 
этом стекле дно зоны проводимости формируется 3s состояниями 
натрия, что способствует уменьшению энергетической щели 
натрие восиликатного отекла по сравнению с Si02. Таким обра
зом, учитывая ионность связи ОNo, можно считать, что длин
новолновое поглощение натриевосиликатного стекла, дающее 
пссосу около 7,2 эВ, обусловлено электронными переходами с 
2р состояний кислорода (формирующих валентную зону Si 0 2 и 
натрнавосиликатного стекла [5]) на 3s состояния натрия. 

' Спектры возбуждения собственной люминесценции. В ра
ботах [6,21] сообщается о результатах исследования люми
несцентных свойств чистых натриевосиликатных стекол. Бы
ло показано [6], что наблюдаемая люминесценция с максиму
мом полосы около 3,5 эВ обусловлена собственными анизотроп
ными центрами люминесценции, и предложено в качестве моде
ли таких центров рассматривать комплексы =Si0Na. Прини
мая во внимание эту модель и учитывая, что ионы натрия не
посредственно входят в структуру центра люминесценции,сле
дует ожидать, что форма спектра возбуждения люминесценции 
этих центров в случае высоких коэффициентов поглощения бу
дет чувствительной к наличию в приповерхностной области 
стекла выщелоченного слоя. 

I ' 
. ! ' •. " 
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Р и с. 3. Спектры возбуждения собственной . шннес-
ценции чистого натрие восиликатного стекла. Обозначения ана
логичны обозначениям на рис.1. 

• На рис.3 пА ;дставлены спектры возбуждения люминесцен
ции стекол, измеренные на этапах 13. (Нумерация кривых со
ответствует, как и в случае спектров отражения на рис.1,но
мерам этапов цикла исследования.) 

Видно, что спектры совпадают в области от 5,5 эВ 
(край фундаментального поглощения стекла) до ~6,5 эВ, ког
да поглощение света происходит в достаточно толстом по срав
нению с выщелоченным слое стекла. В коротковолновое; спек
тральной области наибольшая интенсивность люминесценции на
блюдается для случая когда подготовка поверхности образца 



:• эксперименту проводилась в условиях, исключающих попаде
те влаги на образец (этап 3; кривая 3 на рис.3). 

Форма спектров возбуждения люминесценции, представ
ленных кривыми I и 2, обусловлена присутствием в приповерх
ностной области образца выщелоченного слоя. Для кривой I 
характерен резкий спад интенсивности люминесценции в корот
коволновой части спектра и ее отсутствие для энергии фото
нов, больших 7,5 эВ, т.е. в той спектральной области, где 
поглощение возбуждающего света происходит исключительно в 
выщелоченном слое, представляющем собой, как показано выше 
при анализе спектров отражения, структуру, близкую к струк
туре 5Ю 2. 

Кривая 2 получена для случая, когда образец подвер
гался полировке по стандартной методике с применением во
ды (этап 2), и его поверхность содержит выщелоченный (хотя 
и в меньшей степени, чем в случае кривой I) слой. Для это
го спектра характерно наличие спада в области энергий фото
нов больших 8,5 эВ, который возникает вследствие перехода 
взаимодействия возбуждающего света в тонкий слой стекла с 
низким содержанием натрия, что коррелирует с длинноволно
вым краем полосы поглощения при 9,9 эВ (кривая 2 рис.1). 

Следует отметить, что для образца, поверхность кото
рого была образована в результате раскола толстого куска 
стекла и не подвергалась какойлибо обработке, нами был 
получен спектр возбуждения люминесценции, совпадающий с 
кривой 3 (рис.3). Химический состав приповерхностного слоя 
в этом случае, очевидно, соответствовал химическому соста
ву в объеме образца. Совпадение спектра возбуждения для 
этого образца со спектром возбуждения для образца, прошед
шего обработку поверхности на этапе 3, свидетзлгствует об 
эффективности принятых мер на этом этапе по избежанию об
разования выщелоченного слоя. 

Это позволяет считать, что спектр отражения (кривая 
3 на рис.1) и спектр возбуждения люминесценции (кривая 3 
на рис.3) отражают свойства натриевосиликатного стекла 
данного химического состава и не искажены присутствием 
выщелоченного приповерхностного слоя. 
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В ы в о д ы 

1. Установлено, что образующийся на поверхности нат
риевосиликатных стекол выщелоченный слой, толщина которого 
может достигать нескольких микрон, приводит к существенно
му изменению спектров отражения и возбуждения люминесцен
ции стекол. При достаточно длительном процессе выщелачива
ния форма спектра отражения,полученного от этого слоя,близ
ка к форме спектра для Si02. Показано, что различия в спек
трах отражения, полученных ранее авторами работ [16], об
условлены присутствием на поверхности исследованных образ , 
цов выщелоченного слоя разной толщины, влияние которого 
ими не учитывалось. 

2. Измерены спектры отражения и возбуждения собствен
ной люминесценции для образцов натрие*осиликатного стекла, 
свободных от выщелоченного слоя. Спектр отражения содержит 
полосы с максимумами около 7,2 и 9 эВ. Предположено, что 
полоса при 7,2 эВ обусловлена оптическими переходами с 2р. 
состояний кислорода на 3sсостояния натрия, образующих 
комплексы ONa , а полоса при 9 эВ возникает вследствие 
электронных переходов между состояниями в Si О^тетраэдрах, 
возмущенных присутствием щелочных ионов. 
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УДК 539.213.1:543.422.27 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ СПЕКТРОВ ЭПР О"1 ИОНОВ 
В НЕКИСТАЛЛИЧЗСКИХ ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ 

А.Н.Бальс, Я.Г.Клява, И.В.Миллере, Ю.Я.Пуранс 
НИИ физики твердого тела ЛГУ им. Петра Стучки 

Исследованы спектры ЗПР ионов Мо и V/ в фосфатном 
стекле и Мо ь + в аморфной пленке \1VO3. Анализ спектров прово
дился путем моделирования их формы на ЭВМ с учетом распре
деления компонент дтензора. Рассмотрено влияние корреляций 
между значениями компонент дтензора на форму спектра. Об
наружено, что ближнее окружение иона Мо 5 в аморфной плен
ке менее упорядочено, чем в стекле. 

В в е д е н и е 

В опубликованной серии статей [16] нами было показа
но, что метод ЗПР может быть использован для исследования 
структурной неупорядоченности некристаллических твердых 
тел, в частности, стекол. Путем моделирования на ЭВМ спек
тров ЭПР иона Мп 2 + в различных типах стекол нам удалось • 
определить средние значения и ширины распределений пара
метров спингамильтониана для этого иона. В результате бы
ло установлено, что ближний порядок в окружении Мп 2 + в 
стеклах сравнительно хорошо сохраняется. 

Настоящее исследование посвящено спектрам ЭПР ионов 
с электронной конфигурацией а"1 . Типичные ионы этой группы: 
ЗоЧТ|'

3

*,У
4+

,Сг
5+

), 4аЛМо 5 +), 5а* (У 5 4

) сравнительно'хо

рошо исследованы методом ЭПР как в некристаллических, так 
и в кристаллических твердых телах (см.,напр., [ 7 ] ) . Однако 
специфические трудности, возникающие при анализе спектров 
ЭПР некристаллических твердых тел, в предыдущих работах не 
учитывались (или же учитывались недостаточно корректно). 
Так, в [8] мы показали, что "качественный" анализ формы 

file:///1VO3


к Результаты исследования этого образца опубликованы 
э работе [8]. 

*
к Один из арторов (Я.Клява) благодарит проф. Виндша 

и дра Бёттчера (Университет им.К.Маркса, Лейпциг, ГДР) за 
предостанление спектрометра и за помощь при проведении 
экспериментов. 

спектра ЭПР сГионов в стекле не позволяет даже установить 
правильный вид спингамильтониана и что типичны*? спектры 
этих ионов в некристаллических твердых телах описываются 
не аксиальным спингамильтонианом 

К = 9 h ¿ H A +

9i¿<H xS x +H yS y ), (I) 
а ромбическим 

X =Ц^\\гЪ2 +дж,0Ня S x +gyJJHySy (2) 

с распределенными значениями компонент gтензора д х, д„ и 
gz. В СЕете этого следует, повидимому, пересмотреть все 
литературные данные по ЭПР сИионог в стеклах. 

В данной работе анализируются спектры ЭПР иона Мо 5 + в 
стекле и аморфной тонкой пленке и иона W e + в стекле. 

М е т о д и к а 

Были измерены экспериментальные спектры ЭПР следующих 
образцов: стейла 50ВоО 50Р 20 5 , содержап"?го 0,05 чоя.% 
МоОд

Х

; стекла 37,5ВаО  37,5 Р г0 5  25W0 3, содержащего 
0,05 мол.%Мо03 и аморфной пленки W0 3, напыляв^зйся ич воль
фрамовой ЛОДО^ГТИ. 

Измерения спектров ЭПР проводились с помощью спектро
метра VARÍAN ES . Моделирование спектров проводилось на 
ЭВМ М6000. Методика расчетов спектров ЭПР и подбора опти
мальных параметров аналогична, mutatis mutandis , описанной 
ранее для иона Мп 2 + в стеклах. Программа расчета fleTanbbj 
описана в работе [9]. 
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Расчет спектроЕ 
г 

Общие формы спектра ЭПР парамагнитных ионов, описы
ваемых спингачильтонианом (2) в некристаллическом твердом 
теле имеют вид: 

<Р(н) = Я/Ч̂ ЧН̂ Г̂ р̂ д,̂ ) >< 
(3) 

ДН 
где P(gx,gy,Sz)  совместная функция распределения значений 
компонент gтензора, W(дх,ду,gZJтЭ", ip)  вероятность перехо
да, равная 

W(gx,gy,g.AY)=(̂ )* 
gj gjsin2 $ +ĝ g

2

,(cos
2,

n sin2ip + cos24>) + gjg2 (cos2

# cosa

i? + sin2

ip) (4 ) 
g

2 sin2

$ cosz

ip + ĝ sin
1

"̂ sin2

ip + g 2 cos2

fl"
3

'
2 

Ho(gK,gy,gj,T},if )  резонансное значение магнитного поля, 
F[(HH0)/AH]  функция формы линии, ДН  ширина 
линии. 

Функция P(gx,gy,9i) в [8] выбиралась для простоты в 
виде некоррелированного трехмерного гауссова распределения 

ехр {1/2.1 t(g¡g¡0)/ Д д , ] 2 } 

( 2 7 Г ) 3 / г Д д „ Д д у Д д г 

В действительности, q priori , нет оснований считать распре
деление некоррелированным. С учетом возможных корреляций 
между случайными значениями компонент gтензора функция 
р

{9»>9У>9*5 имев* В И

Д t I 0

^
: 



(д»-д»о>'ду-9уо) 

Д д „ Д д у 

 2 (FКГFXYFYZ , 

Д д х Д д 2 (6) 

(9у-д уо)<д»-д«о' 

Л д у ^ д Д 

~ Рху?хг ~ ?у1'} ' 
г д е Рху » ?хг и Ру* " коэффициенты корреляции. 

Итак, моделирование экспериментальных спектров ЭПР 
в" ионов с учетом вышеизложенного требует подбора 9 пара
ш т р о в : д - , д у 0 , д 1 в , Д д 1 , , А д , , Д д , , Р х у, Р „ , Р у г . Отыетим, что 
в случае иона М п 2 + число подбираемых при моделировании па
раметров составляло всею 5. Следовательно, моделирование 
спектров б"1

ионов в некристаллических твердых телчх пред
ставляет существенно более сложную задачу. Для ее упроще
ния можно попытаться определить значения коэффициент э 
корреляции, исходя из некоторой модели ближайшего окруже
ния парамагнитного иона. 

Допустим, что ион окружен октаэдром лигандов, причем 
имеет место ромбическое искажение симметрии (в соответствии 
с гамильтонианом (2). Поскольку эксперт стальные спектры 
ЭПР в принципе позволяют установить всего три параметра, 
описывающих "среднюю" симметрию комплекса (д„о,дуо»д10 ̂» 
случаи более низкий, чем ромбическая, симметрии рассматри
вать нет смысла. Предположим, что искажение октаэдра вызва
но только различием расстояний до лигандов: г10= г 4 о^г г о = гуо/ 



Р и с I . Модели парамагнитных центров Мо 5

* и № 5 +

. 
* > г ( о 8 Р « * г » о в Г и * г 1 > , ! ! Г 6 0 ; все утлы прямые 

(группа симметрии* Огь'; «) л, =Ъо=г^а =

/»/
=

с« = г0 ; 
ооь 14 перпендикулярна плоскости 12356 (группа симметр 
С 2 у ) . 

4 г 3 0 ~ г 4 0 (рис.1.), углы же между направлениями централь
ный атом  лиганд прямые. В этом случае расчет в рамках 
чисто ионной модели (теория кристаллического поля) позво
ляет подучить следующие выражения ширин распределения ком
понент дтензора: 

Д9х= , . , ' 9 о - 9«оЬ 



А д у = 
Дг 

( д 0 - 9 у о ' » (8) 

2 г п 

(9) 

(10) 
Аналогичный расчет был проведен также для другой мо

дели (рис.2,6). Зде^ предполагалось, что ромбическое иска
жение комплекса обусловлено отклонением величин углов меж
ду направлениями центральный атом  экваториальные лиганды 
от 90°, а распределения значений компонент дтензора свя
заны с такими смещениями лигандов, при которых изменяется 
только их угловое положение, расстояния же до центрального 
атома сохраняются. Приведем результат расчета для случая, 
когда искажение октаэдра, т.е. угол « и смещения лигандов 
малы. Для дисперсий компонент дтензора имеем 

Здесь Д$  дисперсия случайных азимутальных смещений лиган
дов. (Полярные смещения в рассматриваемом приближении на 
распределение компонент дтензора не влияют.) В (II) ис
пользованы следующие обозначения: 

, Функции Р^(г)и Рг( г) вычисляются с помощью волновых 
функций (радиальных) б электронов; их значения приводятся 
в литературе (см.,напр., II ). 
Средние значения компонент д тензора равны 

Между д х , д у и д г в данном случае имеет место полная корре '• 

Д 9 х = - ^ ( д 0 - 9 х 0 ) , Д 9 у = 2 М ^ ( 9 о - д у о ) > Д д 2 =
2 - ^ ( д 0 - д г 0 ) . ( П ) 

(12) 

дх0=2л/ос<+д0 , ду0=2*/и0+д0 , д г 0=л/а« + д 0 . 
(13) 

ляция, т.е. ? ^ ? х 2 = ̂ = I. 





Аналогичным образом рассчитываются коэффициенты кор
реляции между компонентами gтензора и для других предпо
лагаемых моделей окружения парамагнитного иона (тетрагональ 
нал пирамида, тетраэдр). Итак, при моделировании спектров 
ЭПР d^HOHOB в некристаллических твердых телах можно пытать 
ся задавать фиксированные значения коэффициентов корреля
ции и, на основании более или менее точного совпадения рас
считанных спектров с экспериментальными, выбирать a poste
riori ту или иную модель ближайшего окружения парамагнит
ного иона. 

Результаты и их обсуждение 

Экспериментальные спектры ЭПР представлены на рис.2. 
Серия рассчитанных спектров, демонстрирующая влияние 
распределений компонент дт~нзора на форму спектра d1 
ионов,приводилась нами ранее в работе [ 8 ) . Рис.3 иллюстри
рует поведение спектров при изменении величин коэффициен" 
тов корреляции. 

На рис.4 показан экспериментальный с ектр W * + B стек
ле вместе с расчетным, обеспечивающим наилучшее достигнутое 
совпадение. Коэффициенты корреляций здесь принимались оав
ными нулю. 

Рис5 иллюстрирует моделирование ркспериментальиого 
спектра иона Мо 5 + в аморфной пленке при различном априор
ном выборе коэффициентов корреляции. 

В табл.1 представлены оптимальные значения параметров 
спектров ЭПР Мо 5 + и W 5 4 , полученные путем моделирование. 
Здесь же приведены уточненные ДАННЫЕ для Мо 5 + в 
стекле состава 50~а0  50Р 20 5 , содержащего 0,05 мол.#Мо03 

[8]. Последние могут быть равным образом отнесены к стеклу 
37,5ВаО  37,5Р205,.  25W0 3 (образец № 2), поскольку 
скрупулезный анализ формы спектров ЭПР Мо ? +

, зарегистриро
ванных спектрометром VARIAN E.s , выявил их полную идентич
ность в сбоих случаях. 



Р и с. 3. Серия спектров, рассчитанных при различных значениях коэффициента корре
ляции р12(указаны при соответствующих кривых). 

Значения прочих параметров составляют: д.п = 1.888; д0 = 1,923; д 3 0 = 1,941; 
Ад, = Ддг =Дд л Го,020; АН = 5 Гс; Д 3 = | 2 ° = 0 .

 э з

° 



Р и с . 4. Моделирование спектра ЭПР VI' в стекле: 
I) экспериментальный спектр, V = 9,103 ГТ: 

спектр. о,0 « 1.585, дг0 = 1,701", д 3 0 = 1,'/ы, дд4 = и.изи 
ДН ̂  30 Гс. Коэффициенты корреляци.. принимались равными О. 

,103 ГГц, температура 40 К; 2) рассчитанный 
1,761, Дд< = 0,030, Дд 2  0,029, Дд 3 = 0,^20, 



В, кГс 

Р и с . 5. Моделирование спектра ЭПР Мо 5 + в пленке: 
I) экспериментальный спектр, V = 9168 ГГц, температура 
160 °С. 2) рассчитанные спектры: 

9,4« Г 1.ШЗ, д,о •= 1,909, д,п = 1.913, Дд, = 0,030, 
АО, = 0,040; Ад 3 в 0,0093, о„ = р_ =3

%„= 6, ДЙ = 15 Гс : 

| Л ч = Ч о = 1,9бб, Хо Дд! =0,025, 
Ад, ! О О30.Тд3 = 0.0040, а, = % « =̂ > = 1/2, ДН = 1(5 Гс: 
» Даз = 0°,0085. л, =4/2, г =р,/= 1/2, ДА =15 Гс: 
Ад,  0.0235, Дд 3 = 0,0^7, ? ^ = ?^ = Т, АН = 10 Гс. 



Тарамагнитный 
дентр 9 0&о 9о9го 9о9 м 

Дд, Дд2 
Дд3 

Мо^в стекле 0,1175 0,0835 0,0655 0,009 0,0071 0,0073 
У/

у+

в стекле 0,4100 0,297 0,239 0,03 О.02Р 0,022 
Мо

у +

в пленке 
0,179 0,093 0,089 0,030 0,040 0,0095 

I 
Р«= Ргз= &з 2 

0,174 0,096 0,0̂ 5 0,025 0,030 0,0040 

? к г * 2 \ 
Ргз=?1 3

=

~^ 0,174 0,097 0,086 . 0,020 0,030 0,0085 

Р<2 =Р 23
=$Ь = 1 0,174 0,096 0,085 0,020 0,024 0,026 

д 0 = 2,002  дфактор свободного электрона. 

Сопоставим результаты измерений для ионо~ Мо*+ и >/у+ 

в стекле. Видит, что отклонения значений д х 0 , д у 0 и д 1 0 от 
д 0 = 2,0023 для них отличаются приблизительно в одинаковое 
число раз (3,53,6). Поэтому естественно допустить, что раз
личие компонент утензора для этих ионов связано с разли
чием значений констант спинорбитальной связи Л , а величи
ны расцеплений кристаллическим полем, входящие в выраяек.ш 
(Щ6ПТ8) примерно одинаковы. Значения Л для свободных ионов 
Мо*\ 820 см'1 [I9

] м V/*", 3490 см  1 [133 отличаются в 4,25 
раза, что подтверждает такое допущение. Так как ионные ра
диусы для обоих ионов одинаковы (0,62 к [14]), то отсюда 
вытекает приблизительно одинаковая величина искажений кисло
родного октаэдра в обоих случаях ( г10 г 3 0 и г10  г20 для 

Т а б л и ц а I 
Параметры спингамильтбниана ионов Мо у + и V/5

* в 
некристаллических твердых телах, определенные путем модели
рования спектров ЭПР на ЭВМ 



Мо
? + и V/** примерно равны). Величины Дд х , Дд у и Дд 2 для 

этих ионов также отличаются приблизительно в одинаковое 
число раз (3,С3,9). Из формул (7)(9) следует, что с учетом 
вышеизложенного значения Дг, характеризующие степень разупо
рядоченности ближайшего окружения парамагнитного иона, для 
Мо

?

* и VI** одного порядка. 
Формула (9) позволяет оценить количественную характе

ристику разупорядочения  величину Дг/г0. Проведение такой 
оценки требует, строго говоря, установления взаимноодно
значного соответствия между осями х,у,2 в выражениях (79) 
и осями 1,2,3 в экспериментальных спектрах (см.табл.1). Од
нако для грубой оценки можно использовать значения Дд; и 
9о~9|'о

 П

Р
И лю<
5ом \ = 1,2,3. В результате получаем Дг/г0~3% 

для обоих исков Мо'4

" и VI**. Эта величина несколько выше, 
чем для иона Мп г + с эффективным дфактором д^= 2,0 (~1/5 
[1,3,4] ) и ниже, чем для Мп 2 + с д^ 4,3 (^8& [2]). 

Обратимся теперь к анализу результатов для иона Мо у + 

в аморфной пленке. 
Как явствует из рис.5, удовлетворительное согласие 

экспериментальных спектров с расчетными может быть достиг
нуто при различном выборе коэффициентов корреляции. Такое 
поведение объясняется большим числом подбираемых параметров: 
изменения формы спектров, происходящие при изменении коэф
фициентов корреляции, могут быть скомпенсированы подбором 
других параметров. Тем не менее, поскольку аналитический 
вид выражения (3), описывающего форму спектра, при этом из
меняется, задача правильного подбора всех параметров спин
гамильтониана, включая коэффициенты корреляции, повидимому, 
в принципе разрешима. Однако ее практическая реализация со
пряжена с весьма значительными затратами машинного времени. 

В настоящее время представляется, что из рассмотрен
ных четырех вариантов значений коэффициентов корреляции 
(см.рис.5) наилучшее согласие с экспериментом дает случай 
Р« ~ Ргз = Рчэ = (Р и с5»б). Этот случай соответствует 
малым независимым флуктуациям расстояний центральный атом 
лиганды (см. Приложение). Однако процедура окончательного 



выбора значений коэффициентов корреляции требует дальнейше
го,, более тщательного моделирования экспериментальных спек
тров, а также рассмотрения альтернативных моделей центров. 

Отметим, что, как явствует из табл.1, средние значе
ния компонент дтензора мало чувствительны к выбору коэф
фициентов корреляции, поэтому приведенные их значения в до
статочной степени достоверны (и точны). 

Интересно, что значения Лд1 и Ад 2 (см.табл.I) для Мо ? + 

в пленке в тричетыре раза превышают значения в стекле. Это 
указывает на несколько большую разупорядоченность ближайше
го окружения парамагнитного иона в аморфной пленке, чем в 
стекле. 

В ы в о д ы 

1. Корреляция значений компонент дтензора может ока
зывать существенное влияние на форму спектра ЭПР 0мионов в 
некристаллических твердых телах. 

2. Раэупорядоченнссть ближайшего окружения ионов Мо у + 

к V 5

* в стеклах примерно одинакова и состе ;ляет Дг/г0=гЗ$. 
3. Степень упорядоченности ближайшего окружения иона 

Мо
5 + в аморфной пленке несколько ниже, чем в стекле. 



гии и волновых функций d электрона: 
6,= |~D +2А А2А г , (Ш) 

£ 2 =|D  А 4 + А г3R 4 + 3R2 , (П2) 

б 3= |D  + A Z + 3R 43R 2 , (ПЗ) 

Ч?*!
0

* f"ЗА

4
+4А

а/ +3(3R<, + 4R 2)
2

]
4 / 2

, (П4) 
t \ 

т*, =d x y , (П5) 

' Ъ »б у г , • (Пб) 
(Ш) 

HV = Я ^ ? " d x 2. y 2 • <*d2a , (IB) 

% ^ d ^ ^ y T ^ d ^ , 
где использованы обозначения: 

D sSelFJp,) •F^(r8)*F%{r3)] , 

A

* * M
e t 2 F

»
( r

i
)

~
,

W -
F

*
[ r

i
) ]

» 

. (П9) 

(П10) 

(П11) 

(П12) 

П р и л о ж е н и е 

Вычисление ширин распределения и коэффициентов корре
ляции 

Для модели на рис.2 стандартный расчет по теории крис
таллического поля дает следующие выражения для уровней энер



А 2 =у[2Рг(г1)'Рг(г2)Р2(г5)], 

/3 (ЗР,4 + 4Р.2) 

— ^ 
"^(ЗЯ„+4Яг]

2

+[(ЗАч+4А2)
г

+3(ЗРч+«г)]
,/г

}
1/!г '

 1 и Ш

' 
Допустим, что уровень 3 обладает наименьшей энергией. 

Тогда при учете спинорбитального взаимодействия в первом 
порядке теории воз?*ущений получаем стдущие главные значе
ния дтензора ( д 0= 2,0023) 

• (П1б) 

д09^0=2Х/(£г
£

з) » ' • (ПГ7) 

д 0д г 0 = 8 л[(1 <х2

) / [€н13) * о;2

/ Щ  £ 3) ] . (П18) 
Формулы (П16П18) остаются в силе и в случаях, когда основ
ное состояние есть I или 2; при этом в них следует лишь про
вести замену индексов (напр., если основное состояние  I, 
то производится следующая замена: 3»1, 1»3,У"*2 ,2*у ). 

Предположим, что распределения значений компонент д
тензора связаны со случайными смещениями всех б лигандов. 
Допустим для простоты, что эти смещения происходят только 
вдоль направлений лиганд  центральный атом и что они неза
висимы (т.е. н^коррелированы). Зсли эти смещения малы по 
сравнению со средними межатомными расстояниями, то их рас
пределение можно описать многомерным гауссианом [15], при
чем средние их значения и коэффициенты корреляции равны ну
лю, а дисперсии равны Дг2

, коэффициенты корреляции также 
равны нулю. 

Обозначим: от, = 6гл * бгА, о*г4 в о"гг *6г5 , бг3 = ог3 + ог4 

бг, | о>2 и 6г3  новые случайные величины, имеющие средние . 

(П13) . 

(П14) 



щ М * и £ т К - ; : ^ ) • < П 2 0 ) 

Теперь мы можем установить связь между величинами б*Г; 
и вариациями компонент дтензора. Обозначим 

х - - ^ £ _ , х = - ^ ^ - . (П21) 

9 0 - 9 x 0 €о~9уо 9 09 го 

Воспользовавшись формулами (П1П18), получаем 

Г5Р> ц ) -9Р г ( |у , ) ]6г < - [5Р > Сг м ) -9Р а (г 3 , )16г Д -

^" 10^(1«)-10^(1*^-181,11*) +18Р г{р з в) ' 

_ ВР, >{г ц)-9Р г '(г < 0)бг 1 - [5Р,(г г о)-9Р^(г 2 0)Збг 2 

* 10Р 1 ((г < о)-10Р^(г г о)-18Р г(г 1 в) + 18Р2(ГзО) ' 

5' 

значения и коэффициенты корреляции, равные нулю, и диспер
сии, равные 

ОД) =СЩ) + б
г(бп>3) +2 ?|/|+,С(5г!Жбгм) =2Дгг . (Ш9) 

Распределение этих величин также описывается многомерным 
гауссианом: 



При налом искажении октаэдра лигандов (1г,0г501« г0 , 
| г

кГ
г

2о1«
г

о , где г0=^(гю+г20 • Г з , , )), (П22Пи) упрощают
ся: 

Хк=(6>, оТ 3)/2(г 1 0г э о)., (П25) 

Х у= (6^  6>г) / 2 (г10г20) | (П26) 
1г=~Л-[бгг +6> э ). <П27) 

Хх>Ху
 и Хг представляют собой случайные величины, завися

щие от б"г( . Их распредегзние связано с Щщ^щ^Щ ) соотно
шением 

.!Р(ог<,бгг,6Ъ) = 

Выражение (П28) позволяет определить дисперсии я коэффициен
ты корреляции величин ХтХуьХг- Получаем: 

ДХх = Лг

"г«,Гзо« * Ш29) 

АХУ =АгМг яГ»1 , (ПЗО) 

АХ 2=5Аг/ 2Г0 , (П31) 

Из выражений (П29П31) непосредственно следуют формулы (7). 
Знак плюс или минус в (П32) выбирается в зависимости от со
отношения параметров в (П22П24). Для малого искажения ок
таэдра следует выбрать рХ2= ^ - +1/2 при г й>г 2 0 , г д 0 и 
?х/=?уг

 = "1/2 лри г 1 0<г г о,г 3 0 • 

о (л» , Ху,Хг) 
д(ог,, бй, б>,) *ЧХ»Лу Л*) (П28) 
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