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I. DABĪGIE AKMEŅI. 

Dabīgie akmeņi pieder pie labākiem būvmateriāliem, galvenā 
kārtā viņu lielās izturības dēļ, kāda piemīt ja ne visiem, tad 
lielai šo akmeņu daļai. Pierādijums: būves, kas uzglabājušās ga­
du tūkstošus (Ēģiptes piramidas, senās drupas Grieķijā, Romā un 
citur), kamēr mākslīgu akmeņu celtnes pārvērtušās par drupu kau­
dzēm (Bābele, Ninive). 

D a b ī g o a k m e ņ u i e d a l ī j u m s pēc viņu 
izcelšanās veida. Izšķir: 

1 . Pirmakmeņi. 

Pirmakmeņi radušies atdziestot zemes garozai. Šo akmeņu pa­
zīmes ir: graudainā (kristāliska) struktūra, pie kam g raudi jeb 
kristāli satur dažādus minere.lus, kuru sastāvu, veidus un īpašī­
bas apskata m i n e r a l o ģ i j a . Minerāli atšķiras viens 
no otra ar viņu ķimisko sastāvu, formu, kādā veidojās viņu kris­
tāli nosēžoties no dažādiem šķīdinajumiem, un cietību. Arī dažā­
die dārgakmeņi ir bieži kristāli. Dabīgos pirmakmeņos visvairāk 
sastopamie minerāli ir k v a r c s , l a u k u š p a t i -
( o r t o k l a z s , plagioklazs u . c ) , S e r p e n t i n s , r a g ­
m a n i s u.c. 

Atkarībā no šo minerālu piejaukumiem, dabīgie pirmakmeņi sa­
dalās ļoti daudzās šķirās. Tā mēdz izšķirt - granitu, gneisu,dio-
ritu, diabazu u.c. Dažkārt šīs akmeņu sugas var atšķirt vienu no 
otras tikai lietpratēji pēc viņu krāsas, graudu rupjuna v a i smal­
kuma, graudu mineralogiakā s a s t ā v a , īpatnējā svara u.c. pazīmēm. 
Šo dažādo šķiru izturība nav vienāda ūn svārstās no 450 l ī d z 
2000 kg/cm 2. 

Pirmakmeņi sastopami dabā klinšu veidā, kuras radušās, kā 
jau teikts, zemes garozai atdziestot. Sākumā tās bijušas, kā re­
dzams, līmeniskas, pareizāk sakot pieskaņotas zemes a p a ļ a i for-
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Garoza pirmatnēja veida 

mai. Zemes garozai atdziestot tā ir sarāvusies un izkrokojusies 
(zīm.l). Tā ir izveidotas 
klintis, kas guļ ieslīpi,pat 
stāvus. Šie pārveidojumi "bi­
juši saistīti ar drausmīgām 
zemes trīcēm un tie turpinā­
jās vēl tagad, jo zemes lode 
turpina atdzist. No izkroko-
jumiem ir radušies klinšu 
kalnu masivi. Šos jautājumus 
apskata ģ e o l o ģ i j a . 

Latvijā šādu pirmakmeņu 
klinšu nav, pazeizāki sakot 
tās atrodas lielā dziļumā un 

Garoza izkrokota pārsegtas ar citām vielām,ku-
Zīm. 1 . ras radušās pirmatnējām klin­

tīm sairstot (mālu, smilšu u.c. slāņiem). 
latvijā šo pirmakmeņu sugas sastopamas tikai tā sauc.„lauk-

akmeņu" veidā, kas izsēti pa mūsu laukiem vai atrodas zemes slā­
ņos. Šie akmeņi pārnesti ar ledus šļūdoņiem no Skandināvijas vai 
Somijas klintīm. Ceļā tie vairāk vai mazāk noapaļoti. Viņi pie­
der pie dažādām pirmakmeņu sugām, bet pazīstami gandrīz vienīgi 
zem nosaukuma "granits". 

Laukakmeņi izplatīti Latvijā dažos Vidzemes un Kurzemes ap­
gabalos un arī Latgalē; sevišķi gar Kurzemes jūrmalu,Vidzemē ap 
Ainažiem, Vidzemes augstienē. Retāk tie sastopami Zemgales lī­
dzenumā. 

Šo akmeņu pielietošana būvniecībā ir izdevīga tur, kur tie 
atrodami un kur nav vajadzīga to tāļa pārvadāšana, jo tā akmeņus 
ļoti sadārdzina, ņemot vērā viņu lielo svaru. Šos akmeņus plaši 
pielieto ēku pamatu būvēm, arī sienām un sevišķi daudz šoseju bū­
vēm, tā kā vecu šoseju tuvumā tie jau sāk izzust. 

īstie graniti ir iesarkanā vai pelēkā krāsā. Viņu sastāvā 
ietilpst kvarca un lauku špata kristāli, kā arī vizla - spīdošs, 
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caurspīdīgs un samērā vājš minerals. 

Jo granita graudi ir sīkāki, jo to var uzskatīt par izturīgā­
ku. Granitu mechaniskā izturība, t.i. pretestības spējas saspieša­
nai ir diezgan svārstīgas. Mēdz izšķirt vājgranitus ar pretestību 
spiedei 400 - 800 kg/cm , vidējus granitus - ar 800 - 1200 kg/cm 
un ļoti stipros - ar 1200 - 2000 kg/cm 2. Šo izturību mēdz konsta­

tēt izmēģinājuma presēs, ievietojot viņās gludi 
un pareizi apstrādātus izmēģinajamās akmeņu su­
gas paraugus ģeometriski pareizu kubiku veidā 
(zīm.2). Spiedienu izdara uz augs- un uz apakš-

Zīm. 2. sāniem, kamēr kubiks sadrūp. Tad prese rāda,cik 
tonnu liels bijis spiediens sadrupšanas brīdī. Ja, piem., spie­
diens bijis 72 tonnas = 72.000 kg un kubika šķautne ir 10 cm, tad 
_ 2 sanu virsma, uz kuru spiediens izdarīts, ir 10 x 10 = 100 cm un _ 2 

uz katru šis virsmas cm ir izdarīts spiediens 72000 °. 100=720kg. 
Tas nozīmē, ka šī akmeņu suga var izturēt spiedienu līdz 720kg/cm. 

ļioti līdzīgs granitam sastāva, izskata un izturības ziņā ir 
gneiss, bet ar to starpību, ka gneiss ir kārtains. 

Siennits ir parasti melns vai tumši zaļā krāsā, ļoti izturīgs. 
Diorits un Diabāzs - zaļganā krāsā, arī uzrāda lielu izturī­

bu - līdz 1400 kg/cm 2. 
Dabīgo laukakmeņu pielietošanu ēku būvniecībā ierobežo divi 

apstākļi, un proti: 
1) viņu apaļās un vispārīgi nepareizās formas un nevienādie 

izmēri, kā arī viņu apstrādāšanas dārgā izmaksa, lai tiem piedotu 
pareizas formas. Šāda apstrādāšana, kura pastāv apkaišanā,dažkārt 
arī slīpēšanā un pat pulierēšanā, tiek pielietota tikai inženieru 
būvēs (tiltu balstu, arkas, krastu nostiprinājumi) un monumentā­
lās civilbūvēs. 

2) Akmeņu samērā lielā siltumvadība. Par kāda materiāla sil-
tumvadību sauc to lielāku vai mazāku straujumu, ar kādu siltums 
spēj viņā izplatīties (siltumvadības koeficients - siltuma dau-- - 2 dzums, kas viena stunda pariet no 1 m lielas virsmas uz tadu pat 
virsmu 1 m attālumā, ja temperatūras starpība ir 1 ). Šo jautāju-
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šāds ("Hütte"): 
Mūris no dabīgiem akmeņiem 1,3 līdz 2,1 
Mūris no ķieģeļiem 0,7 
Koks (šķērsi šķiedrām) 0,03 
Koks (gareniski šķiedrām) 0,108 
Gaiss 0,02 
Dzelzs 50 - 60 
Stikls 0,35 - 0,7 

Salīdzinot dabīgo akmeņu un ķieģeļu mūri redzam, ka pirmā 
siltumvadība ir 2 - 3 lielāka (ķieģelī ir vairāk poru un gaisa), 
tādēļ dabīgo akmeņu, sevišķi laukakmeņu mūriem vajadzētu būt 2 -
3 reiz biezākam, nekā ķieģeļu mūriem. Tik biezas dabīgo akmeņu 
sienas nemēdz taisīt, un tādēļ tās ir bieži aukstas un mitras. 

2. Vulkāniskie akmeņi. 

Vulkāniskie akmeņi rodas lāvai sacietējot, kas izverd no 
vulkāniem. Ja lāva satur daudz gāzes, tad tie top burbaini (po­
raini). Tāds ir vulkānu t u f s . Daudzas vulkāniskas klintis 
ir no masīviem ļoti cietiem akmeņiem ( b a z a l t u ) . No citām 
sugām te atzīmējami t r a c h i t s , p o r f i r i un arī 
pazīstamais pumiks (Bimsstein). No šāda materiāla (vulkāniskiem 
akmeņiem) ir izveidotas veselas kalnu grēdas, piem. Andi vai Kor-
diljeri Amerikā. Latvijā šādi akmeņi gandrīz nemaz nav sastopami. 

3. Nosēdumu akmeņi. 

Šādi akmeņi Latvijā ir ļoti izplatīti un veido veselas klin­
tis. Te pieder, galvenā kārtā, k a ļ ķ a k m e ņ i , s m i l š ­
a k m e ņ i un m ā l a k m e ņ i . 

Nosēdumu akmeņi ir radušies un rodas no pirmo divu grupu,t. 
i. pirmakmeņu un vulkānisko akmeņu sairšanas produktiem. 

mu ilustrē tā sauc. siltumvadības skaitlis (koeficients),kurš ir 
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Akmeņu sairšanas process norisinājās no ūdens, gaisa,saules 

un sala mechaniskas un ķimiskas iedarbības. Galvenie akmeņu ie­
naidnieki ir ūdens un sals. Vispirms akmeņus grauj ūdens strau­
mes, jūras viļņi, dragājot krastu klintis. Mūžīgā ledus malas 
jeb šļūdoņi grauj kalnu grēdas, tās aplaužot, un pārnes akmeņu, 
oļu un grants masas ar strautiem un upēm ielejās. Ūdens iesūcas 
akmeņu porās un plaisās un, tur sasalstot, palielinās tilpumā 
un plēš akmeņus, tā tos pamazām sadrumstalojot. Ūdens, tekot gar 
klinšu grēdām, iedarbojas arī ķiiaiski, izkausējot dažas vielas, 
kā kalciju, magnēziju u.c. Arī saule un vējš var pamazām sagraut 
akmeņu klintis. 

No akmeņu sairšanas rodas sīkāki akmeņi, oļi, grants, smil­
tis, māli un dažādi minerālu šķīdinajumi ūdenī kā apakšzemes, tā 
arī upēs, ezeros, jūrās. No šiem materiāliem tad arī izceļas aug­
stāk minētās nosēdumu akmeņu sugas šādā kārtā. 

Ūdens, kurā izkausēts daudz kaļķa vielu un kādu plaši sasto­
pam apakš zemes, piem. akās ("ciets ūdens"), izgarojot strautos, 
upēs, ezeros, sāk šo vielu izdalīt nosēdumu veidā. Tādi nosēdumi 

vai citādus svešu vielu piejaukumus, kas noteic akmeņu īpašības. 
Atkarībā no piejaukumiem mēdz izšķirt: 

B l ī v o s k a ļ ķ a k m e ņ u s ar nenoteiktu dažādu 
vielu piejaukumu, parasti samērā nelielos daudzumos (no 5 - 2C$). 

a) Kaļķakmeni. 

uzkrājoties ilga laika ir izveidojuši plašus kaļķakmeņu slāņus, 
kas arī Latvijā ir ļoti izplatīti. Šie slāņi arvienu satur tādus 

Zīm. 3. 

Akmeņi tumšākas vai gaišākas 
pelēkas krāsas, dažkārt iesar­
kani (ar māla pie jaukumu).Klin­
tis kārtainas, ar nevienāda bie­
zuma kārtām, horizontālām vai 
slīpām. Sastopami daudz vietās 
Latvijā, piem. Cēsu apkārtnē, 


